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1 Einleitung 
 

Die größten Massen aller nach §29 StrlSchV freizugebenden Stoffe werden innerhalb 

der nächsten Jahrzehnte der Bauschutt aus dem Rückbau kerntechnischer Anlagen 

liefern [BfS 07]. Diese Stoffe werden z. T. wiederverwendet oder auf Deponien besei-

tigt. Zur Herleitung der Freigabewerte für unterschiedliche Freigabeoptionen laut Tabel-

le 1 Anhang II StrlSchV wurden Freisetzungen von Radionukliden aus dem Bauschutt 

in das Grundwasser berücksichtigt. Hierbei wurden Parametersätze (𝐾𝐷-Werte) ver-

wendet, die im Wesentlichen für Böden gelten. Es muss jedoch davon ausgegangen 

werden, dass die Werte von Böden wegen unterschiedlicher physikalischer, chemi-

scher und mineralogischer Eigenschaften nicht für Baustoffe gelten. Deshalb sind ent-

sprechende, baustoffspezifische Parameter zu ermitteln. 

Ziel der Untersuchungen war es, mittels experimenteller und modelltheoretischer Un-

tersuchung die Auslaugung von U, Th, Ra und I aus Bauschutt, der beim Rückbau von 

Kernkraftwerken anfällt und auf Oberflächendeponien dem natürlichen Wettergesche-

hen ausgesetzt ist, zu bestimmen. Durch Auslaugversuche an Bauschuttproben vorge-

gebener Zusammensetzung, Kontamination und Korngröße sollte das Auslaugverhal-

ten unter realistischen meteorologischen Bedingungen (Regenmenge und -häufigkeit) 

ermittelt und mit Ergebnissen von Modellrechnungen verglichen werden. Zusätzlich 

sollten 𝐾𝐷-Werte der o. g. Nuklide am Bauschutt bestimmt werden und mit Literaturda-

ten für Baustoffe und Böden verglichen werden. In der Aufgabenbeschreibung des BfS 

[BfS 07] wurden folgende Teilziele definiert: 

1. Literaturrecherche zum Auslaugverhalten langlebiger Radionuklide aus Baustoffen 

und Böden 

2. Experimentelle Ermittlung der Auslaugung der Radionuklide Uran, Thorium, Radi-

um und Jod aus Beton  

3. Modellierung der Auslaugung und des Transports der Radionuklide durch den un-

gesättigten Bauschutt  

Für die Bestimmung der 𝐾𝐷-Werte der Radionuklide an Baustoffen wurden Schüttel-

versuche und für die Ermittlung der Auslaugbarkeit der kontaminierten Baustoffe 

großmaßstäbliche Perkolationsversuche durchgeführt. 
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2 Literaturrecherche 
 

Im Rahmen der Literaturrecherche wurden baustoffspezifische Sorptionsparameter für 

die Elemente Uran, Radium, Thorium, Jod sowie für die bei der Freimessung von Bau-

schutt aus kerntechnischen Anlagen eine Rolle spielenden Elemente Cäsium, Nickel, 

Kobalt, Eisen sowie potenzielle weitere für die Freimessung in Frage kommende Ele-

mente Americium und Plutonium ermittelt.  

Die vorliegende Studie (Anhang 1) ist das Ergebnis einer Recherche, die mit dem Pro-

gramm „Scifinder“ zum Thema „Sorption an Zement- und Betonmaterialien“ sowie zum 

Thema „Sorption an Böden“, mit Schwerpunkt auf die obengenannten Elemente, 

durchgeführt wurde. Die relevante Literatur bis 2008 ist dabei erfasst worden. Nach der 

Entfernung von Duplikaten und nicht relevanten Artikeln blieben etwa 150 Literaturstel-

len zum Thema Sorption an Baumaterialien und 580 Literaturstellen zum Thema Bö-

den übrig. Von diesen wurden nach Durchsicht der Abstracts 168 Artikel beschafft und 

ausgewertet. 

Die Studie umfasst 66 Text- und 165 Tabellenseiten. In einem einleitenden Kapitel 

werden die Grundlagen der Sorption dargestellt. Die wichtigen Parameter werden ge-

nannt, die bei der Messung von Verteilungskoeffizienten benötigt werden und es wird 

auf die Problematik des Vergleichs von Ergebnissen aus Sorptionsversuchen einge-

gangen. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit einer kurzen Diskussion über die Be-

zeichnung von Verteilungskoeffizienten. 

Es folgt ein Kapitel zu Baumaterialien mit bauchemischen Grundlagen, mit den Spezifi-

ka der Sorption an zementhaltigen Stoffen und den in der Literatur gefundenen Vertei-

lungskoeffizienten an Baumaterialien. Verteilungskoeffizienten an Baumaterialien wur-

den für die Elemente Iod, Radium, Thorium, Uran (IV und VI), Cäsium, Eisen, Kobalt, 

Nickel, Americium und Plutonium zusammengestellt. Ein weiteres Kapitel befasst sich 

mit den gleichen Aspekten und der Sorption der gleichen Elemente an Böden, Gestei-

nen und Mineralen. 

Im Kapitel Literatur werden alle ausgewerteten Literaturstellen aufgeführt. In zwei um-

fangreichen Tabellen werden die ausgewerteten Sorptionsversuche aus der Literatur 

beschrieben. Angegeben werden die Bezeichnung des Sorbentmaterials, Art und Zu-

sammensetzung und zu jedem Material, die Charakterisierung des Sorbents (Korngrö-

ße, spezifische Oberfläche, Lagerung, Herstellungsalter, Wasser-Zementverhältnis), 
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die Randbedingungen bei den Sorptionsversuchen (Hintergrundelektrolyt, pH, Fest-

Flüssig-Verhältnis, Nuklidkonzentration, Versuchsdauer und Temperatur), die Ergeb-

nisse der Sorptionsversuche (Art des angegebenen Verteilungskoeffizienten, 𝐾𝐷  oder 

𝑅𝐷, der dazugehörige Zahlenwert in m3/kg mit den Abweichungen nach unten und nach 

oben sowie die Literaturstelle). 

Im Kapitel Zusammenfassung wird ein Fazit der Auswertung der Sorption der o. g. 

Elemente an Baustoffen und an Böden gezogen und ein Vergleich der Sorption an den 

unterschiedlichen betrachteten Stoffen vorgenommen. 

2.1 Zusammenfassung der Literaturdaten 

Hier wird das Kapitel Zusammenfassung aus der Literaturstudie (siehe Anhang 1) wie-

dergegeben. 

2.1.1 Sorption an Baustoffen 

Allgemein stellen die Betonzusammensetzung bzw. die Zementart (z. B. Tonerde-

zement, Portlandzement) und die Art der Zuschläge die wichtigsten Parameter für die 

Größe des Adsorptionskoeffizienten dar. Des Weiteren ist das Alter des Baumaterials 

wichtig. Die im Anhang 1 in der Tabelle 1 enthaltenen Daten betreffen, neben frischen 

CSH-Phasen meist relativ frischen bzw. bis zu 10 Monate alten Beton, aber auch 

70 Jahre alten Beton. In den Untersuchungen einiger Autoren wurde Beton künstlich 

durch mehrfaches Waschen bzw. hydrothermale Behandlung gealtert, wobei unklar ist, 

welchem Alter der Beton nach diesen Prozeduren entspricht. Eine Veröffentlichung, in 

der ein Beton hohen Alters als Sorbent verwendet wurde, der nicht den Klimaeinflüs-

sen ausgesetzt war, konnte nicht ermittelt werden. 

Die 𝐾𝐷-Werte der Sorption des Iods an Baustoffen sind allgemein sehr gering 

(< 0,1 m3/kg) und erreichen in keinem Fall 1 m3/kg. Mit einer Ausnahme (dem zement-

haltigen Versatzmaterial von NIREX [BAK 94]) übersteigen die Verteilungskoeffizienten 

der Sorption von Iod bei auf Portlandzement basierenden Baustoffen nicht den Wert 

𝑅𝐷 = 0,2 m3/kg. Dieser Wert wird auch für die Sorption an Zementen auf Tonerdebasis 

bei erhöhtem Kalziumsulfat-Anteil erreicht. Die Modellierbarkeit der Sorptions- und Dif-

fusionsexperimente mit Iod scheint problematisch. Die durch die Modelle berechneten 

Adsorbatmengen fielen in allen Fällen geringer aus, als die experimentell erhaltenen. 
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Dies spricht dafür, dass neben der Adsorption noch andere Prozesse wirksam sind. 

Auch die experimentell gefundene Zeitabhängigkeit der Sorption scheint nur einge-

schränkt modellierbar zu sein, wenngleich die erhaltenen Kurven nicht immer eindeutig 

von fehlerhaften Messungen zu unterscheiden sind. Es ist von einer weitgehenden, je-

doch möglicherweise nicht vollständigen, Desorption auszugehen. 

Bei Radium hängt der 𝑅𝐷-Wert von der Kalziumkonzentration auf der Betonoberfläche 

ab. Im Experiment wird bei frischem Zement ein geringer Sorptionskoeffizient im Be-

reich 0 bis 0,5 m3/kg beobachtet. Nach Auslaugung des Kalziums steigt der𝑅𝐷-Wert auf 

bis zu max. 17 m3/kg. Eine Aussage zur Desorption lässt sich für Radium nicht treffen, 

da nicht klar ist, ob der Vorgang eine Adsorption (und damit reversibel) oder eine 

Chemisorption ist. 

Thorium weist eindeutig den höchsten Verteilungskoeffizienten auf, der sehr wahr-

scheinlich ein echter Adsorptionskoeffizient (𝐾𝐷) ist. Es werden, insbesondere abhän-

gig vom pH-Wert und der Anwesenheit von Hydrogencarbonat, für Zement Werte von 

0,1 bis 100 m3/kg beobachtet. Da die Adsorption am Baumaterial reversibel ist, wird 

das Thorium auf lange Sicht wieder vollständig desorbiert. 

In den meisten Fällen werden im Experiment für Uran in oxidierendem Milieu 𝑅𝐷-Werte 

ermittelt, die zwischen 1 und 10 m3/kg liegen, teilweise aber auch nur bei 0,4 m3/kg. 

Für Uran sind die 𝑅𝐷-Werte damit etwa ein bis zwei Größenordnungen kleiner als beim 

Thorium. Die von [POI 04] und [BRO 90] gefundenen höheren 𝑅𝐷-Werte betreffen 

künstlich gealterten Beton. Da es sich nur zum Teil um eine Adsorption handelt, wird 

keine vollständige Desorption auftreten. [MOR 87] haben im Experiment eine etwa 

70 %-ige Desorption beobachtet. Die Vollständigkeit wird jedoch von den jeweiligen, 

genauen Reaktionsbedingungen abhängen, wobei ein hoher pH-Wert und Hydrogen-

carbonatanteil wie beim Thorium die Desorption begünstigen. 

Die Sorption von Cäsium hängt von der Zusammensetzung des Zementes bzw. von 

dessen CaO-Al2O3-Verhältnis ab. Angesichts der sich widersprechenden Ergebnisse 

lässt sich aber nicht entscheiden, in welcher Weise dies erfolgt. Allgemein scheinen die 

Verteilungskoeffizienten der Sorption von Cäsium an Zement im Bereich von 0 bis 

0,1 m3/kg zu liegen [AGG 00], [ALL 83]. [NOS 01] haben jedoch, in Abhängigkeit vom 

Ca/Si-Verhältnis, auch 𝐾𝐷-Werte im Bereich von 3 m3/kg beobachtet. Des Weiteren 

werden sie anscheinend beim Beton durch bestimmte Zuschläge (die mafische Verbin-

dungen enthalten) signifikant erhöht. 
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Die Sorption von Nickel scheint unter verschiedentlichen Auflösungs- bzw. Umlösungs-

erscheinungen [WIE 00] abzulaufen. Auch hier sind die Ergebnisse zum Teil wider-

sprüchlich. Die Sorptionskoeffizienten nehmen von Werten von etwa 1 m3/kg zu Beginn 

auf etwa 0,2 m3/kg nach einigen Wochen ab. Entscheidend ist auch hier die Lösungs-

zusammensetzung der desorbierenden Lösung. Der Einfluss des pH-Wertes dürfte ge-

genüber anderen Einflüssen dominieren. 

Zum Eisen liegen zwar keine Publikationen mit 𝐾𝐷-Werten vor, aber auch hier ist der 

pH-Wert sicherlich maßgeblich. Wie beim Nickel sollten die in Frage kommenden 

Komplexbildner (Carbonat) weniger bedeutsam sein, vor allem besteht nicht die Gefahr 

der Bildung von Hydroxokomplexen im alkalischen Bereich. Kobalt sollte sich von Ni-

ckel im Wesentlichen durch die leichtere Bildung der dreiwertigen Spezies im alkali-

schen Bereich unter Sauerstoffeinfluss unterscheiden. Mangels Angaben zu den sich 

bildenden Spezies auf der Zementoberfläche lässt sich keine Aussage zur Desorbier-

barkeit machen. Verteilungskoeffizienten für die Sorption von Kobalt und Nickel an 

Baustoffen konnten nicht ermittelt werden. 

Americium und Plutonium haben vergleichsweise hohe Sorptionskoeffizienten auf Ze-

ment und Beton. Für Plutonium werden in der Regel Werte zwischen 1 und 50 m3/kg 

angegeben, jedoch werden teilweise auch deutlich größere Werte beobachtet 

(𝐾𝐷 = 810 m3/kg). 

Verteilungskoeffizienten der Sorption von Americium an Baustoffen liegen teilweise bei 

0,1 bis 1 m3/kg, im Allgemeinen sind sie aber deutlich größer (𝐾𝐷 = 1 bis 100 m3/kg). 

Die von [MOR 87] gefundene Desorbierbarkeit von an Zement sorbiertem Americium 

(50 %) ist deutlich höher als die von Plutonium (10 %). Die Anzahl der Untersuchungen 

ist jedoch geringer als bei Uran und Untersuchungen der in oder auf der Zementphase 

vorliegenden Spezies konnten nicht gefunden werden, so dass eine Vorhersage 

schwierig ist. 

2.1.2 Sorption an Böden  

Vom mineralogischen Standpunkt aus lassen sich 𝐾𝐷-Werte der Böden letztlich über-

wiegend auf die Verteilungskoeffizienten der in den jeweiligen Böden vorhandenen Mi-

nerale (bzw. Tonminerale) zurückführen. Die Literaturstudie zeigt jedoch, dass die Ein-

flüsse vielfältig sind und neben dem pH-Wert, der Ionenaustauschkapazität und die 

spezifische Oberfläche als wichtige Größen auch die mikrobiellen Einflüsse sowie or-
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ganische Materialien eindeutig bei der Betrachtung mit einbezogen werden müssen. 

Die Daten sind im Anhang 1 in Tabelle 2 zusammengefasst. 

Die Sorptionskoeffizienten von Iod an den von [YOS 98] untersuchten Böden variieren 

von Werten nahe Null bis zu 10,2 m3/kg. Dabei werden zum Teil kleinere Verteilungs-

koeffizienten nach Hitzesterilisation beobachtet, was auf den Einfluss von Mikroorga-

nismen hinweist. Sandige Proben ergeben nur geringe 𝐾𝐷-Werte. Von [FRI 78] wird 

damit übereinstimmend praktisch keinerlei Rückhaltevermögen von den meisten Mine-

ralen und Gesteinen beobachtet. Alle gemessenen 𝐾𝐷-Werte liegen unterhalb von 

0,5 m3/kg, die meisten jedoch sogar unter 0,01 m3/g. Für Tonminerale Kaolinit und Illit, 

oder auch Gemischen wie Bentonit, werden von [ALL 84] Werte zwischen 0,01 und 

0,2 m3/kg beobachtet. Diese Werte variieren jedoch in Abhängigkeit von der Konzent-

ration und dem Feststoff-Lösungsmittel-Verhältnis. 

Zum Radium gibt es nur eine relativ geringe Anzahl von Publikationen. Die Verteilungs-

koeffizienten sind gemäß [TAC 01] im Allgemeinen bei Tonmineralen größer als 

𝐾𝐷 = 0,1 m3/kg und können bis zu 𝐾𝐷 = 10 m3/kg reichen. Wie [TAC 01] finden auch 

[WAN 93] zum Teil hohe bis sehr hohe 𝐾𝐷-Werte (𝐾𝐷 > 2 m3/kg). Der prinzipielle Me-

chanismus ist offenbar Ionenaustausch und hängt damit deutlich von der Zusammen-

setzung des jeweiligen Bodens ab. 

Die Sorption von Uran an Böden ist von mehreren Bestandteilen abhängig. So werden 

signifikante Korrelationen der 𝐾𝐷-Werte zum Humusgehalt als auch zum Tongehalt ge-

funden. Auch hier ist die Adsorption an sandigen Böden bzw. Quarz praktisch Null. Die 

Verteilungskoeffizienten für Tonminerale erreichen zwar durchaus Werte von 2 m3/kg, 

aber sie sind entsprechend dem komplexen Sorptionsmechanismus und der Neigung 

des Urans Carbonatkomplexe zu bilden, deutlich vom pH-Wert und dem Hydrogen-

carbonatgehalt der Sorptivlösung abhängig und liegen dann im Bereich von 0,1 bis 

1 m3/kg. [AKÇ 96] beobachten jedoch deutlich kleinere Werte von 𝐾𝐷 < 0,01 m³/kg, 

wobei die Ursache unklar ist. Ein mikrobieller Einfluss ist aufgrund der Ergebnisse von 

[CHO 05] nicht auszuschließen. 

Thorium verhält sich ähnlich wie Uran. Die Sorption korreliert deutlich mit dem Gehalt 

an organischen Stoffen [XU 06] sowie Tonmineralen. Die 𝐾𝐷-Werte liegen in der glei-

chen Größenordnung und werden durch ähnliche Parameter beeinflusst. 
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Cäsium wird im Boden gemäß [MIN 04] schnell und selektiv gebunden. Dabei spielen 

Tonminerale eine wichtige Rolle und es werden 𝐾𝐷-Werte über 0,3 m3/kg erreicht. 

[STR 99] berichten von in-situ-Werten, die deutlich über 1 m3/kg (9 – 200 m3/kg) liegen. 

Zur Sorption von Eisen an Böden liegen so wenig Publikationen vor, dass keine reprä-

sentativen 𝐾𝐷-Werte angegeben oder allgemeine Aussagen gemacht werden können. 

Von [FOR 73] wird ein 𝐾𝐷-Wert von etwa 0,3 m3/kg angegeben, dagegen berichten 

[PLA 06] von Werten im Bereich von 0,03 m3/kg. 

Die Oberfläche und der pH-Wert scheinen sowohl die wichtigsten Einflüsse bei der 

Sorption des Nickels [ESC 98] als auch des Kobalts [BAN 93] zu sein. Gemäß 

[ATA 99] hat auch der Ionenaustausch bei Nickel einen nicht vernachlässigbaren Ein-

fluss. [BAN 93] findet bei Kobalt nur eine relativ geringe Korrelation zur Ionenaus-

tauschkapazität. Eine wichtige Rolle spielt vermutlich in beiden Fällen auch hier die 

Anwesenheit organischer Stoffe, wie diese von [BAN 93] für Kobalt aufgezeigt wird. Die 

𝐾𝐷-Werte von Kobalt variieren zwischen 𝐾𝐷 = 0,01 und etwa 0,7 m3/kg. Für Eisen wur-

den Werte von 𝐾𝐷 = 0,03 und 0,3 m3/kg beobachtet. Damit liegen die Werte von Eisen, 

Kobalt und Nickel alle im gleichen Bereich, wie dies auch zu erwarten ist. 

Von [MOR 87] werden sowohl für Americium als auch Plutonium relativ hohe 𝐾𝐷-Werte 

von 0,44 bis 4 m3/kg beobachtet, die repräsentativ sein sollten. Aufgrund der Existenz 

von Carbonato-, Hydroxo- und auch Sulfatokomplexen bei den Aktiniden ist wie bei 

Uran und Thorium mit einer deutlichen pH-Abhängigkeit sowie der Bildung von Kom-

plexen in Abhängigkeit vom Sorptivmedium zu rechnen. Mit einem maximalen Sorpti-

onskoeffizienten ist bei einem pH-Wert zwischen 6 bis 7 zu rechnen, darunter und dar-

über verringern sich die 𝐾𝐷-Werte. 

2.1.3 Vergleich der Sorption an Baustoffen und Böden 

Die Variabilität der 𝐾𝐷-Werte der Sorption von Iod an Böden ist, wohl bedingt durch 

den Einfluss organischer Substanzen und Mikroorganismen, verglichen mit der an 

Baustoffen deutlich größer. Bei keinem Baustoff werden Werte über 1,0 m3/kg gemes-

sen, bei Böden jedoch schon [YOS 98].  

Radium weist sowohl in Böden als auch an Baustoffen relativ hohe Verteilungskoeffi-

zienten auf, die je nach Anwesenheit von kompetitiven Ionen sowie anwesenden Mine-
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ralen bzw. Ionenaustauschern (Baryt, Tonminerale) deutlich variieren. Der prinzipielle 

Sorptionsmechanismus ist in beiden Fällen Ionenaustausch. 

Aktinide ergeben sowohl für Böden als auch für Baustoffe relativ hohe Sorptionskoeffi-

zienten im Experiment (𝐾𝐷 > 0,1 m3/kg, oft größer 1 m3/kg), die sich zeitabhängig noch 

zu erhöhen scheinen. Dabei ist die Desorption stets geringer als 100 %, variiert jedoch, 

gemäß [MOR 87], innerhalb der verschiedenen Aktinide (Uran: 70 %, Pu: 10 % etc.). 

Bei Eisen, Kobalt und Nickel bewirkt eine Verschiebung des pH-Wertes in den sauren 

Bereich sowohl bei Böden als auch bei Zement eine Erniedrigung des Verteilungskoef-

fizienten. 

Während in Böden häufig Ionenaustausch eine Rolle spielt (Nickel, Kobalt), kommt es 

bei Zement zum Teil zur Bildung von definierten Festphasen. Der höhere pH-Wert von 

Zement stabilisiert die löslichkeitsbestimmende Spezies besser als Böden. Eine allge-

meine Aussage zur Sorption an Böden lässt sich jedoch nicht machen. 

Die chemischen Bestandteile des Betons sichern gegenüber Böden einen höheren pH-

Wert, der bei vielen Schwermetallen die Existenz der leichter sorbierbaren, schwerlös-

lichen Metallspezies gegenüber den leichter löslichen Spezies begünstigt. 

Während für die Sorption von Iod an Böden deutlich variierende Sorptionskoeffizienten 

zwischen 𝐾𝐷 = 0,0 m3/kg und häufig 𝐾𝐷 = 5,59 m3/kg gefunden werden, wird für die 

Sorption an Zement zumeist ein Wert zwischen 𝐾𝐷 = 0 m3/kg und 𝐾𝐷 = 0,03 m3/kg bzw. 

maximal 0,3 m3/kg gemessen. Desgleichen werden bei der Sorption von Cäsium an 

Böden 𝐾𝐷-Werte von 0,001bis 8 m3/kg ermittelt, für die Sorption an Zement aber nur 

von 0,001 bis 0,85 m3/kg, wenn man künstlich gealterte Betone und Spezialbetone 

weglässt. Für die Sorption von Thorium, Americium und Plutonium an Zement wird 

meist ein 𝐾𝐷-Wert über 𝐾𝐷 = 0,1 m3/kg, bzw. häufig sogar deutlich über 1 m3/kg gefun-

den. Unter den Aktiniden variiert Uran am meisten, es werden für die Sorption an Bau-

stoffen Werte von 𝐾𝐷 = 0,001 m3/kg bis 𝐾𝐷 > 150 m3/kg beobachtet, bei Böden jedoch 

variieren die Werte von 𝐾𝐷 = 0 m3/kg und 1,738 m3/kg. Dies zeigt, dass die Verwen-

dung gleicher 𝐾𝐷-Werte für die Sorption an Zement und die an Böden zwar möglicher-

weise für Thorium, Americium und Plutonium, eventuell auch für Uran, aber nur schwer 

für die Elemente Cäsium und Iod zu rechtfertigen ist. 
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3 Theoretische Grundlagen 

3.1 Modellierung des ungesättigten Wasserflusses 

Im Rahmen des Projektvorhabens wurden Perkolationsexperimente an mit Betonbruch-

material gefüllten Versuchssystemen durchgeführt. Die Versuche wurden unter instatio-

nären Bedingungen realisiert, was eine zeitliche und räumliche Variabilität des Wasser-

gehalts bedingt. Für die Simulation des Radionuklidtransports in den Versuchsbehältern 

ist eine Simulation des ungesättigten Wasserflusses zwingend erforderlich. Aus diesem 

Grund werden die theoretischen Grundlagen der Simulation des transienten Wasserflus-

ses in variabel gesättigten porösen Medien in diesem Abschnitt kurz zusammengestellt. 

Einen umfassenderen einführenden Überblick geben die bodenphysikalischen Lehrbü-

cher von [JUR 04], [KUT 94] oder [HIL 96]. Wir verwenden in diesem Bericht bewusst 

Einheiten für die bodenphysikalischen Variablen, welche die intuitive Auffassung begüns-

tigen und weichen daher von SI-Einheiten ab. 

Das Standardmodell für die Beschreibung des variabel gesättigten Wasserflusses ist die 

Richardsgleichung (RG, [DAM 04]). Für den eindimensionalen Fluss kann diese abgelei-

tet werden aus der Kombination der Kontinuitätsgleichung mit dem Buckingham-Darcy-

Gesetz. Die Kontinuitätsgleichung in einer räumlichen Dimension lässt sich schreiben als 

ws
z
q

t
+

∂
∂

−=
∂
∂q

 (3.1) 

mit dem volumetrischen Wassergehalt 𝜃 [cm cm-1], der volumetrischen Wasserflussdich-

te ρ [cm d-1], dem Senkenterm für das Bodenwasser 𝑠𝑤 [d-1], der z. B. die Wurzelwas-

seraufnahme durch Pflanzen quantifiziert, der Zeit 𝑡 [d] und der Ortskoordinate 𝑧 [cm]. 

Die 𝑧-Achse verlaufe positiv nach oben. Das Buckingham-Darcy-Gesetz in einer Dimen-

sion lautet 

( ) 





 +−= 1

dz
dhhKq  (3.2) 

mit dem Matrixpotenzial ℎ [cm] und der ungesättigten hydraulischen Leitfähigkeitsfunkti-

on 𝐾(ℎ) [cm d-1]. Der Summand 1 in der Klammer entspricht dem Gradienten des Gravi-

tationspotenzials, wenn man das Bodenwasserpotenzial auf das Gewicht von Wasser 
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bezieht und somit in der Dimension Länge ausdrückt. Die Kombination der Gleichungen 

(3.1) und (3.2) liefert die Richardsgleichung in ihrer sogenannten gemischten Form 

( ) ws
dz
dhhK

zt 















∂
∂

=
∂
∂q

 (3.3) 

welche man unter Nutzung der spezifischen Wasserkapazität 𝐶(ℎ) [cm-1], definiert als 

( )
h

hC
∂
∂

=
q

 (3.4) 

zur Richardsgleichung in der sogenannten Potentialform umformen kann 

( ) ( ) ws
dz
dhhK

zt
hhC 














 +

∂
∂

=
∂
∂

= 1  (3.5) 

Die Richardsgleichung  in der durch Gleichung (3.5) gegebenen Form vernachlässigt 

Gradienten im osmotischen, Auflast- und pneumatischen Potenzial und setzt voraus, 

dass das poröse Medium rigide und die Gasphase im porösen Medium unbegrenzt mobil 

ist. Des Weiteren wird vorausgesetzt, dass Gleichgewichtsbeziehungen zwischen dem 

Wassergehalt und der hydraulischen Leitfähigkeit mit dem Matrixpotenzial bestehen, die 

auch unter Bedingungen des transienten Flusses instantan erreicht werden. Alle hier ge-

troffenen Annahmen stellen in der bodenphysikalischen Forschung und bei der Bearbei-

tung angewandter Fragestellungen den Standardfall dar. 

Die Richardsgleichung ist eine nichtlineare partielle Differenzialgleichung, die in der 

überwiegenden Mehrheit der Fälle numerisch gelöst werden muss. Die numerische Lö-

sung der Gleichung ist anspruchsvoll, da die Funktionen 𝐶(ℎ) und 𝐾(ℎ) nichtlinear sind 

und in ihrem Wertebereich über mehrere Größenordnungen schwanken. Diese starken 

Schwankungen treten bereits auf, wenn sich der Wassergehalt des porösen Mediums 

nur um wenige Volumenprozente ändert. Dies ist der fundamentale Unterschied zum 

gesättigten Wasserfluss in porösen Medien, in denen sich der Wassergehalt in typi-

schen Schwankungsbereichen des Potenzials nicht ändert und hydraulische Leitfähig-

keit und Speicherkoeffizient weitestgehend konstant sind. Zusätzlich zu 𝐶(ℎ) und 

𝐾(ℎ) schwankt auch das Matrixpotenzial ℎ unter Freilandbedingungen über mehrere 

Größenordnungen. Aus diesem Grund definiert man den 𝑝𝑝-Wert als dekadischen Lo-

garithmus des Absolutbetrags des Matrixpotenzials in der Einheit [cm] und ist so in der 
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Lage, das Matrixpotenzial logarithmisch darzustellen. Der 𝑝𝑝-Wert nimmt Werte zwi-

schen -∞ (vollständig gesättigt) bis +7 (ofentrocken) an. Zur Lösung von Gleichung 

(3.5) sind die bodenhydraulischen Funktionen 𝐶(ℎ) und 𝐾(ℎ) in dem für das gegebene 

Problem relevanten Bereich des Matrixpotenzials h erforderlich. In der Praxis werden 

die Funktionen parametrisiert, d. h. durch relativ simple mathematische Gleichungen 

mit relativ wenigen Parametern beschrieben. Die Bestimmung der bodenhydraulischen 

Funktionen vereinfacht sich dann zur Bestimmung dieser bodenhydraulischen Parame-

ter. Das mit Abstand am häufigsten angewendete Modell für die Beschreibung der bo-

denhydraulischen Funktionen ist das Modell von van Genuchten (1980), welches die 

Retentionsfunktion durch die Gleichung 

( ) ( ) ( )[ ] mn
rsr hh

−
−+−+= αqqqq 1  (3.6) 

beschreibt. In Gleichung (3.6) sind qr der sogenannte Residualwassergehalt, qs der Was-

sergehalt bei Sättigung, α [m-1] ist ein Formparameter, der mit dem Reziprokwert des 

Lufteintrittspunkts des porösen Mediums in Beziehung steht, n [-] ist ein Formparameter, 

der die Breite der Porengrößenverteilung beschreibt, und m [-] ist ein Formparameter, 

der im Regelfall nach der Beziehung m = 1 – 1/n mit n gekoppelt wird. Da die Messung 

der ungesättigten hydraulischen Leitfähigkeit sehr zeitaufwendig ist, behilft man sich in 

der Regel durch den Einsatz sogenannter Porenbündelmodelle. Diese leiten die Funktion 

K(h) aus der in der Retentionsfunktion enthaltenen Information über die Porengrößenver-

teilung unter vereinfachenden Annahmen her. Hierbei ist der große Vorteil der Nebenbe-

dingung m = 1 – 1/n, dass das Einsetzen der Retentionsfunktion nach van Genuchten in 

das Porenbündelmodell nach [MUA 76] in einer geschlossenen Lösung des Mualem-

Integrals resultiert, wodurch sich die ungesättigte hydraulische Leitfähigkeitsfunktion 

schreiben lässt als 

( ) ( )[ ]2/111 mm
eese SSKSK −−= τ , (3.7) 

mit der gesättigten hydraulischen Leitfähigkeit Ks [cm d-1] und der effektiven Sättigung 

des porösen Mediums in Abhängigkeit vom Matrixpotenzial 

( ) ( )
rs

r
e

hhS
qq
qq

−
−

= . (3.8) 
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Die hydraulischen Parameter können durch Anpassung (Fitten) an Messdaten bestimmt 

werden. Zu diesem Zweck gibt es verschiedene Methoden im Labor und im Feld 

[DUR 05]. Die im Hinblick auf die Anfangs- und Randbedingungen flexibelste und  

zugleich in vielen Fällen zeiteffizienteste Methode ist die inverse Modellierung. Sie kom-

biniert eine numerische Lösung der Richardsgleichung mit Messdaten, die an einem bo-

denhydrologischen System beobachtet werden. Durch Optimierung der bodenhydrauli-

schen Parameter wird eine bestmögliche Übereinstimmung von Simulation und 

Beobachtung erzielt, wobei in der überwiegenden Mehrheit der Fälle iterative Verfahren 

der nichtlinearen Regression anzuwenden sind. Auf größeren Skalen und für heterogene 

Systeme ist die inverse Modellierung das Schlüsselwerkzeug zur Bestimmung effektiver 

hydraulischer Eigenschaften [DUR 08] und das Mittel der Wahl für die sogenannte inver-

se Hochskalierung (inverse upscaling, [VER 07]). Die für die Lösung der Richardsglei-

chung erforderlichen Anfangs- und Randbedingungen werden für den Fall der Perkolati-

onsexperimente im Abschnitt 4.3 beschrieben. 

3.2 Stofftransportsimulation 

Das Standardmodell für die Simulation des Transports gelöster, reaktiver Stoffe in porö-

sen Medien ist die Konvektions-Dispersions-Gleichung (convection dispersion equation, 

kurz CDE, [VAN 04]). Für den Fall der Gleichgewichtssorption (sogenannte local equilib-

rium assumption, kurz LEA) schreibt man die CDE als 

( ) 



 −

∂
∂

∂
∂

=+
∂
∂ qz

z
cD

z
sc b

t

qρq , (3.9) 

mit der gelösten Konzentration 𝑐 [µg cm-3] (die Masseneinheit für den betrachteten Stoff 

kann hier frei gewählt werden), der trockenen Lagerungsdichte des porösen Mediums 𝜌𝑏 

[g cm-3], der sortierten oder Festphasenkonzentration s [µg g-1] und dem effektiven Dis-

persionskoeffizienten 𝐷 [cm2 d-1], welcher die Prozesse der hydrodynamischen Dispersi-

on und der molekularen Diffusion zusammenfassend beschreibt und nach der Gleichung 

( ) mDD qξυλ +=  (3.10) 

berechnet wird. In Gleichung (3.10) sind: 𝜆 [cm] die Dispersionslänge (auch: Dispersivi-

tät), 𝑣 [cm d-1] die mittlere Porenwasserfließgeschwindigkeit, d. h. der Quotient aus vo-

lumetrischer Wasserflussdichte und volumetrischem Wassergehalt, 𝜉(𝜃) < 1 [-] der sog. 
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Tortuositätsfaktor, z. B. nach [MIL 61], welcher die Reduktion der Diffusion im porösen 

Medium gegenüber der Diffusion in freier Lösung beschreibt, und 𝐷𝑚 [cm2 d-1] der Diffu-

sionskoeffizient des betrachteten Elements oder der gelösten Spezies in freier Lösung. 

Gleichung (3.9) beschreibt den konvektiv-dispersiven Stofftransport durch ein poröses 

Medium für eine beliebige Sorptionsisotherme und instationären Wassertransport. Für 

den Fall einer linearen Sorptionsisotherme mit dem Verteilungskoeffizienten 𝐾𝐷 [cm3 g-1] 

lässt sich Gleichung (3.9) schreiben als 

( )[ ] 



 −

∂
∂

∂
∂

=+
∂
∂ qc

z
D

c
cK

t Db qρq  (3.11) 

Nimmt man zusätzlich stationären Wasserfluss (𝑞 ist konstant mit der Tiefe) und homo-

genen Boden (𝜃, 𝜌𝑏 , 𝐾𝐷, 𝜆 und 𝜉 konstant mit der Tiefe) an, so lässt sich die CDE verein-

fachen zu 

z
c

z
cD

t
cR

∂
∂

−
∂
∂

=
∂
∂ υ2

2

 (3.12) 

und unter bestimmten Anfangs- und Randbedingungen analytisch lösen. In Gleichung 

(3.12) reflektiert der Retardationsfaktor 𝑅 [-] die Sorption der betrachteten Substanz. Er 

ist definiert als 

D
b KR

q
ρ

+= 1  (3.13) 

Die für die Auswertung von Stofftransportexperimenten und vereinfachte Simulationen im 

Feldmaßstab erforderlichen analytischen Lösungen von Gleichung (3.12) sind in der 

Software CXTFIT [TOR 99] programmiert, welche eine Komponente des Programmpa-

kets STANMOD [SIM 09a] ist. 

Für den Fall einer nichtlinearen Sorptionsisotherme ist der Retardationsfaktor von der 

Konzentration in der Lösung abhängig, da der Verteilungskoeffizient ebenfalls mit der 

Konzentration variiert. Es gilt 

( )
c
scR b

∂
∂

+=
q
ρ1  (3.14) 
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und die CDE wird nichtlinear und muss numerisch gelöst werden. Selbiges gilt, wenn ei-

ne der oben getroffenen Annahmen (Stationarität und Homogenität) nicht erfüllt ist. Nu-

merische Simulationsmodelle sind heute standardmäßig in der Lage, sowohl den Was-

serfluss als auch den Stofftransport simultan numerisch zu lösen. Wenn die 

Konzentrationsverteilung im System keinen Einfluss auf die hydraulischen Prozesse hat, 

werden in jedem Zeitschritt zunächst die Richardsgleichung und anschließend die CDE 

numerisch gelöst. 

Die Anwendung der CDE in der obigen Form setzt zusätzlich voraus, dass der gesamte 

wassergefüllte Porenraum am konvektiv-dispersiven Transportprozess beteiligt ist. Ist 

dies nicht der Fall, d. h. wird der betrachtete Stoff bevorzugt in Regionen relativ hoher 

Mobilität transportiert, muss das Transportmodell erweitert werden. In der bodenphysika-

lischen Literatur gibt es grundsätzlich zwei Modellkonzepte, welche den Transport in be-

vorzugten Fließbahnen (preferential flow) modellieren: den sog. dual porosity Ansatz und 

den dual permeability Ansatz [GER 93], [SIM 03]. Im Rahmen des Projektvorhabens 

wurde mit dem dual porosity Ansatz nach [GEN 76] gearbeitet. Die Anwendung des dual 

permeability Ansatzes erfordert zahlreiche Modellparameter und sehr aufwendige Expe-

rimente zu deren Bestimmung und wurde daher nicht verfolgt. Der von uns verwendete 

dual porosity Ansatz ist das sogenannte Mobil-Immobil-Modell (MIM) und wird im Fol-

genden kurz vorgestellt. In der Literatur wird das Modell häufig auch mit dem Begriff 

Zwei-Regionen-Modell (two-region model) benannt. 

Das poröse Medium wird konzeptionell in zwei Kompartimente aufgeteilt, eines mit mobi-

lem und eines mit immobilem Wasser. Der volumetrische Wassergehalt ist die Summe 

der volumetrischen Wassergehalte in den beiden Kompartimenten  

imm qqq += . 3.15) 

Die Festphasenkonzentration wird auf die beiden Kompartimente nach der Gleichung 

( ) imm sfsfs −+= 1  (3.16) 

aufgeteilt. Hierbei ist 𝑓 [-] der relative Anteil der Sorptionsplätze in der mobilen Region, 

(1 − 𝑓) ist der relative Anteil der Sorptionsplätze in der immobilen Region und 𝑠𝑚 und 

𝑠𝑖𝑚 [mg kg-1] sind die Festphasenkonzentrationen in den beiden Regionen. Für einen 

sorbierenden Stoff formuliert man die Stofftransportgleichung, indem man über das Ge-
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samtvolumen des Systems bilanziert und den konvektiv-dispersiven Transport aus-

schließlich in der mobilen Phase zulässt 

( )[ ] 



 −

∂
∂

∂
∂

=−+++
∂
∂

m
m

mmimbmbimimmm qc
z

cD
z

sffscc
t

qρρqq 1 . (3.17) 

Die Porenwasserfließgeschwindigkeit in der mobilen Region 𝑣𝑚 [cm d-1] steht mit der 

volumetrischen Wasserflussdichte in folgender Beziehung 

mmq qυqυ ⋅=⋅=  (3.18) 

und der effektive Dispersionskoeffizient in der mobilen Region ist analog definiert als 

m
m DD

q
q

= . (3.19) 

Die für das MIM durch Gleichung (3.17) gegebene Transportgleichung enthält die vier 

Variablen 𝑐𝑚, 𝑐𝑖𝑚, 𝑠𝑚, 𝑠𝑖𝑚 und ist somit nicht eindeutig zu lösen. Die Zusammenhänge 

zwischen den jeweiligen Konzentrationen in der flüssigen Phase und an der festen Pha-

se werden durch eine Sorptionsisotherme festgelegt, die im Regelfall als identisch für 

beide Regionen angenommen wird um die Anzahl der Modellparameter zu reduzieren. 

Für den langsamen, diffusiven Transport zwischen den beiden Regionen macht man im 

einfachsten und am häufigsten verwendeten Fall einen Ansatz erster Ordnung, d. h. man 

nimmt an, dass der Stofffluss zwischen den beiden Regionen durch die Differenz der 

Konzentrationen cm und cim angetrieben wird 

( )[ ] ( )immimbimim ccsfc
t

−=−+
∂
∂ ωρq 1  (3.20) 

mit dem Austauschparameter 𝜛 [d-1]. Das MIM ist durch die Gleichungen (3.17) und 

(3.20) gegeben. Unter Annahme eines homogenen porösen Mediums, stationären Was-

serflusses und linearer Sorption lassen sich diese Gleichungen weiter vereinfachen und 

analytisch lösen. Für bestimmte Anfangs- und Randbedingungen wurden analytische 

Lösungen hergeleitet [GEN 76], [GEN 89], die in der Software CXTFIT [TOR 99] imple-

mentiert sind.  
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Das hier beschriebene Zwei-Regionen-Modell simuliert lediglich den Stoffaustausch zwi-

schen den Regionen. Der Austausch von Wasser zwischen den Regionen kann nicht 

simuliert werden, d. h. das Wasser kann nicht von einer Region in die andere fließen. 

Der immobile Wassergehalt ist zeitlich konstant und schwankt auch nicht, wenn der 

Wassergehalt in der mobilen Region sich ändert. Ist der Wasserfluss instationär, kann 

der Wasser- und Stofftransport nur simuliert werden, wenn der volumetrische Wasser-

gehalt 𝜃 zu keinem Zeitpunkt geringer wird als der immobile Wassergehalt 𝜃𝑖𝑚. Im Prin-

zip könnte man dieses Problem beheben, indem man den immobilen Wassergehalt als 

zeitlich konstanten relativen Anteil des Gesamtwassergehalts definiert [ZUR 96]. Dieser 

Ansatz hat sich jedoch in der Bodenphysik bislang nicht durchgesetzt und wird auch vom 

Programmpaket Hydrus-1D nicht unterstützt. 

3.3 Inverse Simulation 

Eine wichtige Voraussetzung für die Modellierung des Wasser- und Stofftransports in va-

riabel gesättigten porösen Medien ist die Wahl adäquater Modellparameter. Diese um-

fassen die Parameter des Wasserflusses, z. B. die Parameter des van Genuch-

ten/Mualem Modells der bodenhydraulischen Eigenschaften und die Parameter des 

Stofftransports wie die Dispersionslänge, die mittlere Porenwasserfließgeschwindigkeit 

bzw. der am Stofftransport teilnehmende Wassergehalt und den Retardationsfaktor, 

wenn Sorption stattfindet. Wird der Stofftransport mit dem MIM-Ansatz simuliert, müssen 

zusätzlich der immobile Wassergehalt, der Anteil der Sorptionsplätze in der mobilen Re-

gion (nur wenn Sorption stattfindet) und der Austauschparameter 𝜔 mit für das System 

repräsentativen Werten versehen werden. Häufig entziehen sich die oben aufgeführten 

Parameter einer direkten experimentellen Bestimmung und können auch nicht aus 

messbaren Größen durch Anwendung algebraischer Beziehungen abgeleitet werden.  

Die Bestimmung der Modellparameter erfolgt optimalerweise durch die Methode der in-

versen Modellierung. Hierzu werden der Wasserfluss und der Stofftransport durch das 

betrachtete experimentelle System mit den in den Abschnitten 3.1 und 3.2 diskutierten 

Modellen simuliert und die Parameter des Wasser- und Stofftransport iterativ modifiziert, 

bis eine bestmögliche Übereinstimmung zwischen Simulation und Messdaten resultiert. 

Die inverse Modellierung benötigt (i) ein Modell des betrachteten Systems, (ii) Messda-

ten, die genügend Information über die zu bestimmenden Modellparameter zur Verfü-

gung stellen, (iii) eine Zielfunktion, welche die Übereinstimmung zwischen Messdaten 

und Simulation mathematisch aggregiert, und (iv) eine numerisches Verfahren, welches 

die gewählte Zielfunktion im von den Modellparametern aufgespannten Raum minimiert. 
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Die am häufigsten verwendete Zielfunktion ist die der gewichteten quadratischen Abwei-

chungen, gegeben durch 

( ) ( )[ ]∑ =
−= dn

i iii pyywpF
1

2ˆ 
, (3.21) 

mit den Messwerten 𝑦𝑖, den simulierten Daten𝑦�𝑖, den Wichtungsfaktoren 𝑤𝑖, der Anzahl 

der Messdaten 𝑛𝑑 und dem Vektor der zu bestimmenden Modellparameter 𝑝. Der 

Wichtungsfaktor für jeden Datenpunkt berücksichtigt den Wertebereich des zugehöri-

gen Datentyps und die Zuverlässigkeit der Messung, so dass Messdaten mit größerem 

Fehler ein geringeres Gewicht in der Zielfunktion bekommen. Häufig werden die Da-

tenpunkte mit dem Reziprokwert der Varianz ihrer Messfehler 𝜎2 gewichtet. Dieses 

Wichtungsschema setzt jedoch voraus, dass die Messfehler korrekt quantifiziert wer-

den und die alleinige Fehlerquelle darstellen. Für die Minimierung der durch Gleichung 

(3.21) definierten Zielfunktion kommen verschiedene Verfahren in Frage. Das noch 

immer am häufigsten eingesetzte Verfahren ist der Levenberg-Marquardt-Algorithmus 

[MAR 63]; [PRE 92]. Eine Alternative, welche keine Berechnung der Ableitungen der 

Zielfunktion erfordert, ist der Simplex-Algorithmus nach [NEL 65]. Durch die enorme 

Leistungssteigerung moderner digitaler Computer gewinnen evolutionäre Optimie-

rungsalgorithmen (EAs) zurzeit enorm an Popularität. Beispiele für EAs sind Shuffled-

Complex-Evolution (SCE-UA, [DUA 92]), Differential Evolution [STO 97] und Covari-

ance Matrix Adaptation (CMA, [HAN 06]). Der Nachteil der EAs ist, dass sie das Simu-

lationsmodell sehr häufig aufrufen müssen, um eine Lösung des inversen Problems zu 

finden. Aus diesem Grund dominiert derzeit die Anwendung des Levenberg-Marquardt-

Algorithmus, wobei mehrere Startwerte des zu optimierenden Parametervektors getes-

tet werden. 

3.4 KD-Werte aus Perkolationsversuchen 

Zur Bestimmung der linearen Verteilungskoeffizienten aus den Perkolationsversuchen 

können inverse Verfahren angewendet werden. Hierbei wird die CDE bzw. das MIM 

analytisch oder numerisch gelöst und die resultierende simulierte Zeitreihe der über 

den unteren Rand ausgetragenen Konzentration berechnet. Anschließend wird der 𝐾𝐷-

Wert so angepasst, dass die in den Experimenten beobachteten Eluatkonzentrationen 

möglichst gut beschrieben werden, d. h. eine bestmögliche Übereinstimmung zwischen 

den Beobachtungen und den Simulationen erzielt wird. In Versuchen, in denen nur we-

nige Porenvolumen eluiert werden und/oder stark sorbierende Stoffe untersucht wer-
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den und in denen die Eluatkonzentrationen noch keinen zeitlichen Abfall zeigen, kön-

nen die 𝐾𝐷-Werte aus einer vereinfachten Auswertung bestimmt werden. In diesem 

Kapitel wird diese vereinfachte Auswertung erläutert. 

Für den Fall des Stoffaustrags aus einer eindimensionalen Bodensäule formuliert man 

die CDE in der Form von Gl. (3.12) in der sogenannten fließgemittelten Konzentratio-

nen 𝑐𝑓 [PAR 84]. Die Bodenlösung enthalte den zu untersuchenden Stoff zu Beginn in 

der Konzentration 𝑐0 [mg cm-3] 

( ) 00, czc = . (3.22) 

Als obere Randbedingungen wählt man den Eintrag von Wasser, welches den betrach-

teten Stoff nicht enthält. Formuliert man die CDE in der volumengemittelten Konzentra-

tion, so muss für den Stoffeintrag eine Cauchy-Randbedingung gewählt werden. Da die 

CDE hier in der fließgemittelten Konzentration formuliert wird, kann eine Randbedin-

gung erster Art verwendet werden [GEN 84] 

( ) 0,0 =tc f . (3.23) 

Am unteren Rand setzt man den Gradienten der Konzentration Null, wobei eine soge-

nannte semi-unendliche Säule angenommen wird 

0=



∂

∂

∞=z

f

z
c

 (3.24) 

Die analytische Lösung der CDE lautet dann [GRA 09] 

( ) 
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. (3.25) 

Die Anfangskonzentration in der Bodenlösung c0 errechnet sich aus der Massenbilanz 

für den Stoff zu Beginn des Austrags aus der Bodensäule. Diese lautet 

tbbt sscc ρρq =+= 00  (3.26) 
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mit der bodenbezogenen Gesamtkonzentration 𝑐𝑡 [µg cm-3], der initial an der Festpha-

se sorbierten Konzentration 𝑠0 [µg g-1] und der totalen Konzentration des betrachteten 

Stoffs pro Trockenmasse des porösen Mediums 𝑠𝑡 [µg g-1]. Für eine lineare Sorptions-

Desorptionsisotherme erhält man 

00 Dcbtb Kcs ρqρ +=  (3.27) 

und ein Auflösen nach der Konzentration in der flüssigen Phase liefert die initiale Kon-

zentration 𝑐0 gemäß 

D

t

D
b

t

K
s

K

sc
+

=
+

=
b

ρ
q0 . (3.28) 

Die initiale Konzentration hängt somit vom Gesamtvorrat je Trockenmasse, dem in situ 

Wasser-Feststoff-Verhältnis 𝛽 [cm3 g-1] und dem linearen Verteilungskoeffizienten 𝐾𝐷 ab. 

Für die in diesem Projektvorhaben untersuchten Betonbruchmaterialien liegen die maxi-

malen volumetrischen Wassergehalte bei ca. 20 % und die Lagerungsdichten zwischen 

1.2 und 1.9 g cm-3. Hieraus resultieren maximale Werte für 𝛽 in der Größenordnung von 

0.17 cm3 g-1. Die Gleichung (3.28) lässt sich für den Fall 𝐾𝐷 >> 𝛽 vereinfachen zu  

D

t

K
sc =0  (3.29) 

und der lineare Verteilungskoeffizient lässt sich aus dem Verhältnis des Gesamtvorrats 

zur initialen Konzentration in der flüssigen Phase berechnen. Ist die Wassergehaltsver-

teilung im Profil zu Beginn inhomogen, stellt sich dennoch eine homogene Konzentration 

in der flüssigen Phase ein, wenn die Bedingung 𝐾𝐷 >> 𝛽 für das gesamte Profil erfüllt ist. 

Für eine zuverlässige Bestimmung des 𝐾𝐷-Werts wird man bevorzugt mehrere zu Be-

ginn der Perkolation genommene Eluatproben heranziehen. In Abb. 3.1 sind analyti-

sche Lösungen der CDE graphisch aufgetragen, die demonstrieren, für welche Zeit-

räume man konstante Konzentrationen im Eluat in Abhängigkeit vom 𝐾𝐷-Wert 

annehmen kann. Die Konzentration ist hierbei gegen das kumulierte Wasser-Feststoff-

Verhältnis 𝐿𝐿 [cm3 g-1] aufgetragen, welches sich für eine zeitlich konstante Wasser-

flussdichte q aus der Gleichung 



 

22 

( )
bb L

qt
L

dttq
LS

ρρ
== ∫  (3.30) 

berechnen lässt, wobei 𝐿 [cm] die vertikale Mächtigkeit des porösen Mediums darstellt. 

Das kumulierte 𝐿𝐿 ist das Volumen Lösung, welches durch das poröse Medium perko-

liert ist, normiert auf die Trockenmasse des Mediums. Es wird als Surrogat für die Zeit 

verwendet, wobei dies nur sinnvoll ist, wenn keine ratenlimitierten Prozesse auftreten, 

d. h. sich chemische und physikalische Gleichgewichte instantan einstellen. In der Bo-

denphysik wird an Stelle des 𝐿𝐿 die Anzahl eluierter Porenvolumen 𝑇𝑝 [-] als dimensi-

onslose Zeit verwendet. Diese ist definiert als 

( )
bqq
LS

L
qt

L
dttq

Tp === ∫ . (3.31) 

Für den Fall einer inhomogenen Wassergehaltsverteilung und instationären Wasser-

flusses werden in Gl. (3.31) die Mittelwerte von 𝑞 und 𝜃 eingesetzt. Wenn man auf die 

Normierung des kumulativen Wasserflusses auf die Systemgrößen Trockenmasse o-

der wassergefülltes Porenvolumen verzichtet, kann vereinfachend auch der kumulative 

Wasserfluss in der Einheit [cm] auf der x-Achse aufgetragen werden. 
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Abb. 3.1 Vergleich der analytischen Lösungen der CDE (Gleichung (3.25) und 

(3.28)) für den Fall einer initial mit einem Stoff beladenen Matrix für ver-

schiedene Werte des linearen Verteilungskoeffizienten KD 

Den Lösungen liegen Wassergehalte von 20 % und trockene Lagerungsdichten von 1,8 kg/L 

zu Grunde. Das in situ Wasser-Feststoff-Verhältnis beträgt 0,11 L kg-1, die Dispersionslänge 

beträgt 6 cm. 

 

Wie aus Abb. 3.1 ersichtlich wird, ist lediglich für 𝐾𝐷-Werte kleiner zwei mit einem signi-

fikanten Abfall der Konzentration in der Lösung vor Erreichen des 𝐿𝐿 von eins zu rech-

nen. Für größere Werte des Verteilungskoeffizienten bleibt die Konzentration auch für 

größere Werte des 𝐿𝐿 konstant. Alle hier hergeleiteten Zusammenhänge zur Berech-

nung der initialen Konzentration von 𝑐0 und die vereinfachte Berechnung des 𝐾𝐷-Werts 

gelten analog für das MIM, solange die Annahme einer initialen Gleichgewichtseinstel-

lung in der mobilen Region erfüllt ist. 

3.5 KD-Werte aus Batchversuchen 

3.5.1 Ermittlung der KD-Werte 

Um 𝐾𝐷-Werte und Sorptionsisotherme zu ermitteln, wird zum einen die sorbierte Stoff-

menge pro kg Baustoff, zum anderen die Konzentration der Lösung im Gleichgewicht 

mit dem Baustoff benötigt. Die Elementkonzentration einer Lösung ohne Baustoffzu-

satz (Blindwert) und die sich nach Gleichgewichtseinstellung ergebende Konzentration 
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der Lösung mit Baustoffzusatz wird jeweils mittels ICP-MS-Spektrometrie als arithmeti-

scher Mittelwert aus drei Reproduzierbarkeitsversuchen ermittelt. Die sorbierte Menge 

des Elements lässt sich dann analog Gl. (3.32) berechnen. 

( ) LsgeqBWs Vccm ⋅−=  (3.32) 

mit 𝑚𝑠: Masse des sorbierten Radionuklids [mg], 
 𝑐𝐵𝐵�����: Mittelwert der gemessenen Konzentration des Blindwerts [mg/L], 
 𝑐𝑒𝑒����: Mittelwert der gemessenen Konzentration des Radionuklids [mg/L], 
 𝑉𝐿𝑠𝐿: Volumen der zugegebenen Radionuklidlösung [L], hier 0,005 L. 

Die Beladung des Sorbenten wird gemäß (3.33) aus der sorbierten Masse 𝑚𝑆 und dem 

Mittelwert der Einwaage des Betons berechnet. 

EW

s

m
mq =  (3.33) 

mit 𝑞: Beladung des Sorbenten [mg/kg], 
 𝑚𝐸𝐸: Mittelwert der Einwaage des Betons [kg], 
 𝑚𝐿: Masse Sorbat 

Aus der Beziehung (3.34) kann dann der 𝐾𝐷-Wert ermittelt werden. 

eq
D c

qK =  (3.34) 

mit 𝐾𝐷: Steigung; Proportionalitätsfaktor [L/kg] 
 𝑐𝑒𝑞: Stoffmengenkonzentration der Lösung im Gleichgewicht mit dem Baustoff [mol/L] 
 𝑞: sorbierte Stoffmenge pro kg [mol/kg] 

Durch Auftragen der Beladung des Sorbenten 𝑞 [mg/kg] gegen den Mittelwert der 

Gleichgewichtskonzentration 𝑐𝑒𝑒 [mg/L] kann des Weiteren die Isotherme bestimmt 

werden. 

3.5.2 Fehlerbetrachtung 

Zunächst bildet man sowohl die Standardabweichung für die gemessenen Konzentrati-

onen des Blindwerts als auch für die Gleichgewichtskonzentrationen der Radionuklide 

und die Einwaage des Betons nach der allgemeinen Gl. (3.35). 
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( )
1

2

−
−Σ

=
n

xxσ  (3.35) 

mit 𝜎: Standardabweichung 
 𝑛: Anzahl der Messungen 
 𝑥: Messergebnis 
 𝑥�: Mittelwert der Messergebnisse 

Für den Fortpflanzungsfehler der Beladung des Sorbenten 𝑞 bezieht man sich auf Gl. 

(3.32) und (3.33) und berechnet zunächst den relativen Fehler der sorbierten Konzent-

ration mit Gl. (3.36). 

( ) ( )eqBW

eqBW
eqBW cc

ccf
−

−
=−

σσ
 (3.36) 

mit 𝑓�𝑐𝐵𝐵 − 𝑐𝑒𝑒� relativer Fehler von �𝑐𝐵𝐸����� − 𝑐𝑒𝑞����� [-], 
 𝜎𝐵𝐸: Standardabweichung der gemessenen Konzentration des Blindwertes [mg/L], 
 𝜎𝑒𝑞: Standardabweichung der gemessenen Konzentration der Probe [mg/L], 
 𝑐𝐵𝐸����� − 𝑐𝑒𝑞����: Mittelwert der sorbierten Konzentration [mg/L]. 

Danach berechnet man aus der Standardabweichung der Einwaage den relativen Feh-

ler der Einwaage gemäß Gl. (3.37). 

EW

EW
EW m

f σ
=  (3.37) 

mit 𝑓𝐸𝐸: relativer Fehler der Einwaage [-], 
 𝜎𝐸𝐸: Standardabweichung der Einwaage [kg], 
 𝑚𝐸𝐸: Mittelwert der Einwaage [kg]. 

Nun berechnet man nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz aus den relativen Fehlern – 

inklusive des Fehlers der Pipette – den Fehler der Beladung (Gl. (3.38)). 

( )
222

PipetteEWccq ffff
eqBW

++=
−

 (3.38) 

mit  𝑓𝑞: relativer Fehler der Beladung des Sorbenten [-], 

 𝑓𝑃𝑃𝑝𝑒𝑡𝑡𝑒: relativer Fehler der Pipette [-], in diesem Fall: 0,006. 

Um letztendlich den absoluten Fehler der Beladung des Sorbenten zu erhalten, multi-

pliziert man den relativen Fehler mit q (Gl. (3.39)). 
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qfq q ⋅=∆  (3.39) 

mit 𝑓𝑞: absoluter Fehler der Beladung des Sorbenten [mg/g], 
 𝑞: Beladung des Sorbenten [mg/kg]. 

Der absolute Fehler des 𝐾𝐷-Wertes berechnet sich mittels des Fehlerfortpflanzungsge-

setzes entsprechend gemäß Gl. (3.40) 

( ) ( ) 22











+








⋅=∆

eq

eq
DD c

c
q
qKK

σσ  (3.40) 

3.5.3 Sorptionsisotherme 

Zur grafischen Darstellung trägt man die sorbierte Stoffmenge q auf der Ordinate ge-

gen die Konzentration der Lösung im Gleichgewicht (𝑐𝑒𝑒) auf der Abszisse auf. Liegt 

eine lineare Abhängigkeit vor, stellt die Steigung den 𝐾𝐷-Wert dar. In der Praxis liegen 

lineare Abhängigkeiten jedoch nur bei niedrigen Konzentrationen vor und im Allgemei-

nen nur in kleinen Konzentrationsbereichen. 

3.5.3.1 Freundlich-Isotherme 

Eine häufig zur Anpassung der Daten geeignete Sorptionsisotherme stellt die Freund-

lich-Isotherme dar. Diese lässt sich aus der Annahme ableiten, dass mehrere Schich-

ten mit abnehmender Affinität sorbiert werden. Bei der Freundlich-Isotherme wird der 

Zusammenhang zwischen der Beladung des Festkörpers und der Gleichgewichtskon-

zentration in Lösung durch Gl. (3.41) beschrieben: 

n
fs ckn ⋅=  (3.41) 

mit 𝑛𝑠 sorbierte Stoffmenge pro kg [mol/kg] 
 𝑘𝑓 Freundlich Koeffizient 
 𝑐 Stoffmengenkonzentration der Lösung im Gleichgewicht mit dem Baustoff [mol/L] 
 𝑛 Freundlich Exponent 

Zur Ermittlung der entsprechenden Parameter logarithmiert man die Gleichung. Es 

ergibt sich die Gleichung: 

( ) ( ) ( )ckn fs 101010 logloglog +=  (3.42) 
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Dies entspricht einer Geradengleichung der Form 𝑌 = 𝑏 +𝑚 ∙ 𝑥, woraus sich 

log10�𝑘𝑓� = 𝑏 und 𝑛 = 𝑚 ergibt. Mittels Gl. (3.34) lässt sich aus der Freundlich-

Gleichung (Gl. (3.41)) eine Abhängigkeit zum 𝐾𝐷 Wert herstellen: 

1−⋅= n
fD ckK  (3.43) 

3.5.3.2 Langmuir-Isotherme 

Eine weitere wichtige Isotherme ist die Langmuir-Isotherme, die sich aus der Annahme 

ableiten lässt, dass durch Adsorption eine einzige monomolekulare Schicht gebildet 

wird. Die Sorption nimmt folglich mit zunehmender Beladung des Festkörpers durch 

das Sorbat ab. Dies wird häufiger in der Gasphase, teilweise jedoch auch in der wäss-

rigen Phase beobachtet. Es ergibt sich dann eine Sättigungskurve, die sich durch fol-

gende Gleichung beschreiben lässt: 

eqL

eqLmax

cK
cKq

q
⋅+

⋅⋅
=

1
 (3.44) 

mit 𝑞𝑚𝑚𝑥: maximale bzw. Gleichgewichtsbeladung 
 𝐾𝐿: Langmuir-Konstante 
 𝑐𝑒𝑞: Gleichgewichtskonzentration 

Die Langmuir-Isotherme lässt sich analog der Freundlich-Isothermen in eine linearisier-

te Form bringen. Dies kann durch die Transformationsmethoden nach Lineweaver-

Burk, Langmuir, Eadie-Hofstee und Scatchard erfolgen. Weitere Details zu den Sorpti-

ons-Isothermen sind der Literaturstudie Anhang 1 zu entnehmen. 

Die Parameter wurden mittels Excel durch eine nichtlineare Anpassung der Gleichung 

der Isothermen an die vorliegenden Sorptionsdaten ermittelt, dies gelang jedoch nicht 

in allen Fällen befriedigend. Deshalb wurde zusätzlich die logarithmierte Form der 

Freundlich-Gleichung verwendet. 
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3.6 Thermodynamische Gleichgewichtsmodellierung 

3.6.1 Allgemeine Anmerkungen 

Die Bewertung des Langzeitverhaltens von geologischen Systemen wie oberflächli-

chen und untertägigen Abfalldeponien erfordert eine Analyse, wie das Gesamtsystem 

in unterschiedlichen Szenarien reagieren wird. Um das chemische Verhalten von 

Schadstoffen wie Actiniden und langlebigen Spaltprodukten in wässriger Lösung cha-

rakterisieren zu können, ist im Wesentlichen die Kenntnis von drei unterschiedlichen 

Größen erforderlich: 

1. Löslichkeitskonstanten der im betrachteten System relevanten löslichkeitsbestim-

menden Festphasen 

2. Gleichgewichtskonstanten zur Beschreibung der verschiedenen in Lösung ablau-

fenden homogenen Reaktionen (Protolyse, Komplexbildung etc.). Durch die Ausbil-

dung stabiler Komplexe mit Liganden, wie 𝑂𝑂−, 𝐶𝑂32−, 𝑁𝑂3− oder 𝐿𝑂42−, kann die 

Löslichkeit eines Schadstoffes um Größenordnungen erhöht werden. 

3. Wechselwirkungsparameter für die Berechnung der Aktivitätskoeffizienten bei un-

terschiedlichen Ionenstärken 

Die zur Beschreibung wässriger Lösungen erforderlichen thermodynamischen Daten 

sind in vielen Fällen aus vorhandenen experimentellen Daten genau abgeleitet worden. 

Für andere Systeme fehlen jedoch adäquate experimentelle Untersuchungen, so dass 

diese nur unzureichend modelliert werden können, weil vorhandene thermodynami-

sche Datenbasen Lücken und Unsicherheiten aufweisen.  

Teil des Sicherheitsnachweises für Deponien und Endlager sind Berechnungen der 

maximal zu erwartenden Lösungskonzentration von Kontaminanten. Ein eventueller 

Austrag von Schadstoffen in die Biosphäre kann hauptsächlich über den Lösungspfad 

erfolgen. Für diese Berechnungen müssen prinzipiell alle Prozesse berücksichtigt wer-

den, die zur Mobilisierung oder Immobilisierung der Kontaminanten führen können. Die 

hierfür notwendigen thermodynamischen Modellrechnungen sind nur so genau und be-

lastbar, wie die ihnen zugrunde liegenden Daten. Verlässliche thermodynamische Da-

ten innerhalb einer konsistenten und umfassenden Datenbasis stellen somit einen 

wichtigen Baustein für eine Sicherheitsanalyse dar.  
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Verschiedene Projektgruppen ermitteln abgesicherte Daten und identifizieren Datenlü-

cken, um eine konsistente thermodynamische Datenbasis aufzustellen. Für einige Ac-

tiniden (𝑇ℎ, 𝑈, 𝑁𝑝, 𝑃𝑃, 𝐴𝑚) und Spaltprodukte (𝑇𝑐, 𝑍𝑍, 𝑁𝑃, 𝐿𝑒) hat ein Expertenkreis 

der Nuclear Energy Agency (NEA) als einer Institution der „Organisation for Economic  

Cooperation and Development“ (OECD) eine international anerkannte Referenzdaten-

basis entwickelt und fortlaufend erweitert und aktualisiert (s. [OEC 05] und die dort auf-

geführten Bände 1 bis 8). Durch hohe Qualitätsansprüche ist diese Datenbasis sehr 

restriktiv und mithin für umfassende Sicherheitsanalysen unvollständig. Auf dem Gebiet 

nicht-radioaktiver Stoffe sind entsprechende Arbeiten derzeit von der International Uni-

on of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) initiiert. Für die Anwendung thermodynami-

scher Daten im Rahmen spezifischer Endlagerprojekte wurden u. a. in den USA und in 

der Schweiz thermodynamische Datenbasen zusammengestellt, vervollständigt und an 

die jeweiligen Endlagerprojekte [MAR 05], [HUM 02] angepasst. 

Eine qualitätsgesicherte Referenzdatenbasis gibt es jedoch z. Zt. trotz dieser Bemü-

hungen weltweit noch nicht. Sie ist jedoch die Grundvoraussetzung für vergleichbare 

und nachvollziehbare Ergebnisse thermodynamischer Modellrechnungen. In dem Ver-

bundprojekt THEREDA wird eine solche thermodynamische Referenzdatenbasis für 

die Belange der Endlagerung in Deutschland entwickelt [MOO 10]. Das Projekt wurde 

1997 ins Leben gerufen und von BMWi, BMBF und BMU gemeinsam finanziert. Koor-

diniert wird dieses große Vorhaben von der GRS. Weitere beteiligte Institutionen sind 

KIT, FZD, TUBA Freiberg und die schweizerische Fa. Colenco. THEREDA befindet 

sich z. Zt. in der zweiten Projektphase. In der ersten Phase wurde die Datenbasis kon-

zipiert, erstellt, ihre Funktionalität getestet und Kriterien für die Qualitätskontrolle der 

Daten entwickelt. Erste qualitätsgesicherte (auditierte) Daten wurden auch schon ein-

gegeben. In der zweiten Projektphase, die gerade begonnen hat, wird die Eingabe der 

heute verfügbaren Daten abgeschlossen und es werden Parameterdateien für den 

Einsatz dieser Daten in den gängigen geochemischen Rechenprogrammen, wie 

EQ3/6, PHREEQC, GWB, CHEMAPP generiert. 

Die abgesicherten Daten aus THEREDA standen für das Projekt AURA noch nicht zur 

Verfügung. In der GRS wird mit den Rechenprogrammen EQ3/6, PHREEQC, Geo-

chemist’s Workbench und CHEMAPP gearbeitet. Für Rechnungen mit EQ3/6 steht un-

ter andern die amerikanische Datenbasis data0.YMP aus dem Endlagerprojekt Yucca 

Mountains zur Verfügung, die in [BEC 04] beschrieben ist. In diese Datenbasis wurden 

weitere für die Beschreibung des Zementsystems wichtige C-S-H-Phasen aus 

[HAG 09] aufgenommen. Für Rechnungen mit PHREEQC stand eine von der engli-
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schen Firma Quintessa ergänzte Version dieser gleichen Datenbasis zur Verfügung, 

die von uns ebenfalls um die gleichen C-S-H-Phasen ergänzt wurde. Die Modellrech-

nungen für AURA wurden mit beiden Rechenprogrammen mit den genannten Daten-

basen durchgeführt. Diese Datenbasen sind zwar ähnlich aber nicht identisch und er-

geben entsprechend unterschiedliche Modellierungsergebnisse. Keine der beiden 

Versionen ist vollständig und keine ist abgesichert, sprich intern konsistent. Die Ergeb-

nisse müssen also allenfalls als orientierend angesehen werden. Dies verdeutlicht die 

Notwendigkeit einer einheitlichen konsistenten und verbindlichen thermodynamischen 

Datenbasis für die Belange der Endlagerung radioaktiver Abfälle, wie sie z. Zt. im Pro-

jekt THEREDA entwickelt wird. Im Falle einer Fortführung des Projekts AURA kann die 

im Rahmen von THEREDA zusammengestellte Datenbasis voraussichtlich genutzt 

werden, mit der Folge, dass die Ergebnisse, die mit unterschiedlichen Rechenpro-

grammen durchgeführt werden, erstens nicht mehr differieren und zweitens deutlich 

belastbarer wären. Die in AURA verwendeten Datenbasen für die Modellrechnungen 

mit EQ3/6 und PHREEQC liegen diesem Bericht als Anhang bei. 

3.6.2 Modellierung von Zementsystemen 

In der Literatur sind unterschiedliche Ansätze zur thermodynamischen Beschreibung 

von Zementsystemen und deren Reaktionen mit wässrigen Lösungen beschrieben. 

Viele Modelle beschreiben jedoch nur vereinfachte chemische Systeme, in denen nicht 

alle wesentlichen Festphasen berücksichtig sind. Insbesondere fehlen die Phasen, die 

durch Reaktion mit unterschiedlichen wässrigen Lösungen entstehen, wie 𝐶𝐶- und 𝐶𝑂3-

haltige Minerale. Zusätzlich sind die Qualität und die Konsistenz der verwendeten 

thermodynamischen Daten für viele Zement-Datenbasen nicht abgesichert bzw. aus-

reichend überprüft worden. So wurden sie nur teilweise aus Löslichkeitsexperimenten 

abgeleitet. Einige Daten wurden lediglich abgeschätzt. 

Wesentliche Arbeiten zur Modellierung von Zementsystemen entstanden in den späten 

80er und frühen 90er Jahren in einer Arbeitsgruppe um Glasser, Atkins, Bennet und 

Macphee an der University of Aberdeen. In [GLA 88], [ATK 91] und [ATK 92] wird ein 

thermodynamisches Modell beschrieben, welches das vereinfachte 6-Komponenten 

System 𝐶𝑚𝑂 − 𝐿𝑃𝑂2 − 𝐴𝐶2𝑂3 − 𝐿𝑂4 −𝑀𝑀𝑂 − 𝑂2𝑂 abbildet. Nachfolgende Untersuchun-

gen zur Löslichkeit von Zementphasen in unterschiedlichen wässrigen Lösungen an 

der University of Aberdeen komplettierten und erweiterten dieses Modell. Das so abge-

leitete thermodynamische Modell und die zugehörigen Daten werden in [ATK 92] be-
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schrieben. Das inkongruente Löslichkeitsverhalten der C-S-H-Phasen wird durch eine 

Näherung analog dem Modell von [BER 90] beschrieben.  

Einige der derzeit gängigsten geochemischen Gleichgewichtsprogramme (wie z. B. 

EQ3/6, PHREEQ und Geochemist’s Workbench) können bei vorgegebener konstanter 

Temperatur nur konstante Löslichkeitsprodukte berücksichtigen. Einige der Modelle 

lassen sich daher nicht mit allen derzeit gängigen geochemischen Gleichgewichtspro-

grammen verwenden, da in diesen Ansätzen die Löslichkeitsprodukte von der Lö-

sungszusammensetzung abhängig sind. Für bessere Modellierungsergebnisse müss-

ten daher Minerale mit inkongruentem Lösungsverhalten wie insbesondere die C-S-H-

Phasen eine spezielle Behandlung erfahren. Dafür existieren verschiedene Ansätze, 

welche im THEREDA-Abschlussbericht [MOO 10] detailliert beschrieben sind. Im 

Rahmen des Projekts AURA kann hierauf jedoch nicht näher eingegangen werden, da 

die Modellierungen für dieses Vorhaben mit den Programmen EQ3/6 und PHREEQC 

durchgeführt wurden, in denen diese Modelle nicht implementiert sind. Die in den Mo-

dellierungen berücksichtigten C-S-H-Phasen und deren Löslichkeitskonstanten sind in 

den Datenbasen im Anhang enthalten. 
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4 Durchführung 

In diesem Kapitel werden die verwendeten Baustoffe und Lösungen, die analytischen 

Verfahren vorgestellt und die Randbedingungen der Perkolations-, Batch- und Tra-

cerversuche beschrieben. 

4.1 Materialien 

4.1.1 Baustoffe 

Entsprechend der Leistungsbeschreibung des BfS [BfS 07] waren Betonproben (Mittel- 

und Schwerbeton) und Mörtel herzustellen, die mit dem Material aus dem Rückbau kern-

technischer Anlagen vergleichbar sind. Die Geometrie der Proben bzw. die Körnung war 

so festzulegen, dass die Versuchsergebnisse hinreichend zuverlässig auf den Zustand 

von Bauschutt nach der Aufbereitungsprozedur übertragbar sind. Die Proben waren so 

zu gestalten, dass die Aufbereitung von Bauschutt in der Praxis hinreichend realistisch 

simuliert werden kann. Die Betonproben sollten mit Radionukliden zum einen homogen 

und zum andern oberflächlich kontaminiert werden. Mörtel sollte nur homogen kontami-

niert werden. Die Probenzahl sollte hinreichend hoch sein, um Ergebnisse statistisch ab-

sichern zu können. 

Im GRS-Labor wurden Schwerbeton, Normalbeton und Mörtel hergestellt. Dafür wurde 

eine QM-Vorschrift (Qualitäts-Management), die SOP 32 (Standard Operation Proce-

dure) (Anhang 2) erstellt. Diese Vorschrift enthält genaue Angaben zum Anwendungsbe-

reich, den verwendeten Geräten und Materialien, zu den Herstellungsverfahren der drei 

Baustoffe, zu den Rezepturen der drei Materialien, zu deren chemischer Zusammenset-

zung, zur Zusammensetzung der verwendeten Kontaminationslösung, zu den zu beach-

tenden Sicherheitsmaßnahmen sowie zu den zugrundeliegenden Normen für den Be-

tonbau, zu den gesetzlichen Grundlagen und zu weiterführender Literatur. Als 

ergänzende Informationen zur Probenherstellung wurden der SOP noch die Herstel-

lungsprotokolle der drei zu untersuchenden Materialien beigefügt. Die chemische Zu-

sammensetzung der drei Baustoffe ist in Tab. 4.1 wiedergegeben. 

Für die Analytik der Matrix- und oberflächenkontaminierten Proben wurden unterschiedli-

che Aufschlüsse hergestellt. Die Ergebnisse zeigen die erreichte hohe Homogenität der 

Proben. Eine Ausnahme bildet Fe, das im Matrix-kontaminierten Normalbeton mit höhe-

rer Konzentration enthalten ist, als im oberflächlich kontaminierten Normalbeton. Dafür 
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sind wahrscheinlich Inhomogenitäten der Zuschlagstoffe verantwortlich, die in einer Pro-

be mehr Fe-Hydroxid-Überkrustungen aufwiesen, als im anderen Fall. 

Tab. 4.1 Chemische Zusammensetzung der Baustoffe – Hauptelemente 

Baustoffe Al Ba Ca Fe Si Sulfat Clorid 
 [g/kg] 

Matrix-kontaminiert 
Strahlenschutzbeton 1,8 440 4,3 1,0 72,8 308 < 1⋅10-5 
Normalbeton 1,7 < 5⋅10-5 4,2 0,9 396,5 < 3⋅10-5 < 1⋅10-5 
Mörtel 3,0 < 5⋅10-5 8,3 < 0,0001 336,7 < 3⋅10-5 < 1⋅10-5 

Oberflächlich kontaminiert 
Strahlenschutzbeton 1,75 445 3,9 1,02 73,8 312 < 1⋅10-5 
Normalbeton 1,69 < 5⋅10-5 4,15 0,10 399,5 < 3⋅10-5 < 1⋅10-5 

 

Tab. 4.2 Mittlere chemische Zusammensetzung der Baustoffe – Kontaminanten 

Baustoffe U-238 Th-232 I-127 Cs-133 Li-7 Ra-226 
 [mg/kg] 

Matrix-kontaminiert 
Strahlenschutzbeton-Null* < 2⋅10-6 < 1⋅10-6 < 1⋅10-4 < 6⋅10-5 < 0,04 < 2,73⋅10-11 
Strahlenschutzbeton 0,126 0,122 0,067 0,417 0,220 1,40⋅10-5 
Normalbeton-Null* < 1⋅10-6 < 1⋅10-6 < 1⋅10-4 < 6⋅10-5 < 0,04 < 2,73⋅10-11 
Normalbeton 0,127 0,123 0,067 0,732 0,387 1,40⋅10-5 
Mörtel-Null* < 1⋅10-6 < 1⋅10-6 < 1⋅10-4 < 6⋅10-5 < 0,04 < 2,73⋅10-11 
Mörtel 0,234 0,123 0,123 0,537 0,283 2,66⋅10-5 

Oberflächlich kontaminiert 
Strahlenschutzbeton-Null* < 1⋅10-6 < 1⋅10-6 < 1⋅10-4 < 6⋅10-5 < 0,04 < 2,73⋅10-11 
Strahlenschutzbeton 6,510-3 6,510-3 3,410-3 3,6310-3 1,8910-3 7,4⋅10-7 
Normalbeton-Null* < 1⋅10-6 < 1⋅10-6 < 1⋅10-4 < 6⋅10-5 < 0,04 < 2,73⋅10-11 
Normalbeton 8,710-3 8,410-3 4,610-3 9,1810-3 4,8010-3 9,9⋅10-7 

* Blindwerte im Ausgangsmaterial 
 

Von einer künstlichen Alterung der Proben wurde nach Auswertung der Literatur-

recherche und Rücksprache mit dem BfS abgesehen, weil diese zu wenig definierten 

Zuständen geführt hätte. Es erschien deshalb ratsam, die Ergebnisse der eigenen Aus-

laugergebnisse nicht durch eine weitere Unbekannte zu beeinflussen, die die Interpre-

tation und die Übertragbarkeit auf reale Verhältnisse zusätzlich erschwert hätte. 
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In Tab. 4.2 finden sich Angaben zu den Gehalten der Kontaminanten an den matrix- 

und oberflächlich kontaminierten Baustoffen. Die angegebenen Blindwerte wurden ge-

messen. 

4.1.2 Lösungen 

Für die Kontamination der Baustoffe wurde eine Kontaminationslösung hergestellt. Ein 

Teil dieser Lösung wurde bei der Herstellung der Baustoffe als Anmachwasser einge-

setzt und damit matrixkontaminierte Baustoffe hergestellt. Mit dem andern teil wurden die 

Baustoffe oberflächlich bestrichen und damit die Oberflächenkontamination erzeugt. 

4.1.2.1 Kontaminationslösung 

Die Zusammensetzung der Kontaminationslösung ist in Tab. 4.3 und ebenfalls in der 

SOP 32 (Anhang 2) angegeben. Die Radionuklide wurden in Form von folgenden Ver-

bindungen zugegeben: 𝑈 als Uranylnitrat, 𝑇ℎ als Thoriumnitrat, 𝑅𝑚 als Radiumchlorid 

und 𝐼 als Kaliumiodid. Dieser Lösung wurden weiterhin die Tracer 𝐿𝑃 und 𝐶𝑠 jeweils als 

Chloride zugegeben. Die gewählten Spezies von Uran, Radium und Iod sind mobil. 

Das vierwertige Thorium ist wenig mobil, tritt aber praktisch nur in dieser Form in der 

Natur auf. Die Mengen (Tab. 4.3) des hergestellten Nuklidcocktails sollten unterhalb 

der Freigrenze bleiben, da auf Oberflächendeponien nur gering kontaminierter, freige-

messener Bauschutt gelagert wird. 

Tab. 4.3 Chemische Zusammensetzung der Kontaminationslösung (Dichte bei 

25 °C = 0,99708 g/cm³) 

Kontami-
nant 

Ansatz 
 

[µg/L] 

Ansatz  
gemessen 

[µg/L] 

Sa 
 

[µg/L] 

Stoff-
menge 
[mol/L] 

Freigrenzeb 
(StrlSchV) 

[Bq/g] 

Freigrenzeb 
(StrlSchV) 

[mol/L] 
Uran238 2380 2380 0,29 1,0⋅10-5 1⋅101 3,377⋅10-3 
Thorium232 23200 23202 0,05 1,0⋅10-4 1⋅101 1,062⋅10-2 
Jod127 1270 1562,3 0,45 1,0⋅10-5 - - - - 
Cäsium 
(Tracer) 

1320 1317,7 1,53 9,9⋅10-6 - - - - 

Lithium  
(Tracer) 

700 696 1,01 1,0⋅10-4 - - - - 

Radium226    2,3⋅10-12 1⋅101 1,21⋅10-9 
a S = Standardabweichung 
b genehmigungsfreie Tätigkeit gemäß StrlSchV 
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Tab. 4.4 Radium-haltiges Ausganspräparat 

Kontaminant Gesamtaktivität 
in 5,6 g HCl-Lsg. 

mit Ra 
[Bq] 

Spezifische 
Aktivität der 

HCl-Lsg. 
[Bq/g] 

Spezifische Akti-
vität der Konta-
minations-Lsg. 

[Bq/g] 

Freigrenze 
(StrlSchV)* 

 
[Bq/g] 

Radium226 ca.1900 ca. 339 1,9⋅10-2 1⋅101 
* genehmigungsfreie Tätigkeit gemäß StrlSchV 
 

4.1.2.2 Beregnungslösung – synthetisches Regenwasser 

Die Baumaterialien wurden in Perkolationsversuchen mit synthetischem Regenwasser 

beregnet, das im GRS-Labor nach folgender Rezeptur hergestellt wurde (Tab. 4.5): 

Tab. 4.5 Chemische Zusammensetzung des synthetischen Regenwassers für die 

Perkolationsversuche 

Mineral 𝑵𝑵𝑵𝑵𝟑 𝑲𝑯𝑯𝑵𝟑 𝑯𝑵𝑺𝑵𝟒 
Gehalt 6,86 mg/l 1,6 mg/l 26,96 mg /l 

 

4.1.3 Kontamination der Materialien 

Es wurden zwei Kontaminationsmethoden angewendet, um die radioaktiven Elemente 

Uran, Radium, Thorium und Iod aufzugeben. Die Kontaminationslösung wurde entwe-

der auf die ungebrochenen Betonblöcke gestrichen, so dass eine oberflächliche Kon-

tamination entsteht, oder dem Anmachwasser bei der Herstellung des Betons zugege-

ben, was zu einer matrixgebundenen Kontamination führt. 

4.2 Chemische Analytik und mineralogische Charakterisierung  

Die chemischen Analysen der Elemente 𝑁𝑚, 𝐾, 𝐶𝑚, 𝑀𝑀, 𝐿, 𝐶𝑠, 𝐿𝑃 und 𝐿𝑍 wurden im 

GRS-Labor mit einem ICP-AES Gerät IRIS Intrepid II XUV (Atomemissionsspektro-

metrie mit induktiv gekoppeltem Plasma) der Fa. Thermo Fischer Scientific nach DIN 

EN ISO 11885 bestimmt. Die Nachweis- und Bestimmungsgrenzen dieser Methode 

wurden aus der Kalibrierfunktion ermittelt und sind in Tab. 4.6 angegeben. Die dort 

aufgeführten Bereiche ergeben sich durch die unterschiedlichen Arbeitsbereiche der 

Prüfverfahren in Abhängigkeit von der analytischen Aufgabenstellung. 
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Tab. 4.6 Nachweis- und Bestimmungsgrenzen der Elementanalytik mittels ICP-AES 

Parameter 
 
 

Prüfverfahren 
(Wellenlänge) 

 

Nachweisgrenze 
 

[mg/l] 

Bestimmungsgrenzen 
 

[mg/l] 
Kalzium Ca-317,933 0,06 – 1,42 0,21 – 4,74 
Kalzium Ca-396,847 0,06 – 1,24 0,21 – 4,12 
Cäsium Cs 210-5 610-5 
Kalium K-766,491 0,04 –3,9 0,13 – 12,99 
Lithium Li-670,784 0,01 – 0,05 0,04 – 0,16 
Magnesium Mg-279,806 0,04 – 1,02 0,13 – 3,39 
Natrium Na-589,592 0,04 – 0,22 0,13 – 0,51 
Natrium Na-818,326 0,15 – 0,54 0,51 – 1,8 
Schwefel S-182,034 0,12 – 1,36 0,41 – 4,52 
Strontium Sr-421,552 0,009 – 0,16 0,029 – 0,52 

 

Es wird die Definition der Nachweisgrenzen nach dem Prüfverfahren DIN 32645 (Ver-

trauensbereich 95 %) verwendet. Sämtliche analytischen Prozesse werden mittels ei-

ner Mittelwertkarte nach Shewart überwacht. Diese stellt sicher, dass die ermittelten 

Werte keinem Trend unterliegen oder die Streuung anderweitig von einer Gaußvertei-

lung abweicht. 

Die Kontaminanten Uran, Thorium und Iod wurden ebenfalls im GRS-Labor mittels 

Atomadsorptionsspektroskopie mit einem ICP-MS Gerät X Series II der Firma Thermo 

nach DIN EN ISO 38402-29 bestimmt. Die Nachweis- und Bestimmungsgrenzen sind 

in Tab. 4.7 wiedergegeben. 

Tab. 4.7 Angaben zur ICP-MS-Analytik der Kontaminanten 

Parameter 
 

Nachweisgrenze 
[mg/l] 

Bestimmungsgrenze 
[mg/l] 

Thorium232 110-7 110-6 
Uran238 110-7 110-6 
Uran235 410-6 110-5 
Iod127 2,510-5 110-4 

 

Der Kontaminant Radium wurde von der Fa. IAF-Radioökologie GmbH in Dresden al-

phaspektrometrisch gemessen. Die Messungen erfolgten in enger Anlehnung an die 

DIN 38404 „Bestimmung der Radium226-Aktivitätskonzentration in Trink-, Grund- Ober-

flächen- und Abwasser“. Bei einem ungestörten Verhältnis von Radium228 zu Radi-

um226, von dem hier ausgegangen werden kann, ist die Alphaspektroskopie das aner-
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kannt beste Messverfahren für Radium226. Zudem sind nach Aussagen von Herrn Dr. 

Schulz, dem Geschäftsführer der Firma, die verwendeten Detektoren die empfindlichs-

ten, die es z. Z auf dem Markt gibt. Das IAF ist akkreditiert (DAR-Registriernr. DAP-PL-

3860.00). In Tab. 4.8 ist die vom Analysenlabor IAF angegebene Erkennungsgrenze 

angegeben. Die Erkennungsgrenze mal Faktor 2 entspricht laut IAF der Nachweis-

grenze. Nach international gebräuchlicher Nomenklatur ist die Nachweisgrenze das 

Dreifache der Untergrundschwankung. Nachweisgrenze mal Faktor 3 ist die Bestim-

mungsgrenze. Für die Radiumbestimmung gilt demzufolge als Nachweisgrenze 

< 2 [mBq/l] und als Bestimmungsgrenze < 6 [mBq/l] anzusetzen. 

Tab. 4.8 Angaben zur Alphaspektrometrie-Analytik der Kontaminanten 

Parameter Erkennungsgrenze 
[mBq/l] 

Erkennungsgrenze 
[mg/l] 

Radium226 < 1 < 2,7310-11 
 

Mineralogische Analysen der Baustoffe vor und nach der Auslaugung wurden mit ei-

nem Rötgendiffraktometers der Fa. Phillips durchgeführt. Die RDA-Messungen wurden 

mit Cu-Kα-Strahlung in einem Winkelbereich von 5 – 70° 2q aufgenommen. 

4.3 Perkolationsversuche  

Eine den natürlichen Wetterbedingungen in Deutschland ausgesetzte Bauschutthalde 

mit kontaminiertem Bauschutt sollte mittels großmaßstäblicher Perkolationsversuche 

im Hinblick auf die Freisetzung und den Austrag der Kontaminanten Uran, Thorium, Iod 

und Radium untersucht werden. Die Perkolationsversuche wurden in großvolumigen 

Kunststofffässern durchgeführt. 

4.3.1 Vorversuch und Simulationen für Versuchsauslegung  

Vor der Herstellung des künstlich kontaminierten Betons wurde eine Reihe von Vorver-

suchen im Labor durchgeführt. Das konzipierte und später auf die Perkolationsexperi-

mente tatsächlich angewendete Versuchsdesign wurde in kleinerem Maßstab nachge-

baut und durch Experimente auf seine Eignung getestet. Die Vorversuche ergaben, 

dass neben den berechneten Konzentrationen der Kontaminationslösungen auch der 

Versuchsaufbau und die Analysemethoden übernommen werden konnten. Anschlie-
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ßend wurde der entwickelte Bewässerungsplan sowie die Geometrie der Versuchsauf-

bauten durch numerische Simulation des transienten Wasserflusses auf ihre praktische 

Eignung überprüft. Des Weiteren wurden Austragsszenarien für die Radionuklide und 

einen nichtreaktiven Tracer simuliert, um die Beprobungsstrategie zu optimieren. Diese 

Simulationen mündeten final in eine detaillierte Versuchsplanung, die in Form einer 

Verfahrensanleitung an das ausführende technische Personal weitergeleitet wurde. 

4.3.2 Versuchsaufbau, Instrumentierung und Durchführung  

4.3.2.1 Vorbereitung der Versuchsbehälter 

Acht Kunststofffässer mit einem Gesamtvolumen von jeweils 230 L wurden zunächst 

mit einer Auslaufkonstruktion versehen, um einen Wasserstau am unteren Rand zu 

vermeiden. Hierfür wurde in jedes Fass ein 17 cm hoher Betontrichter gegossen, des-

sen Hohlraum mit Quarzkies der Kornfraktion von 6 bis 8 mm verfüllt wurde. Damit das 

Sickerwasser oberhalb der 5 cm breiten Trichterkante abfließen konnte, reichte die 

Kiesschüttung 1 cm über den Trichter hinaus. Um den Austrag von Feinmaterial zu re-

duzieren, wurde ein Nylonnetz mit einer Maschenweite von 1 mm oberhalb der Kies-

schicht ausgelegt. Über der Auslaufkonstruktion wurde jedes Fass bis zu der Höhe, ab 

der sich der Fassdurchmesser verkleinert (77 cm über Fassboden), mit künstlich kon-

taminiertem Betonbruchmaterial gefüllt, so dass die Schüttung eine 60 cm hohe zylind-

rische Form mit einem Volumen von 159 L darstellte. Um Massenverluste durch Ver-

dunstung am oberen Rand zu vermeiden, wurden alle Fässer mit einem Plastikdeckel 

abgedeckt. Abb. 4.1 zeigt schematisch den Aufbau der Versuchscontainer. 

4.3.2.2 Befüllung mit Betonbruchmaterial 

Bei der Befüllung der Fässer kamen die drei Materialien Normalbeton (NB), Strahlen-

schutzbeton (SSB) und Zementmörtel (M) zum Einsatz, welche mit einem Backenbre-

cher jeweils auf die Korngrößenspektren < 20 mm und < 45 mm zerkleinert wurden. 

Die in Tab. 4.9 zusammengefasste Verteilung der verschiedenen Materialien auf die 

acht Fässer verlief nach Vorgabe des BfS. 
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Abb. 4.1 Aufbau eines Versuchscontainers 

Die 60 cm mächtige Bauschuttfüllung liegt auf einem mit Quarzkies gefüllten Betontrichter, 

wodurch ein Wasserstau im unteren Bereich des Bauschutts verhindert werden soll 

4.3.2.3 Bestimmung der Anfangswassergehalte in den Betonbruchmateria-
lien 

Die Bestimmung der Anfangswassergehalte der Betonbruchmaterialien qini [cm cm-1] 

wurden im Bodenphysiklabor am Institut für Geoökologie der TU Brauschweig durchge-

führt. Es wurden ca. 1 kg des frischen Bauschutts eingewogen und 48 h lang im Tro-

ckenschrank bei 105 °C getrocknet. Nach einer Abkühlungsphase wurden die Proben 

erneut gewogen. Die Umrechnung der gravimetrischen in volumetrische Wassergehal-

te der Fässer erfolgte unter Berücksichtigung der trockenen Lagerungsdichte der ge-

schütteten Betonbruchmaterialien. Die Ergebnisse sind Tab. 4.9 zu entnehmen. 
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Tab. 4.9 Kombinationen von Betonarten, Korngrößenfraktionen und Kontaminati-

onsmethoden 

 Fass 1 Fass 2 Fass 3 Fass 4 
Beton NB NB SSB SSB 
Kontaminationsmethode oberfl. matrixgeb. oberfl. matrixgeb. 
Korngröße [mm] < 20 < 20 < 20 < 20 
Einwaage Schüttung [kg] 196,3 200,7 301,7 295,3 
Trockenmasse [kg] 193,0 191,9 295,3 281,3 
Schüttungsvolumen [L] 155 155 155 155 
trockene Lagerungsdichte [kg/L] 1,25 1,24 1,91 1,82 
initialer Wassergehalt [-] 0,021 0,057 0,041 0,090 

 
 Fass 5 Fass 6 Fass 7 Fass 8 

Beton ZM SSB SSB SSB 
Kontaminationsmethode matrixgeb. oberfl. matrixgeb. oberfl. 
Korngröße [mm] < 20 < 45 < 45 < 45 
Einwaage Schüttung [kg] 202,6 284,4 282,2 288,7 
Trockenmasse [kg] 190,8 278,8 267,9 283,0 
Schüttungsvolumen [L] 155 155 155 155 
trockene Lagerungsdichte [kg/L] 1,23 1,80 1,73 1,83 
initialer Wassergehalt [-] 0,076 0,036 0,092 0,037 

 

4.3.2.4 Beregnung 

Mit einer Gießkanne wurden die in Abb. 4.2 in wöchentlicher Auflösung dargestellten 

Wassermengen auf die Bauschuttoberflächen appliziert. Die Gesamtaufgabemenge 

von 730 mm sowie die zeitliche Verteilung der Wassergaben orientierten sich an typi-

schen natürlichen Niederschlagsbedingungen in Deutschland. Hierbei wurden neben 

Bewässerungsperioden mit relativ konstanten Beregnungsraten auch längere Trocken-

phasen und Zeiträume mit intensiver Beregnung realisiert, so dass die Verweilzeiten 

des Wassers in den Systemen variierten. Nach der ersten dreiwöchigen Beregnungs-

pause wurde ein sommerliches Starkregenereignis simuliert, bei dem innerhalb von 

drei Stunden drei mal 20 mm Wasser aufgegeben wurde. In den ersten 26 Wochen 

wurden die Beregnungsmengen auf die Arbeitstage der jeweiligen Woche aufgeteilt. 

Danach fanden jeweils zwei Bewässerungstermine pro Woche statt. 
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Abb. 4.2 Übersicht über den Beregnungsplan für die 8 Versuchsfässer 

Das Beregnungsschema orientierte sich einem typischen jahreszeitlichen Niederschlagsver-

lauf. 

4.3.2.5 Messung der Ausflussraten und Perkolatbeprobung 

Das ausfließende Perkolat wurde in PE-Flaschen gesammelt. Diese wurden an der 

Schulter mit einem kleinen Loch für den Druckausgleich versehen und an den Auslauf-

trichter gepresst, um Verdunstung aus dem Auffanggefäß zu vermeiden. In Abständen 

von ein bis drei Tagen wurden die ausgeflossenen Wassermengen quantifiziert. Zu-

sätzlich erfolgte eine volumenproportionale Beprobung des Perkolats, wobei die Pro-

benmengen zunächst ca. 1 L betrugen. Ab der dritten Beregnungspause (27. Ver-

suchswoche) wurden die Probenvolumen auf 10 L ausgedehnt. Diese Beprobungs-

strategie war zur Minimierung der Kosten notwendig und schmälerte keineswegs den 

Informationsgehalt der Messkampagne. Um die Freisetzungsprozesse auf eine mögli-

che Ratenlimitierung untersuchen zu können, betrug das Volumen der ersten Eluatpro-

be nach mehrwöchigen Fließunterbrechungen weiterhin stets 1 L, d. h. hier wurde zeit-

lich höher aufgelöst beprobt. Jede Probe wurde auf ihren Gehalt an Radionukliden und 

Begleitelementen hin untersucht. 

4.3.2.6 Messungen bodenhydraulischer Zustandsgrößen  

Um Aussagen über die zeitliche Dynamik der volumetrischen Wassergehalte und Mat-

rixpotenziale machen zu können, wurden in den Versuchscontainern 3 und 4 jeweils 

drei TDR-Sonden (Buriable Waveguide, Firma UMS) und drei Tensiometer (T8 Tensi-

ometer, Firma UMS) instrumentiert. Die Einbautiefen der Sonden betrugen 10 cm, 
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30 cm und 50 cm unterhalb der Schüttungsoberkante, wobei jeweils ein Sondenpaar in 

derselben Tiefe eingebaut wurde. 

Mit Hilfe der TDR-Methode (Time Domain Reflectometry) werden die Wassergehalte in 

einem porösen Medium gemessen. Hierzu wird die Laufzeit einer elektromagnetischen 

Welle zwischen zwei im Substrat parallel eingebauten Metallstäben bestimmt. Diese ist 

von der Dielektrizitätszahl des Mediums abhängig. Da zwischen der Dielektrizitätszahl 

und dem Wassergehalt ein sehr guter Zusammenhang besteht, kann der volumetrische 

Wassergehalt auf diese Weise zeitlich hochaufgelöst bestimmt werden. Die elektro-

magnetischen Signale werden von einem Time-Domain Reflectometer generiert, wel-

ches auch die ankommenden Signale registriert. 

Tensiometer werden in der Bodenphysik und Hydrologie eingesetzt, um die Wasser-

spannung bzw. das Matrixpotenzial in porösen Medien zu messen. Das Matrixpotenzial 

quantifiziert die durch Bindungskräfte zwischen dem Wasser und der festen Phase im 

porösen Medium hervorgerufene potenzielle Energie, normiert auf Masse, Volumen 

oder Gewicht des Wassers. Ein Tensiometer besteht aus einer porösen, wasserdurch-

lässigen Keramikkerze, einem wassergefüllten Schaft und einem Druckaufnehmer. 

Durch den Kontakt zwischen Bodenwasser und dem Wasser im Tensiometer überträgt 

sich der Porenwasserdruck auf den Druckaufnehmer, der diesen in ein elektrisches 

Signal umwandelt. Der atmosphärische Referenzdruck wird durch eine Membran ge-

messen. 

Die Messung der volumetrischen Wassergehalte mit einem TDR-Signalgeber (6050X1, 

Trace System I, Firma Soilmoisture Equipment Corp.) erfolgte in stündlichen Interval-

len, wohingegen die Tensionsdaten viertelstündlich mit einer Messwerterfassungsanla-

ge (ALMEMO 5690-1M, Firma AHLBORN) aufgenommen wurden. 

4.3.3 Tracerversuch 

Zur Abschätzung der Dispersionslänge des Bauschutts und des effektiven, am Trans-

port beteiligten Wassergehalts sowie zur Identifikation möglicherweise auftretender 

physikalischer Nichtgleichgewichte wurde ein Tracerexperiment durchgeführt, bei dem 

am 02.02.2009 einmalig mit dem Bewässerungswasser pro Fass 0,9 mmol Perchlorat 

(𝐶𝐶𝑂4−) appliziert wurden. Der Tracer wurde aufgegeben, nachdem bereits Perkolat aus 

den Fässern ausgetreten war und die Füllungen der Fässer somit ihre Feldkapazität er-

reicht hatten. Im Anschluss an die Tracerapplikation wurden die Eluate der Fässer in 
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Fraktionen mit 1 L Volumen gesammelt und im Labor auf ihren Gehalt an Perchlorat 

analysiert. Die Konzentrationen in den Perkolatproben wurden mittels Ionenaustausch-

chromatographie bestimmt. Der hierzu verwendete Aufbau (861 Advanced Compact 

IC, Firma Methrom) wurde mit einer Hauptsäule (Metrosep A Supp 5) und zwei Vorsäu-

len (Metrosep A Supp 4/5-Guard und Metrosep RP-Guard) ausgestattet. Die Nach-

weisgrenze der Methode für Perchlorat beträgt 0,01 mmol L-1 (entsprechend 

1,05 mg L-1). 

4.3.4 Hydraulische Modellierung 

Die Modellierung von Auslaugungsprozessen war eines der Primärziele des Projektes, 

weshalb das Versuchsdesign so ausgelegt wurde, dass eine Datenauswertung mittels 

inverser Simulation prinzipiell möglich ist. Die Richardsgleichung (RG), die Konvekti-

ons-Dispersions-Gleichung (CDE) und das Mobil-Immobil-Modell (MIM) wurden mit Hil-

fe der Software Hydrus-1D [SIM 09] unter den jeweiligen Anfangs- und Randbedingun-

gen numerisch gelöst. Der Stoffvorrat im Bauschutt und der Beregnungsplan gingen 

als Anfangs- und Randbedingungen in die Simulationen ein. Die in diesem Abschnitt 

beschriebenen Modelleinstellungen stellen die Grundlage für alle folgenden Modellie-

rungen einschließlich der inversen Modellierungen dar. 

Für die Simulation des transienten Wasserflusses in den Versuchsfässern wurde die 

RG unter Verwendung des van Genuchten-Mualem (VGM) Modells für die bodenhyd-

raulischen Funktionen gelöst. Die 60 cm mächtigen Schüttungen wurden mit einem 

FEM-Netz diskretisiert und als homogen bezüglich ihrer hydraulischen und physiko-

chemischen Eigenschaften (VGM Parameter, Dispersionslänge, immobiler Wasser-

gehalt, Sorptionseigenschaften) angenommen. Das System wurde mit 301 Knoten-

punkten räumlich diskretisiert, so dass der Knotenabstand 0,2 cm betrug. Die zeitliche 

Diskretisierung wurde mit einer automatischen Schrittweitensteuerung umgesetzt, bei 

der Zeitschritte zwischen 10-9 und 0,5 d auftreten konnten. Der minimal zulässige Zeit-

schritt wurde sehr klein gewählt, um numerische Stabilität und Genauigkeit zu gewähr-

leisten. Am oberen Rand wurde die Bewässerungsdynamik aus dem Experiment mit 

einer atmosphärischen Randbedingung implementiert. Aus numerischen Gründen war 

es erforderlich, jede Beregnung mit Wasser, die im Labor lediglich ca. 60 s dauert, auf 

einen Zeitraum von 15 min auszudehnen. Dabei wurden die Bewässerungintensitäten 

im Modell so angepasst, dass die real applizierten Wassermengen exakt nachgestellt 

wurden. Am unteren Rand wurde der Wasserfluss mit einer sogenannten seepage face 

Randbedingung simuliert. Die Wahl dieser Randbedingung impliziert eine no flux Be-
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dingung, solange das Matrixpotenzial am untersten Knoten kleiner ist als ein kritischer 

Wert ℎ𝑠𝑒𝑒𝑝. Erreicht das Matrixpotenzial den Wert ℎ𝑠𝑒𝑒𝑝, wird auf eine Dirichlet-Rand-

bedingung mit einem Wert für das Matrixpotenzial von ℎ𝑠𝑒𝑒𝑝 umgestellt, was einen  

Ausfluss aus dem System zur Folge hat. Basierend auf den Simulationen zur Über-

tragbarkeit des dreidimensionalen Wasserflusses auf eine eindimensionale Betrach-

tungsweise wurde für die Fässer 1, 2 und 5 – 8 der Wert für hseep auf -5,5 cm festgelegt. 

Für die Fässer 3 und 4 konnte hseep durch die Verfügbarkeit der Potenzialmessungen in 

den Fässern auf Werte von -15 und -7 cm optimiert werden. Weitere Informationen 

über die Anfangs- und Randbedingungen sind dem Abschnitt über die inversen Simula-

tionen zu entnehmen. 

4.3.5 Parameterbestimmung durch inverse Modellierung 

Das Ziel der inversen Modellierungen ist die Bestimmung der wichtigsten Systempa-

rameter für alle acht Fässer. Die Simulationen wurden in folgender Reihenfolge durch-

geführt: 

1. inverse Bestimmung der Parameter des van Genuchten-Mualem Modells der bo-

denhydraulischen Funktionen, 

2. Validierung der unter Punkt 1 identifizierten VGM-Parameter durch einen split-

sample test für die Fässer 3 und 4, der Zeitraum für die Validierung der hydrauli-

schen Modelle war die Periode des Tracerdurchbruchs, 

3. inverse Simulation des Perchloratdurchbruchs zur Bestimmung der Parameter Dis-

persionslänge und hydraulisch aktiver Wassergehalt mit der CDE, 

4. inverse Simulation des Perchloratdurchbruchs zur Bestimmung der Parameter Dis-

persionslänge, mobiler Wassergehalt und Austauschparameter mit dem MIM unter 

Nutzung der unter Punkt 1 identifizierten VGM-Parameter, 

5. inverse Simulation des Perchloratdurchbruchs zur Bestimmung der Parameter Dis-

persionslänge, mobiler Wassergehalt und Austauschparameter mit dem MIM unter 

Nutzung angepasster VGM-Parameter, die erhöhte Anteile immobilen Wassers in 

der numerischen Simulation ermöglichten und 
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6. inverse Simulation der Austragskurven ausgewählter Radionuklide unter der An-

nahme linearer Desorptionsisothermen. Hierbei finden die unter den Punkten 1. 

und 5. bestimmten Parameter Eingang in die Simulation des reaktiven Stofftrans-

ports. 

4.3.5.1 Bodenhydraulische Eigenschaften 

Die in den Perkolationsversuchen ermittelten hydraulischen Datenreihen für das Mat-

rixpotenzial in drei verschiedenen Installationstiefen und die Ausflüsse aus den Fäs-

sern 3 und 4 wurden genutzt, um die Parameter des VGM-Modells 𝜃𝑟, 𝜃𝑠, 𝛼, 𝑛, 𝐾𝑠 und 

𝜏 zu bestimmen. Die resultierenden bodenhydraulischen Funktionen wurden anschlie-

ßend für die Simulation des Tracerdurchbruchs und des Radionuklidaustrags verwen-

det. Da das Ausflussverhalten sowie die Matrixpotenzial- und Wassergehaltsdynamik 

nach jeder Bewässerung für jede Messebene wiederkehrende individuelle Charakteris-

tiken aufwiesen, konzentrierte sich die Wahl des für die Modellkalibrierung verwende-

ten Zeitraumes nicht auf lange Zeitreihen mit häufigen Wiederholungen. Wichtiger war, 

dass ein Datensatz, der ein möglichst weites Spektrum an Feuchtezuständen wider-

spiegelt, in die inverse Modellierung einging. In dem ausgewählten Zeitraum vom 

23.03.2009 (Versuchstag 112) bis zum 20.05.2009 (Versuchstag 170) folgte nach einer 

Woche mit täglicher Bewässerung eine dreiwöchige Trockenphase. Diese wurde durch 

die experimentelle Simulation eines Starkregenereignisses unterbrochen. Um den Re-

chenaufwand zu reduzieren, wurden die Matrixpotenzialreihen ausgedünnt, indem 

während der Beregnungsphasen 24 und während der Trockenphasen 2 Werte pro Tag 

in die Zielfunktion übernommen wurden. Zum Ausgleich temperaturbedingter Mess-

wertschwankungen wurden Datenreihen teilweise durch Anpassung einer Exponential-

funktion mit der Software TableCurve-2D [SYS 02] geglättet. Da die in situ Messungen 

der volumetrischen Wassergehalte mit der TDR-Methode in grobkörnigem Bauschutt 

nicht zu vertrauenswürdigen Ergebnissen führten, blieben die Messwerte der Wasser-

gehalte bei der Parameterschätzung unberücksichtigt. 

Als Anfangsbedingungen für die Simulationen zur Schätzung der VGM-Parameter und 

zur anschließenden Validierung der Parametrisierung dienten die Tiefenverteilungen 

des Matrixpotenzials, welche durch Simulationen der vorangegangenen Zeiträume er-

zeugt wurden (sog. burn-in Simulation). Da durch die Randbedingung der Perkolati-

onsexperimente lediglich die zeitliche Dynamik der Zuflüsse und Abflüsse aus den 

Fässern festgelegt werden, die Information über die mittleren Wassergehalte im Profil 

jedoch fehlt, musste das Niveau der Retentionsfunktion durch Hinzunahme eines pro-
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filgemittelten Wassergehalts festgelegt werden. Hierzu wurde ein profilgemittelter Was-

sergehalt in den Fässern nach der Gleichung 

( ) ( ) ( )
L

tQtIt ini
−

+= qq  (4.1) 

berechnet und in die Zielfunktion integriert. In Gleichung (4.1) sind 𝐼(𝑡) die kumulative 

Infiltration [cm], 𝑄(𝑡) die kumulative Exfiltration [cm] und L die vertikale Mächtigkeit der 

Betonbruchschüttung [cm]. 

Die Messdaten, die vom 26.01.09 (Versuchswoche 8) bis zum 22.03.09 (Versuchswo-

che 16) aufgenommen wurden, flossen nicht in die Parameteroptimierung ein und 

konnten somit für eine Validierung des grundlegenden Aufbaus der Modelle und der 

VGM-Parametrisierung benutzt werden. Hierbei wurde der Beregnungsplan aus dem 

o. a. Zeitraum als obere Randbedingung implementiert, um die resultierenden hydrauli-

schen Prozesse mit den erstellten Modellen nachzubilden. Als Anfangsbedingung wur-

de die zuvor simulierte Tiefenverteilung der Matrixpotenziale verwendet. Anschließend 

wurden die prognostizierten Verläufe der kumulativen Ausflüsse und der Matrixpoten-

ziale in den drei Messebenen mit den gemessenen Werten verglichen. 

Für die Fässer 1, 2, 5, 6, 7 und 8 standen keine Messdaten über bodenhydrologische 

Zustandsvariablen in den Fässern zur Verfügung. Aus diesem Grund wurden aus-

schließlich die kumulierten Ausflüsse über den unteren Rand für die Parameterbe-

stimmung verwendet. Als Anfangsbedingung wurde in den Fässern eine homogene 

Verteilung des Matrixpotenzials mit dem Wert -700 cm verwendet. Zur Festlegung des 

Niveaus der Retentionskurve wurde der im Labor bestimmte Anfangswassergehalt 𝜃𝑖𝑖𝑖 

in die Zielfunktion mit aufgenommen. 

4.3.5.2 Tracertransport und Transportparameter 

Der Tracerdurchbruch wurde zunächst mit der CDE simuliert. Als Anfangskonzentrati-

on wurde die Perchloratkonzentration im gesamten Profil zu Null angenommen. 
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Als obere Randbedingungen wurde ein Pulsinput in Form einer zeitabhängigen Rand-

bedingung dritter Art (Cauchy-Randbedingung) gemäß 
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spezifiziert, da Hydrus-1D die CDE in der volumengemittelten Konzentration (resident 

concentration) löst. In Gleichung (4.2) bezeichnet cin die aufgegebene Tracerkonzen-

tration und tin. die Zeitdauer der Tracerapplikation. Am unteren Rand wurde der Gradi-

ent der Konzentration mit Null angenommen (vgl. den Theorieteil zur CDE in Abschnitt 

3.2). Da der Wassergehalt in den Profilen nicht homogen war und der Wasserfluss un-

ter transienten Bedingungen erfolgte, wurde die inverse Simulation nicht mit 

STANMOD sondern mit Hydrus-1D durchgeführt. Die Zielfunktion bestand aus den 

quadrierten Differenzen der durch das Modell vorhergesagten und aus der Massenbi-

lanz des beobachteten Tracerdurchbruchs berechneten Masse des Perchlorats in den 

Fässern. In allen Fällen wurden in den Simulationen die applizierten Tracermassen 

gleich den im Ausfluss bestimmten Massen gesetzt. Die mit der CDE simulierten Tra-

cerdurchbrüche konnten den verfrühten Durchbruch des Perkolats in den Fässern trotz 

Parameteroptimierung nicht beschreiben. Aus diesem Grund wurde eine inverse Mo-

dellierung mit dem MIM durchgeführt, wobei zunächst die aus den hydraulischen 

Messdaten bestimmten bodenhydraulischen Parameter des VGM-Modells Verwendung 

fanden. Da für den transienten Wasserfluss die Simulation mit dem MIM nur erfolgen 

kann, wenn der Wassergehalt im Profil größer als der immobilen Wassergehalt ist, 

wurde als Nebenbedingung für die Parameterschätzung 

rim qq <  (4.3) 

angesetzt. Diese Bedingung mag gegenüber der obigen Aussage im Text als Ver-

schärfung angesehen werden, da der Wassergehalt in den Experimenten nicht not-

wendiger Weise auf Werte des Residualwassergehalts absank. Die durch Gleichung 

(4.3) gegebene Nebenbedingung garantiert jedoch, dass der Stofftransport auch unter 

anderen als den in den Perkolationsversuchen realisierten Randbedingungen simuliert 

werden kann. Da der verfrühte Durchbruch des Tracers in den Fässern 1, 2, 5, 6, 7 und 

8 auch mit dem MIM mit der Nebenbedingung (4.3) nicht beschrieben werden konnte, 

mussten die Residualwassergehalte iterativ angepasst werden um höhere Werte von 

𝜃𝑖𝑚 zu ermöglichen, bis das MIM mit der Nebenbedingung (4.3) den Tracerdurchbruch 
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zufriedenstellend beschreiben konnte. Die hierdurch erfolgte Modifikation der boden-

hydraulischen Eigenschaften wurde anschließend auf ihre Eignung geprüft, die Was-

serdynamik in den Fässern während des Tracerdurchbruchs korrekt zu beschreiben. 

Die Modifikation stellt einen Kompromiss dar, der dem bereits im Theorieteil beschrie-

benen konzeptionellen Problem des MIM im Fall des transienten Wasserflusses ge-

schuldet ist. Da es im Projektvorhaben primär um das Austragsverhalten der Radionuk-

lide ging, wurde der hier beschriebene Weg beschritten. Da die Wasserbilanz während 

des Tracerdurchbruchs auch mit den modifizierten hydraulischen Eigenschaften korrekt 

beschrieben wurde, führte dieser Ansatz nicht zu Massenbilanzproblemen für den Tra-

cer. Für die Schätzung der drei Stofftransportparameter 𝜔 (Stoffaustauschkoeffizient 

zwischen der mobilen und immobilen Region), 𝜃𝑖𝑚 (immobiler Wassergehalt) und 𝜆 

(Dispersionskoeffizient) wurde der Levenberg-Marquard Algorithmus, der im Hydrus-

1D Softwarepaket integriert ist, verwendet. 

4.3.5.3 Vereinfachte Berechnung von KD-Werten aus den Perkolationsexpe-
rimenten 

Für die Radionuklide Uran238, Thorium232, Iod127 und Radium226 wurden lineare Vertei-

lungskoeffizienten aus Gleichung (3.29) berechnet. Hierzu wurden zunächst flussge-

mittelte Konzentrationen nach der Gleichung 
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berechnet. In Gleichung (4.4) bezeichnet Vi das Volumen der Perkolatprobe, ci die 

Konzentration des betrachteten Elements im Perkolat und n die Anzahl der Proben, 

über die gemittelt wird. Durch die zum Teil starken Schwankungen der Konzentrationen 

in den Eluaten erwies es sich als zielführend, über möglichst lange Zeiträume zu mit-

teln, um zu zuverlässigen 𝐾𝐷-Werten zu kommen. Auf der anderen Seite sollten im 

Einklang mit der Theorie lediglich diejenigen Konzentrationen zur Schätzung verwen-

det werden, die repräsentativ für die initiale Konzentration sind, wobei zu beachten ist, 

dass für hohe Werte des Verteilungskoeffizienten für lange Zeiträume konstante Kon-

zentrationen durch die Theorie vorhergesagt werden. Für die im Projekt ermittelten Da-

ten trat das Problem auf, dass aufgrund der berechneten 𝐾𝐷-Werte durch die Theorie 

in nahezu allen Fällen zeitlich konstante Konzentrationen vorhergesagt wurden, es 

aber dennoch zu einem initialen Abklingen der Konzentration kam. Aus diesen Grün-
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den wurden für die Berechnung der 𝐾𝐷-Werte zwei Verfahren angewendet. Als konser-

vative Abschätzung wurden in Gleichung (4.4) lediglich die ersten sechs Eluatproben 

verwendet (𝑛 = 6). Diese Proben entsprechen in etwa dem ersten perkolierten Poren-

volumen der mobilen Region. Da es in den meisten Fällen zu einem zeitlichen Abklin-

gen der Konzentrationen kam, sind die auf diese Weise berechneten 𝐾𝐷-Werte im 

Rahmen von Risikoanalysen als konservativ anzusehen und in der Lage, die initial hö-

heren Konzentrationen vorherzusagen. Um für langfristige Austragsszenarien reprä-

sentative 𝐾𝐷-Werte zu erhalten, wurden in Gleichung (4.4) zusätzlich sämtliche Perko-

latproben verwendet, was aufgrund des Abklingens der Konzentration zu höheren 𝐾𝐷-

Werten führte. Diese 𝐾𝐷-Werte sind entsprechend nicht in der Lage, die initial hohen 

Konzentrationen in den Perkolaten vorherzusagen, können jedoch im Mittel den ge-

samten Datensatz besser vorhersagen.  

Bei Konzentrationen, die unter der Bestimmungsgrenze lagen, wurde für die Berech-

nung der flussgemittelten Konzentration nach Gleichung (4.4) die halbe Nachweisgren-

ze als Konzentration eingesetzt. Diese Vorgehensweise garantiert eine konservative 

Abschätzung des 𝐾𝐷-Werts, da der Gesamtvorrat in Gleichung (3.29) durch eine grö-

ßere Konzentration in der flüssigen Phase dividiert wird als wenn man Nullwerte ver-

wendete. Für das Radium226 wurden für jedes Fass nur 5 ausgewählte Perkolatproben 

analysiert. Aus diesem Grund wurde für das Radium226 nur ein 𝐾𝐷-Wert basierend auf 

der fließgemittelten Konzentration der 5 Proben berechnet. Eine separate Angabe ei-

nes 𝐾𝐷-Werts für das erste Porenvolumen war für das Radium226 nicht möglich. 

4.3.5.4 Radionuklidausträge und Parameter des reaktiven Stofftransports 

Die Austräge der Radionuklide Uran238, Thorium232 und Iod127 wurden mit dem Modell 

Hydrus-1D durch inverse Simulation ausgewertet. Aufgrund der geringen Anzahl von 

Konzentrationsdaten für das Radium wurden die Radiumausträge nicht mittels inverser 

Modellierung ausgewertet, sondern nur die oben beschriebene vereinfachte Berech-

nung angewendet. Als Stofftransportmodell wurde das MIM eingesetzt, da die Analyse 

der Tracerdurchbrüche eindeutig aufzeigte, dass schneller Stofftransport in den Schüt-

tungen auftrat und die Tracerdurchbrüche mit der CDE nicht korrekt beschrieben wer-

den konnten. Für die Simulationen wurden die hydraulischen Eigenschaften sowie die 

aus dem Tracerdurchbruch bestimmten Parameter Dispersionslänge, immobiler Was-

sergehalt und Austauschkoeffizient zwischen den Regionen mit mobilem und immobi-

lem Wasser verwendet. Um ausreichend hohe immobile Wassergehalte in den tran-
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sienten Simulationen erreichen zu können, wurden die anhand des Tracerdurchbruchs 

korrigierten Werte des residualen Wassergehalts verwendet. Der Anteil der Sorptions-

plätze in der mobilen Region wurde dem mittleren Verhältnis des mobilen Wasserge-

halts zur Summe der Wassergehalte in beiden Regionen gleichgesetzt [NKE 84]. Als 

Randbedingungen für den Stofftransport wurden die Gleichungen (3.24) und (4.2) ver-

wendet, wobei am oberen Rand der Einstrom mit der Konzentration 0 spezifiziert wur-

de. Die Anfangskonzentrationen der Radionuklide wurden als totale Konzentrationen  

𝑐𝑡 [mg L-1] spezifiziert und in Hydrus-1D intern nach der Gleichung 

cKcscc Dbbt ρqρq +=+=  (4.5) 

in die Konzentrationen in der Lösung 𝑐 und an der Festphase 𝑠 in Abhängigkeit vom 

volumetrischen Wassergehalt 𝜃, der Lagerungsdichte 𝜌𝑏 und dem 𝐾𝐷-Wert aufgeteilt. 

In Hydus-1D werden die Konzentration in der immobilen Region (𝑐𝑖𝑚, 𝑠𝑖𝑚) mit denen in 

der mobilen Region (𝑐𝑚, 𝑠𝑚) zu Beginn der Simulation gleichgesetzt, wenn als An-

fangsbedingung die totale Konzentration festgelegt wird. Es wurde eine homogene An-

fangsverteilung von 𝑐𝑡 angenommen. Für die Berechnung der totalen Konzentrationen 

wurden die in den Tab. 4.2 und Tab. 4.9 aufgeführten Kontaminationsdaten und Lage-

rungsdichten verwendet. Da die Anfangswassergehalte in den Materialien in allen Fäl-

len kleiner als der aus dem Tracerdurchbruch bestimmte immobile Wassergehalt war, 

konnte die Aufsättigungsphase nicht simuliert werden. Die Simulation wurde daher zu 

dem Zeitpunkt begonnen, an dem das erste Perkolat aus den Fässern ausfloss. Die 

Aufteilung der totalen Konzentration nach Gleichung (4.5) erfolgte nach der Wasserge-

haltsverteilung zu diesem Zeitpunkt. In die Zielfunktion gingen die gemessenen Kon-

zentrationen zum mittleren Zeitpunkt der Probenahmeintervalle und die durch Hydrus-

1D mit dem MIM am untersten Knoten simulierten Konzentrationen ein. Damit die zeit-

lich hoch aufgelösten Konzentrationsdaten, die bis zur 27. Versuchswoche vorlagen, in 

der Zielfunktion nicht stärker gewichtet waren, als die übrigen Werte, wurden hier stets 

mehrere Proben zu 10 L Mischproben zusammengefasst. Als Startwerte für die Para-

meteroptimierungen wurden die aus Gleichung (3.29) basierend auf allen Konzentrati-

onsdaten approximativ bestimmten 𝐾𝐷-Werte verwendet. 

4.4 KD-Werte aus den Batchversuchen 

In Anhang 4 findet sich eine ausführliche Beschreibung zur Durchführung der 𝐾𝐷-Wert-

Bestimmung mittels Batchversuchen. Diese Anlage ist ein in sich vollständiges und ge-
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schlossenes Dokument mit den Kapiteln Einleitung, Experimentelle Durchführung, Er-

gebnisse, Interpretation und Zusammenfassung. 

4.5 Batchversuche zur Radionuklidmobilisierung 

Für die Bestimmung der Radionuklidmobilisierung unter Gleichgewichsbedingungen, 

wie sie sich möglicherweise in unteren Haldenbereichen einstellen können, wo der Po-

renraum vollständig mit Lösung gefüllt ist, die nicht oder nur sehr langsam ausge-

tauscht wird, wurden Batchversuche mit drei unterschiedlichen Feststoff-Lösungs-

verhältnissen durchgeführt. In den Batchversuchen wurden Probengefäße mit homo-

gen kontaminiertem Schwerbeton mit Regenwasser bei den Feststoff-Lösungsver-

hältnissen 1:1, 1:10 und 1:20 in einem Überkopfschüttler bis zur Einstellung des 

Gleichgewichtes zwischen Lösung und Feststoff ausgelaugt. Weitere Details zur 

Durchführung und den Ergebnissen finden sich in Kapitel 5.3.1. 
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5 Ergebnisse und Diskussion  

In diesem Kapitel werden alle experimentellen und modelltheoretischen Ergebnisse 

vorgestellt. 

5.1 Perkolationsversuche  

Hier werden die Simulation des Wasserdurchflusses, die Identifizierung effektiver hyd-

raulischer Eigenschaften, der Tracerdurchbruch und seine inverse Simulation, der ge-

messene Radionuklidaustrag und seine Modellierung vorgestellt und diskutiert. 

5.1.1 Simulation des Wasserflusses und Identifikation effektiver hydrauli-
scher Eigenschaften 

Bei der Simulation des Wasserflusses und der Identifizierung der hydraulischen Eigen-

schaften werden Perkolationsversuche mit und ohne bodenhydrologische Instrumentie-

rung beschrieben. 

5.1.1.1 Fässer mit bodenhydrologischer Instrumentierung 

In Abb. 5.1 sind für die zwei Behälter, die mit TDR-Sonden und Tensiometern ausgestattet 

wurden (Fass 3 und Fass 4) die zeitlichen Verläufe der kumulativen Bewässerung und des 

kumulativen Ausflusses aufgetragen. Zusätzlich ist der profilgemittelte Wassergehalt dar-

gestellt, der sich aus der Differenz zwischen Bewässerung und Ausfluss sowie dem An-

fangswassergehalt der Substrate nach Gleichung (4.1) ergibt. Die Anfangswassergehalte 

𝜃𝑖𝑖𝑖 wurden gravimetrisch im Labor bestimmt und lagen bei 4,2 % (Fass 3) und 9,0 % 

(Fass 4) (siehe auch Tab. 4.9). Der Verlauf der kumulativ ausgeflossenen Wassermengen 

folgte der Bewässerung mit einer zeitlich verzögerten Dynamik, die von der Beregnungsin-

tensität abhängig war. Die steilen Anstiege am Versuchstag 142 resultieren aus einem ge-

zielten Starkregenexperiment am 21.04.2009, bei dem innerhalb von drei Stunden drei mal 

1,9 cm Wasser pro Fass aufgegeben wurden. In beiden Fässern waren sechs Minuten 

nach der ersten Applikation bereits 0,42 cm ausgeflossen. In Phasen mit regelmäßigen 

Applikationen kleinerer Wassermengen stellten sich geringe Ausflussraten ein, die über die 

Zeit weniger stark variierten. Die kumulativen Ausflüsse von Fass 3 und 4 unterschieden 

sich trotz identischer Beregnung in zwei Punkten. Erstens floss in Fass 4 bereits nach ei-

ner applizierten Menge von 3,4 cm zum ersten Mal Wasser aus dem System, was bei 
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Fass 3 erst nach einer Bewässerung von 6,8 cm der Fall war. Zweitens lagen die Absolut-

werte der kumulativ ausgeflossenen Wassermengen bei Fass 4 stets ca. 3,2 cm über de-

nen von Fass 3. Beide Beobachtungen können über die Unterschiede in den Anfangswas-

sergehalten von 4,2 % (Fass 3) und 9,0 % (Fass 4) erklärt werden, die daraus resultierten, 

dass das Substrat in Fass 3 vor dem Versuch ca. einen Monat länger ohne Abdeckung ge-

lagert wurde. In beiden Fässern kam es erst zum Ausfluss von Wasser, nachdem sich ein 

profilgemittelter Wassergehalt von ca. 17 % eingestellt hatte. Folglich wurde der geringere 

Anfangswassergehalt in Fass 3 durch einen verzögerten Ausfluss kompensiert, mit der 

Folge, dass die gemittelten Wassergehalte in beiden Fässern einen bemerkenswert ähnli-

chen Verlauf zeigten. Die absoluten Wassermengen in den Fässern liegen bei ca. 30 L. 

Dieser Wert ergibt sich aus den profilgemittelten Wassergehalten (ca. 20 %) und den Vo-

lumina der Bauschuttschüttungen von 150 L. 

 

Abb. 5.1 Kumulative Bewässerung, kumulativer Ausfluss aus den Fässern und die 

aus der Wasserbilanz sowie den initialen Wassergehalten berechneten 

profilgemittelten Wassergehalte für die Fässer 3 und 4 

Abb. 5.2 und Abb. 5.3 zeigen die Messwerte für das Matrixpotenzial und den volumetri-

schen Wassergehalt 𝜃 in den drei Messtiefen 10 cm, 30 cm und 50 cm unterhalb der 

Schüttungsoberkante. Die Dynamik der Matrixpotenziale ist in beiden Fässern stark von 

der Bewässerung abhängig und zeigt erwartungsgemäß eine Abnahme der Schwan-

kungsamplituden mit zunehmender Tiefe. Für die obere Messebene von Fass 4 liegen 

wegen eines ausgefallenen Tensiometers in dem Zeitraum vom 12.01. bis zum 

05.03.2009 (40 bis 90 Tage nach Versuchsbeginn) keine Messdaten vor. Die TDR-

Messungen der volumetrischen Wassergehalte wurden bis zum 05.05.2009 (156 d nach 

Versuchsbeginn) vorgenommen. Die Dynamik von 𝜃 ist nur teilweise nachvollziehbar. In 
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den Messebenen 3 unten, 4 oben und 4 unten treten Sprünge auf, die wahrscheinlich 

aus den Auswertealgorithmen der komplexen TDR-Signale resultieren. Die Absolutwerte 

der gemessenen Wassergehalte nehmen in beiden Fässern mit der Tiefe ab, was der 

Theorie widerspricht. Außerdem liegen die Werte auf einem höheren Level, als durch die 

Massenbilanz über die Gesamtsysteme (siehe Abb. 5.1) erklärt werden kann. Offensicht-

lich führen starke hydraulische Nichtgleichgewichte bzw. eine ausgeprägte räumliche Va-

riabilität der Wassergehalte in den Versuchssystemen dazu, dass die lokalen Messun-

gen des Wassergehalts mit den TDR-Sonden zu keinen für das Gesamtsystem 

repräsentativen Werten führen. 

 

Abb. 5.2 Messwerte der Matrixpotenziale und volumetrischen Wassergehalte in al-

len Messebenen von Fass 3 (erste 230 Versuchstage) 

Die orangen Linien begrenzen den Zeitraum der inversen Modellierung, die roten Linien den 

Validierungszeitraum. 

 

Folglich sind die durch TDR gemessenen Wassergehaltsdaten als nur eingeschränkt 

nutzbar für die Parameteridentifikation an den Gesamtsystemen anzusehen und wur-

den entsprechend in der inversen Modellierung nicht berücksichtigt. Große Absolut-

fehler in der Wassergehaltsmessung durch TDR sind für Substrate dieser Art durchaus 

zu erwarten und nicht überraschend [HAN 06]. Im Gegensatz hierzu ist die qualitative 

Abbildung der Dynamik der Wassergehaltsschwankungen jedoch zuverlässig und kann 
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zur Beurteilung der Eindringgeschwindigkeit und –tiefe einer Infiltrationsfront in das po-

röse Medium herangezogen werden. Die vertikalen Linien geben die Zeiträume an, 

welche für die inverse Schätzung der hydraulischen Parameter (orange) und die Vali-

dierung der hydraulischen Modelle (rot) verwendet wurden. 

 

Abb. 5.3 Messwerte der Matrixpotenziale und volumetrischen Wassergehalte in al-

len Messebenen von Fass 4 (erste 230 Versuchstage) 

Die orangen Linien begrenzen Zeitraum den Zeitraum der inversen Modellierung, die roten Li-

nien den Validierungszeitraum 

 

In Abb. 5.4 sind die hydraulischen Funktionen für die Fässer 3 und 4 dargestellt. Diese 

ergeben sich aus den ermittelten Parametern des VGM-Modells (Abb. 5.1). In beiden 

Fällen ist auf der Abszisse der Absolutwert des Matrixpotenzials in logarithmierter Form 

als pF-Wert aufgetragen. Der pF-Wert wird in der Bodenkunde als der dekadische Loga-

rithmus des Betrags des Matrixpotenzials in der Einheit „cm Wassersäule“ definiert). Er 

deckt den Wertebereich von −∞ (wassergesättigter Boden) bis +7 (ofentrockener Bo-

den) ab. Die hydraulischen Funktionen der Substrate in den Fässern 3 und 4 verlaufen 

ähnlich. Die geschätzten Werte für θs liegen im Bereich von 21 % was zunächst sehr 

niedrig erscheint. Aus den Siebanalysen (Anhang 1) geht jedoch hervor, dass nur 50 % 

der Masse aus Partikeln kleiner als 6,3 mm bestehen. Die Tatsache, dass nur die Fein-
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fraktion an der Speicherung des Wassers beteiligt ist, erklärt die geringen Werte von 𝜃𝑠. 

Zu beachten ist, dass für beide Fässer der van-Genuchten-Parameter 𝑛 Werte kleiner 

1,2 annimmt. Dies führt zu einer geringen Abnahme des Wassergehalts und entspre-

chend zu einer Abnahme der hydraulischen Leitfähigkeit zwischen der vollständigen 

Wassersättigung und dem pF-Wert Null (ensprechend einem Matrixpotenzial -1 cm). Um 

dies zu illustrieren, werden die hydraulischen Funktionen in Abb. 5.4 bis zum pF-Wert -1 

(entsprechend einem Matrixpotenzial von -0,1 cm) dargestellt.  

 

Abb. 5.4 Durch inverse Modellierung mit dem van Genuchten/Mualem Modell identi-

fizierte hydraulische Funktionen der Substrate in den Fässern 3 und 4 

Die hydraulischen Funktionen eignen sich sehr gut um die im Experiment beobachtete 

Wasserdynamik zu beschreiben. Dieses wird in Abb. 5.5 deutlich, in denen die simu-

lierten Verläufe mit den Daten, die in die Parameterschätzung eingeflossen sind, ver-

glichen werden. Die durch das Modell vorhergesagten kumulierten Ausflüsse während 

der Trocken- und Starkregenphasen stimmen mit den Messungen sehr gut überein. 

Für die Simulation der Radionuklidausträge ist die Übereinstimmung zwischen Mes-

sungen und Simulationen von entscheidender Bedeutung, da korrekte Massenbilanzen 

nur durch eine korrekte Wasserbilanz erzielt werden. Die gemessenen Matrixpotenzial-

verläufe konnten in beiden Fässern innerhalb des im Experiment aufgetretenen Wer-

tespektrums simuliert werden. Nennenswerte Abweichungen von den Messdaten tra-

ten in der oberen Messebene von Fass 3 und in der unteren von Fass 4 auf. Die 

simulierten profilgemittelten Wassergehalte am Ende des modellierten Zeitraumes be-

trugen 18,4 % (Fass 3) und 17,8 % (Fass 4). Die absoluten Abweichungen zu den 

Messwerten waren in beiden Fällen kleiner als 0,12 %. 
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Abb. 5.5 In Fass 3 gemessene und simulierte Matrixpotenziale und kumulierter 

Ausfluss in dem Zeitraum, der für die inverse Parameterschätzung ver-

wendet wurde 

MEANE bezeichnet die mittlere Abweichung zwischen Messung und Modell, RMSE ist der 

root mean squared error. 

Die hydraulischen Daten im Zeitraum vom 21.01.09 (Versuchstag 52) bis zum 22.03.2009 

(Versuchstag 111) wurden benutzt, um das hydraulische Modell zu validieren. Hierzu wur-

de mit dem kalibrierten Modell die außerhalb des Kalibrierzeitraums liegende Wasserdy-

namik simuliert und mit den unabhängigen Messdaten verglichen. Die Ergebnisse sind in 
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Abb. 5.8 dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die Modelle für beide Fässer geeignet sind, um 

die hydraulischen Prozesse in den Versuchssystemen zu prognostizieren. 

 

Abb. 5.6 In Fass 4 gemessene und simulierte Matrixpotenziale und kumulierter 

Ausfluss in dem Zeitraum, der für die inverse Parameterschätzung ver-

wendet wurde 

MEANE bezeichnet die mittlere Abweichung zwischen Messung und Modell, RMSE ist der 

root mean squared error. 
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Abb. 5.7 Validierung der hydraulischen Parametrisierung für Fass 3; Messdaten lie-

gen nicht in dem Zeitraum, der für die Parameterschätzung verwendet 

wurde 

MEANE bezeichnet die mittlere Abweichung zwischen Messung und Modell, RMSE ist der 

root mean squared error. 
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Abb. 5.8 Validierung der hydraulischen Parametrisierung für Fass 4; Messdaten lie-

gen nicht in dem Zeitraum, der für die Parameterschätzung verwendet 

wurde; Fässer ohne bodenhydrologische Instrumentierung 

MEANE bezeichnet die mittlere Abweichung zwischen Messung und Modell, RMSE ist der 

root mean squared error. 

5.1.1.2 Fässer ohne bodenhydrologische Instrumentierung 

Für die Fässer 1, 2, 5, 6, 7 und 8 wurde keine bodenhydraulische Instrumentierung 

durchgeführt und die bodenhydraulischen Funktionen nach dem VGM-Modell wurden 

ausschließlich aus den gemessenen kumulierten Ausflüssen durch inverse Modellierung 

bestimmt. In Abb. 5.9 sind die kumulativen Bewässerungsmengen, die gemessenen 

Ausflüsse sowie die aus der Wasserbilanz und den initialen Wassergehalten berechne-

ten profilgemittelten Wassergehalte visualisiert. Alle Fässer erreichen spätestens 

100 Tage nach Versuchsbeginn einen zeitlich konstanten profilgemittelten Wassergehalt, 

der zwischen 12 % und knapp über 20 % variiert. Die gemessenen und über inverse Mo-
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dellierung mit der Richardsgleichung und dem VGM-Modell der hydraulischen Funktio-

nen angepassten kumulierten Ausflüsse sind in Abb. 5.10 dargestellt. 

 

Abb. 5.9 Kumulative Bewässerung, kumulativer Ausfluss aus den Fässern und die 

aus der Wasserbilanz sowie den initialen Wassergehalten berechneten 

profilgemittelten Wassergehalte für die Fässer ohne bodenhydrologische 

Instrumentierung 
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Abb. 5.10 Gemessene und durch inverse Modellierung angepasste kumulierte Aus-

flüsse aus den Fässern ohne bodenhydrologische Instrumentierung 

Die auf der x-Achse aufgetragene Zeit ist die Zeit seit Versuchsbeginn. 
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Die Übereinstimmung zwischen Modell und Messung ist in allen Fällen ausgezeichnet. 

Aufgrund der korrekten Beschreibung der Wasserbilanz durch das hydraulische Modell 

können die geschätzten hydraulischen Eigenschaften für die Modellierung des 

Stofftransports herangezogen werden. Die hydraulischen Funktionen sind in Abb. 5.11 

zusammengefasst. 

 

Abb. 5.11 Durch inverse Modellierung identifizierte bodenhydraulische Funktionen 

nach dem VGM-Modell für die Fässer ohne bodenhydrologische Instru-

mentierung 

Die geschätzten Retentionskurven reflektieren die Variabilität der profilgemittelten 

Wassergehalte. Bei der Bewertung der hydraulischen Eigenschaften ist zu beachten, 

dass diese grundsätzlich lediglich für den Potenzialbereich als zuverlässig anzusehen 
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sind, der durch die Perkolationsexperimente abgedeckt ist. Dieser Bereich entspricht 

pF-Werten zwischen 0,5 und 1,85. Aussagen über den Bereich nahe Wässersättigung 

(pF kleiner 0,3) und im mittleren bis trockenen Bereich (pF größer 1,85) können aus 

den Experimenten nicht gewonnen werden. Trotz dieser Einschränkungen ist festzu-

halten, dass die hydraulischen Eigenschaften insgesamt eine gute Übereinstimmung 

untereinander zeigen, wenn man die Unterschiede in den initialen Wassergehalten be-

rücksichtigt. Lediglich der Zementmörtel in Fass 5 zeigt gegenüber allen anderen Fäs-

sern eine deutlich ausgeprägtere Wasserspeicherung. 

5.1.2 Inverse Simulation des Tracerdurchbruchs 

Die Ergebnisse der inversen Simulation des Tracertransports in den 8 Fässern mit dem 

MIM sind in Abb. 5.12 dargestellt. Grundlage für die Simulation des Wasserflusses bil-

deten die oben diskutierten hydraulischen Funktionen nach dem VGM-Modell. In den 

Diagrammen sind die Gesamtmassen in den Systemen gegen die Zeit seit der Tra-

cerapplikation aufgetragen, weil die Messdaten in dieser Form in die Zielfunktion zur 

Parameterschätzung eingingen. Aufgrund der Nebenbedingung, dass im MIM der im-

mobile Wassergehalt kleiner als der residuale Wassergehalt sein muss (𝜃𝑖𝑚 < 𝜃𝑟), 

reichten die geschätzten immobilen Wassergehalte für die Fässer 1, 2 und 5 bis 8 nicht 

aus, um den schnellen Transport des Perchlorats durch die Betonschüttungen simulie-

ren zu können. Die in der Simulation berechneten größeren Aufenthaltszeiten des Tra-

cers in den Systemen, basieren auf einer Überschätzung des mobilen Wassergehalts 

𝜃𝑚, welcher der Differenz aus dem Wassergehalt und dem immobilen Wassergehalt 

entspricht. Da die Simulationen mit der CDE entsprechend auch nicht in der Lage wa-

ren, die Tracerdurchbrüche zu beschreiben, wurde auf die Darstellung der Simulati-

onsergebnisse mit der CDE verzichtet. Um den Tracertransport durch die Materialien 

simulieren zu können, wurden anschließend die residualen Wassergehalte iterativ er-

höht, um höhere Werte des immobilen Wassergehalts während der Lösung des inver-

sen Problems zulassen zu können, was analog zu geringeren Werten des mobilen 

Wassergehalts und einem schnelleren Stofftransport im Modell führte. Die Ergebnisse 

sind in Abb. 5.13 dargestellt. Aus der in allen Fällen exzellenten Übereinstimmung zwi-

schen Messungen und Simulationen wird deutlich, dass der Tracertransport durch alle 

acht Fässer mit diesem Ansatz beschrieben werden konnte. Abschließend wurden die 

geänderten bodenhydraulischen Eigenschaften auf ihre Eignung überprüft, die Was-

serbilanz in den Fässern 1, 2 und 5 bis 8 korrekt zu beschreiben. Die Darstellung der 

Ergebnisse in Abb. 5.14 belegt, dass dies der Fall war, so dass eine Simulation des 
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Austrags der Radionuklide aus den Fässern auf die im nächsten Abschnitt zusammen-

gestellten, invers bestimmten Parameter gestützt werden konnte. 

5.1.3 Zusammenfassende Darstellung der bestimmten Parameter 

In Tab. 5.1 sind die durch inverse Modellierung bestimmten bodenhydraulischen Pa-

rameter (VGM-Parametrisierung) sowie die Parameter des MIM für alle acht Versuchs-

fässer zusammengefasst.  

Eine Interpretation der Parameter des van Genuchten-Mualem Modells wird durch die 

Tatsache erschwert, dass in den Experimenten nur hydraulische Zustände, die den pF-

Werten zwischen 0,5 und 1,85 entsprechen, realisiert wurden. Zudem ist der Informati-

onsgehalt der Experimente in Bezug auf die Bestimmung bodenhydraulischer Eigen-

schaften als gering einzustufen, da der schnelle Wasserfluss dominierte und in sechs 

der acht Fässer keine in situ Messung bodenhydraulischer Zustandsvariablen vorge-

nommen wurde. Aus theoretischen Studien ist bekannt, dass kumulative Ausflüsse al-

lein nicht ausreichend Information für die präzise Bestimmung bodenhydraulischer 

Funktionen bereitstellen [DUR 08]. Ein Vergleich der Werte des Parameters 𝛼 der van-

Genuchten Parametrisierung zeigt, dass die Fässer 1, 2,6, 7 und 8 größenordnungs-

mäßig gleiche Werte von ca. 0,02 cm-1 annehmen. Interpretiert man den Parameter als 

approximativen Reziprokwert des Lufteintrittspunkts des porösen Mediums, so fällt auf, 

dass die Werte von 𝛼 unrealistisch gering sind. Für Betonbruchmaterialien sind im 

Prinzip Lufteintritte bei Matrixpotenzialen zwischen -1 und -10 cm zu erwarten, was 

Werten von 𝛼 zwischen 0,1 und 1 cm-1 entspricht. Offensichtlich spiegeln die an den 

Versuchssystemen bestimmten Werte Eigenschaften der Feinkornfraktion wider. Dies 

ist im Einklang mit der oben getroffenen Feststellung, dass der Bereich nahe der Was-

sersättigung und damit der Bereich des Lufteintrittspunkts durch die Versuche nicht 

abgedeckt wurde. Die Aussagen bezüglich des Parameters α gelten analog für Fass 5. 

Lediglich für die Fässer 3 und 4 erscheinen die Werte für α repräsentativ. Dies wird al-

lerdings durch die bestimmten Werte des van-Genuchten-Parameters n eingeschränkt, 

der mit Werten kleiner 1,2 die Interpretation des Parameters 𝛼 als Reziprokwert des 

Lufteintrittspunkts verunmöglich, da die resultierenden Retentionsfunktionen keinen 

scharfen Lufteintrittspunkt aufweisen (siehe auch Abb. 5.4). Die Werte des Parameters 

𝑛 der anderen Fässer bestätigen die oben getroffene Aussage, dass die bestimmten 

hydraulischen Funktionen die Eigenschaften der Feinkornfraktion widerspiegeln und 

nicht repräsentativ für gröbere Betonbruchstücke sind. Die Werte liegen im Bereich von 
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1,6 bis 2,5 und entsprechen somit eher feinsandigen bis lehmigen Substraten. Für 

Sande sind je nach Sortierungsgrad und Korngröße n-Werte zwischen 2 und 8 zu er-

warten, wobei für Grobsande Werte größer 3 anzunehmen wären. Bei der Betrachtung 

der bestimmten 𝐾𝑠-Werte ist zu berücksichtigen, dass der Zustand vollständiger Was-

sersättigung in den Experimenten nicht realisiert wurde. Die bestimmten Werte stellen 

somit eher untere Schranken der gesättigten Leitfähigkeit dar. Sämtliche Werte liegen 

zwischen 1 000 und 10 000 cm d-1, was typisch für Sande ist. Auffallend ist, dass die 

Fässer 3 und 4 die geringsten Werte aufweisen, was gut mit den geringen Werten von 

𝑛 korrespondiert, allerdings weniger gut mit den hohen Werten von 𝛼. Eine Diskriminie-

rung der hydraulischen Eigenschaften zwischen den Fässern unterschiedlicher Korn-

größen ist ebenfalls nicht möglich. Zusammenfassend führt die Interpretation der hyd-

raulischen Parameter somit zu widersprüchlichen Ergebnissen. Die Parameter in 

Tab. 5.1 sollten somit weder für Simulationen der Austrocknung noch die Simulation 

des gesättigten Wasserflusses in Deponiekörpern unkritisch übernommen werden. Sie 

sind lediglich als Fitting-Parameter und als repräsentativ für die untersuchten Ver-

suchssysteme und deren experimentell realisierten Potenzialbereich anzusehen. 

Die aus den Tracerdurchbrüchen bestimmten Parameter des MIM zeigen übereinstim-

mend, dass für den Tracer kein Austausch zwischen der mobilen und immobilen Regi-

on feststellbar ist, da die Werte für den Austauschkoeffizienten 𝜔 sämtlich bei 10-11 d-1 

liegen. Den mittleren Wassergehalten in den Fässern zwischen 15 und 25 % stehen 

immobile Wassergehalte zwischen 10 und 20 % gegenüber. Entsprechend schwanken 

die Anteile mobilen Wassers zwischen 2,4 und 5,3 % und sind als sehr gering einzustu-

fen. Folglich ist der Stofftransport in den Fässern stark durch präferenzielle Fließwege 

geprägt, da nur 2 – 5 % des wassergefüllten Porenraums direkt am Stofftransport betei-

ligt sind. Die in Tab. 5.1 angegebenen Mittelwerte der Wassergehalte und der mobilen 

Wassergehalte sind zeitlich gemittelt. Bei den invers bestimmten Dispersionslängen 

zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Fässern, die mit Betonbruchmateri-

al kleiner 20 mm (Fass 1 bis 5) und denen, die mit Bruchmaterial < 45 mm gefüllt wur-

den (Fässer 6 bis 8). Für erstere liegen die Dispersionslängen zwischen 1,08 und 

4,33 cm, für letztere jedoch mit Werten zwischen 6,33 und 13,95 cm deutlich höher. 

Das Verhältnis aus Dispersionslänge zur Höhe der Schüttungen liegt somit bei 1/60 bis 

1/15 für Bruchmaterial < 20 mm sowie 1/10 bis ¼ für Bruchmaterial < 45 mm. Es ist zu 

beachten, dass die Tracerversuche keine Information über die Verteilung der Sorpti-

onsplätze in der mobilen und immobilen Region liefern, da inerte Tracer keiner Sorpti-

on unterliegen. 
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Tab. 5.1 Überblick über die durch inverse Simulation geschätzten Parameter für die 

acht Versuchsfässer 

 Fass 1 Fass 2 Fass 3 Fass 4 
Beton NB NB SSB SSB 
Kontaminationsmethode oberfl. matrixgeb. oberfl. matrixgeb. 
Korngröße [mm] < 20 < 20 < 20 < 20 
qr [-] 0,020 0,049 0,118 0,127 
qs [-] 0,161 0,156 0,209 0,206 
α [cm-1] 0,028 0,019 0,796 0,375 
𝑛 [-] 2,492 2,027 1,114 1,171 
Ks [cm d-1] 8407 5942 1123 1063 
τ [-] 0,245 -0,518 0,146 3,616 
qr

* [-] 0,110 0,120 - - 
qim [-] 0,097 0,116 0,139 0,146 
λ [cm] 1,08 4,33 1,92 2,19 
ω [d-1] 1,010-11 1,010-11 1,010-11 1,010-11 
mittlerer Wassergehalt [-] 0,145 0,150 0,192 0,188 
mittlerer mobiler Wassergehalt [-] 0,048 0,034 0,053 0,042 
mittlerer Anteil mobilen Wassers [-] 0,331 0,227 0,276 0,223 
 Fass 5 Fass 6 Fass 7 Fass 8 
Beton ZM SSB SSB SSB 
Kontaminationsmethode matrixgeb. oberfl. matrixgeb. oberfl. 
Korngröße [mm] < 20 < 45 < 45 < 45 
qr [-] 0,046 0,028 0,074 0,026 
qs [-] 0,268 0,160 0,178 0,156 
α [cm-1] 0,046 0,025 0,024 0,022 
𝑛 [-] 1,566 2,038 1,605 1,893 
Ks [cm d-1] 3179 6778 5114 5107 
τ [-] 0,747 -1,066 -0,963 -1,222 
qr

* [-] 0,210 0,135 0,150 0,115 
qim [-] 0,203 0,130 0,146 0,112 
λ [cm] 1,23 13,95 10,31 6,33 
ω [d-1] 1,010-11 1,010-11 1,010-11 1,010-11 
mittlerer Wassergehalt [-] 0,250 0,154 0,173 0,148 
mittlerer mobiler Wassergehalt [-] 0,047 0,024 0,027 0,036 
mittlerer Anteil mobilen Wassers [-] 0,188 0,156 0,156 0,243 

 NB: Normalbeton, SSB: Strahlenschutzbeton, ZM: Zementmörtel; qr
* bezeichnet den residualen Wassergehalt, der für 

die Simulation des Tracerdurchbruchs nach oben angepasst werden musste. Für die Fässer 3 und 4 konnte der Origi-
nalwert verwendet werden. 
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Abb. 5.12 Mit dem MIM invers simulierte Tracerdurchbrüche unter Verwendung der 

zuvor bestimmten hydraulischen Eigenschaften (Linien) sowie die entspre-

chenden Messwerte (Kreise) 

Aufgetragen sind die Tracermassen im System gegen die Zeit seit Tracerapplikation. 
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Abb. 5.13 Mit dem MIM invers simulierte Tracerdurchbrüche (Linien) sowie die ent-

sprechenden Messwerte (Kreise); zusätzlich zu den invers bestimmten 

MIM-Parametern wurde der Residualwassergehalt manuell angepasst 

Aufgetragen sind die Tracermassen im System gegen die Zeit seit Tracerapplikation. 
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Abb. 5.14 Simulation der kumulativen Ausflüsse unter Verwendung der bei der 

Stofftransportsimulation angepassten Residualwassergehalte (Linien) so-

wie gemessene kumulative Ausflüsse (Kreise) 

Die auf der x-Achse aufgetragene Zeit ist die Zeit seit erstem Wasseraustritt. 
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5.1.4 Austräge von Radionukliden und Hauptkomponenten 

In Abb. 5.15 sind die pH-Werte der Perkolate in Abhängigkeit von der kumulativ ausge-

flossenen Wassermenge dargestellt. Die Absolutwerte liegen bei ca. 12,5 und variieren 

zwischen den Fässern um eins, wobei die Werte für alle Fässer während des betrach-

teten Zeitraumes um ca. eins abnehmen. 

 

Abb. 5.15 pH-Werte der Perkolate aus den Fässern 1 bis 8 

Neben der Fassnummer ist die Betonart Normalbeton (NB), Strahlenschutzbeton (SSB) oder 

Zementmörtel (ZM) sowie die Korngrößen der Substrate angegeben. 

 

In Abb. 5.16 bis Abb. 5.23 sind die Konzentrationen der Radionuklide Uran, Thorium, 

Iod und Radium sowie der Elemente Kalzium und Magnesium und des Sulfats gegen 

die kumulativ ausgeflossene Wassermenge dargestellt. Die Balkenhöhen geben die 

Konzentration in jeder aufgefangenen Probe an, die Balkenbreiten zeigen das Volumen 

der Eluatproben. Der Flächeninhalt eines Balkens ist somit ein Maß für die Absolut-

masse des Stoffes in der Probe. Die gestrichelten Linien zeigen die Zeitpunkte am En-

de mehrwöchiger Beregnungspausen an, sodass sich die Balken rechts von den ge-

strichelten Linen auf die ersten Perkolatproben nach längeren Fliesunterbrechungen 

beziehen. 

Zu beachten ist, dass für Uran238, Thorium232, Iod127 und Sulfat dargestellte Nullkon-

zentrationen Messungen unterhalb der Bestimmungsgrenze entsprechen. Für Radium, 

Kalzium und Magnesium wurde nur selektiv quantitativ analysiert, so dass die darge-
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stellten Nullkonzentrationen hier als Datenlücken zu interpretieren sind. Zusätzlich sind 

in Abb. 5.15 bis Abb. 5.23 für die Radionuklide Uran238, Thorium232 und Iod127 sowie für 

Sulfat auf den rechten Achsen die kumulativ ausgetragenen Massen, normiert auf die 

Gesamtmasse im Versuchscontainer zu Beginn der Experimente als blaue Linie dar-

gestellt. Für das Radium und Kalzium ist eine solche Darstellung nicht möglich, da hier 

die quantitative Analyse nur selektiv erfolgen konnte. 

 

Abb. 5.16 Stoffaustrag Fass 1 (Normalbeton, oberflächlich kontaminiert, Korngröße 

≤ 20 mm) 

Konzentrationen im Ausfluss 𝑐 (Balken) sowie auf die aufgegebene Kontaminationsmasse 

normierten, kumulativ ausgetragenen, Massen 𝑚𝑟𝑒𝑟 der Stoffe Uran, Thorium, Iod und Sulfat 

(Linien). Die Balkenbreite gibt das jeweilige Volumen der Einzelproben an. Zeiträume mit 

mehrwöchigen Fließunterbrechungen sind durch gestrichelte Linien gekennzeichnet. Die Or-

dinaten sind nicht einheitlich skaliert. 
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Abb. 5.17 Stoffaustrag Fass 2 (Normalbeton, matrixgebunden kontaminiert, Korngrö-

ße ≤ 20 mm) 

Konzentrationen im Ausfluss 𝑐 (Balken) sowie auf die aufgegebene Kontaminationsmasse 

normierten, kumulativ ausgetragenen, Massen 𝑚𝑟𝑒𝑟 der Stoffe Uran, Thorium, Iod und Sulfat 

(Linien). Die Ordinaten sind nicht einheitlich skaliert. 
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Abb. 5.18 Stoffaustrag Fass 3 (Strahlenschutzbeton, oberflächlich kontaminiert, 

Korngröße ≤ 20 mm)  

Konzentrationen im Ausfluss 𝑐 (Balken) sowie auf die aufgegebene Kontaminationsmasse 

normierten, kumulativ ausgetragenen, Massen 𝑚𝑟𝑒𝑟 der Stoffe Uran, Thorium, Iod und Sulfat 

(Linien). Die Ordinaten sind nicht einheitlich skaliert. 
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Abb. 5.19 Stoffaustrag Fass 4 (Strahlenschutzbeton, matrixgebunden kontaminiert, 

Korngröße ≤ 20 mm) 

Konzentrationen im Ausfluss 𝑐 (Balken) sowie auf die aufgegebene Kontaminationsmasse 

normierten, kumulativ ausgetragenen, Massen 𝑚𝑟𝑒𝑟 der Stoffe Uran, Thorium, Iod und Sulfat 

(Linien). Die Ordinaten sind nicht einheitlich skaliert. 
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Abb. 5.20 Stoffaustrag Fass 5 (Zementmörtel, matrixgebunden kontaminiert, Korn-

größe ≤ 20 mm) 

Konzentrationen im Ausfluss 𝑐 (Balken) sowie auf die aufgegebene Kontaminationsmasse 

normierten, kumulativ ausgetragenen, Massen 𝑚𝑟𝑒𝑟 der Stoffe Uran, Thorium, Iod und Sulfat 

(Linien). Die Ordinaten sind nicht einheitlich skaliert. 
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Abb. 5.21 Stoffaustrag Fass 6 (Strahlenschutzbeton, oberflächlich kontaminiert, 

Korngröße ≤ 45 mm)  

Konzentrationen im Ausfluss 𝑐 (Balken) sowie auf die aufgegebene Kontaminationsmasse 

normierten, kumulativ ausgetragenen, Massen 𝑚𝑟𝑒𝑟  der Stoffe Uran, Thorium, Iod und Sulfat 

(Linien). Die Ordinaten sind nicht einheitlich skaliert. 



 

79 

 

 

Abb. 5.22 Stoffaustrag Fass 7 (Strahlenschutzbeton, matrixgebunden kontaminiert, 

Korngröße ≤ 45 mm)  

Konzentrationen im Ausfluss 𝑐 (Balken) sowie auf die aufgegebene Kontaminationsmasse 

normierten, kumulativ ausgetragenen, Massen 𝑚𝑟𝑒𝑟 der Stoffe Uran, Thorium, Iod und Sulfat 

(Linien). Die Ordinaten sind nicht einheitlich skaliert. 
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Abb. 5.23 Stoffaustrag Fass 8 (Strahlenschutzbeton, oberflächlich kontaminiert, 

Korngröße ≤ 45 mm)  

Konzentrationen im Ausfluss 𝑐 (Balken) sowie auf die aufgegebene Kontaminationsmasse 

normierten, kumulativ ausgetragenen, Massen 𝑚𝑟𝑒𝑟 der Stoffe Uran, Thorium, Iod und Sulfat 

(Linien). Die Ordinaten sind nicht einheitlich skaliert. 
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Die Konzentrationsverläufe der Einzelproben schwanken teilweise stark und liegen vor 

allem für Uran238 und Thorium232 immer wieder unter den Bestimmungsgrenzen. Im 

Gesamtbild sind jedoch klare Grundmuster zu erkennen, die sich in drei Gruppen ein-

teilen lassen: 

• Deutlicher Konzentrationsrückgang, wie etwa für Sulfat 

• Kein erkennbarer abnehmender Trend in den Konzentrationen. Dieses Muster ist 

bei Thorium232 zu erkennen. 

• Abrupter Konzentrationsrückgang, häufig auf Werte unterhalb der Bestimmungs-

grenze, ab der zweiten Fließunterbrechung nach ca. 65 L Austrag (z. B. bei Uran238 

und zum Teil bei Jod). Dieser Effekt gibt Hinweis auf eine mögliche Abhängigkeit 

der Perkolatkonzentration von der Beregnungsintensität, weil der Beregnungsplan 

nach der zweiten Fließunterbrechung auf weniger Bewässerungsereignisse mit hö-

heren Wassergaben umgestellt wurde. 

Der relative ausgetragene Nuklidanteil liegt für die oberflächlich kontaminierten Syste-

me weit höher als für den homogen kontaminierten Bauschutt. Dies ist darauf zurück-

zuführen, dass ein Großteil der matrixgebundenen Nuklide nicht direkt mobilisierbar ist, 

weil die Desorption lediglich an den Oberflächen der Betonbruchstücke stattfindet. Die 

Werte der relativen aus den oberflächlich kontaminierten Betonen ausgetragenen Iod-

massen liegen unerklärlicherweise oberhalb von eins. 

Weil beim Strahlenschutzbeton Bariumsulfat (BaSO4) als Zuschlag verwendet wurde, 

sind die Sulfatwerte von 𝑚𝑟𝑒𝑟 hier mehrere Größenordnungen kleiner als bei den ande-

ren Betonen. Die Absolutwerte der Konzentrationen sind jedoch recht ähnlich. 

Die Fließunterbrechung – in den Abbildungen nach etwa 40, 65 und 130 L Austrag – 

scheinen in einigen Fällen zu kurzen Konzentrationsspitzen zu führen. Dies ist ein star-

ker Hinweis auf kinetische Prozesse, welche die Gleichgewichtseinstellung zwischen 

dem Festmaterial und der Flüssigphase verzögern. Ob die verursachenden Prozesse 

Austauschprozesse zwischen der mobilen und immobilen Region, ratenlimitierte Ober-

flächenprozesse (kinetische Desorption) oder Diffusion aus Intrapartikelporen oder aus 

dem Inneren gröberer Betonbruchstücke sind, kann aus den Experimenten nicht ge-

schlossen werden. Hierzu wären detaillierte Experimente im Labor erforderlich. Die 

Reaktionen auf die einzelnen Dürreperioden erscheinen uneinheitlich, sowohl bei den 

drei Dürreperioden jedes einzelnen Fasses sowie beim Vergleich eines Radionuklids in 

unterschiedlichen Fässern. Erhöhte Konzentration treten teilweise vor der Fließunter-
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brechung auf und nicht wie erwartet werden könnte nach der Unterbrechung. Dazu ist 

zu sagen, dass in Abb. 5.16 – Abb. 5.23 die gemessenen Werte eingetragen wurden. 

Dies sind die experimentellen Ergebnisse, die auch richtig dargestellt sind. (Die Dürre-

perioden wurden mit gestrichelten Linien eingetragen. Es wurde extra kontrolliert, dass 

diese richtig eingetragen sind. Erkennbar ist das an den schmalen Balken, die jeweils 

nach einer Fließunterbrechung auftreten. Die Breite der Balken korreliert mit dem Pro-

benvolumen. Nach jeder Fließunterbrechung wurde ein Probenvolumen von 1 Liter 

analysiert, um genau dafür höhere Auflösung zu erreichen. Die weiteren Beprobungen 

wurden mit 10 Liter Volumen (breitere Balken) durchgeführt.) Aus den vorliegenden 

Messergebnissen kann keine Kinetik der Freisetzung abgeleitet werden. Dafür ist der 

Schwankungsbereich der Konzentrationen zu groß.  

5.1.5 Modellierung des Radionuklidaustrags 

In Abb. 5.24 und Abb. 5.25 sind die mit Hydrus-1D für alle Fässer simulierten Uran- 

und Thoriumkonzentrationen gegen die Zeit aufgetragen. Die Messwerte, die in die 

Zielfunktion eingegangen sind, werden durch Kreise symbolisiert. Die Startzeiten der 

Simulationen wurden jeweils auf die Zeitpunkte der ersten Wasseraustritte aus den 

Versuchssystemen festgelegt. Die simulierten Konzentrationen spiegeln das Niveau 

der Messdaten wieder. Erwartungsgemäß treten zwischen den Fässern ähnliche 

Schwankungen auf, wie bei den bereits in Abschnitt 5.1.4 diskutierten Messwerten der 

Konzentrationen. Während des betrachteten Zeitraums weisen die mit dem 𝐾𝐷-Ansatz 

modellierten Verläufe keine zeitliche Dynamik auf. Letzteres steht im Einklang mit der 

in Kapitel 3.4 vorgestellten Theorie und resultiert aus der großen Retardation der stark 

sorbierenden Stoffe. Für Uran238 und Thorium232 lagen nahezu alle invers bestimmten 

𝐾𝐷-Werte oberhalb von 100 L kg-1, die einzige Ausnahme ist das Uran238 in Fass 6 mit 

einem 𝐾𝐷-Wert von 37,6 L kg-1. Aus den mittleren mobilen Wassergehalten in den Fäs-

sern (Tab. 5.1) ergeben sich mobile Porenvolumina von durchschnittlich 6 L. Da wäh-

rend der gesamten Versuchszeit in den Fässern ca. 180 L Wasser perkoliert sind, ist zu 

folgern, dass hierbei ca. 30 mobile Porenvolumen ausgetauscht wurden. Da ein Aus-

tausch zwischen den Regionen aufgrund der Ergebnisse des Tracerdurchbruchs aus-

geschlossen werden kann, beträgt das approximative kumulierte Wasser-Feststoff-

Verhältnis ca. 4 L kg-1 (180 L bezogen auf ca. ein Viertel der Masse im System, da ein 

Viertel des Wassers in der mobilen Phase residiert) und ein Vergleich mit Abb. 3.1 

zeigt, dass ein Abfall der simulierten Konzentration unter den initialen Wert 𝑐0 über die 

Zeitdauer der Experimente für die bestimmten 𝐾𝐷-Werte nicht erfolgt.  
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Abb. 5.24 Simulierte Urankonzentrationen (Linien) im Ausfluss der Versuchscontai-

ner mit matrixgebunden (blau) und oberflächlich (rot) kontaminiertem Bau-

schutt 

Für die inverse Bestimmung der 𝐾𝐷-Werte wurden die dargestellten Messdaten (Kreise) ver-

wendet. Auf der Abszisse ist die Zeit seit erstem Ausfluss dargestellt. Die Ordinaten sind nicht 

einheitlich skaliert. 
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Abb. 5.25 Simulierte Thoriumkonzentrationen (Linien) im Ausfluss der Versuchscon-

tainer mit matrixgebunden (blau) und oberflächlich (rot) kontaminiertem 

Bauschutt 

Für die inverse Bestimmung der 𝐾𝐷-Werte wurden die dargestellten Messdaten (Kreise) ver-

wendet. Auf der Abszisse ist die Zeit seit erstem Ausfluss dargestellt. Die Ordinaten sind nicht 

einheitlich skaliert. 
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Der in einigen Fällen beobachtete Abfall der Konzentration zu Beginn der Perkolati-

onsexperimente ist durch das Modell nicht zu erklären und dürfte somit durch andere 

als im Modell enthaltene Prozesse verursacht werden. Mögliche Ursachen für initial er-

höhte Konzentrationen sind partikelgebundener Transport sowie die Komplexierung mit 

DOC oder anderen Liganden. Die Aufklärung solcher Prozesse erfordert deutlich auf-

wendigere Messmethoden und wurde in diesem Vorhaben nicht verfolgt. 

Abb. 5.26 zeigt simulierte und gemessene Ausflusskonzentrationen für das Iod für die 

mit matrixkontaminiertem Material gefüllten Versuchscontainer. Im Gegensatz zu 

Uran238 und Thorium232 fallen die simulierten Iodkonzentrationen nach ca. 180 Tagen 

bereits ab. Wegen der kleinen 𝐾𝐷-Werte ist der mobilisierbare Stoffvorrat, der mit dem 

mobilen Wasser in Kontakt steht relativ schnell ausgetragen. Da bei der Auswertung 

des Tracerdurchbruchs kein Stoffaustausch 𝜔 zwischen mobiler und immobiler Regio-

nen ausgemacht werden konnte, findet in dem Modell keine Iodnachlieferung aus der 

immobilen Region statt und die simulierten Perkolatkonzentrationen fallen auf 0 mg L-1. 

 

Abb. 5.26 Simulierte Iodkonzentrationen (Linien) im Ausfluss der Versuchscontainer 

mit matrixgebunden kontaminiertem Bauschutt 

Für die inverse Bestimmung der 𝐾𝐷-Werte wurden die dargestellten Messdaten (Kreise) ver-

wendet. Auf der Abszisse ist die Zeit seit erstem Ausfluss dargestellt. Die Ordinaten sind nicht 

einheitlich skaliert. 
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5.2 KD-Wert-Bestimmungen 

In diesem Kapitel werden Ergebnisse der 𝐾𝐷-Wert-Bestimmungen aus Batch- und Per-

kulationsversuchen beschrieben. 

5.2.1 KD-Werte aus Batchversuchen 

Wie schon in Kapitel 4.4 gezeigt, findet sich im Anhang 4 eine Darstellung und ausführ-

liche Diskussion der Ergebnisse zur 𝐾𝐷-Wert-Bestimmung aus Batchversuchen. Aus 

diesem Dokument werden hier die zusammenfassenden Ergebnisse dargestellt und für 

Details auf den Anhang verwiesen. Die aus Batchversuchen abgeleiteten 𝐾𝐷-Werte 

werden mit solchen aus Perkolationsversuchen und solchen aus der Literatur in Kapitel 

5.2.3 verglichen. 

Das Sorptionsverhalten der untersuchten Radionuklide ist nicht einheitlich und reicht 

von Totalsorption bei 𝑇ℎ, über teilweiser Sorption beim 𝑈, zu keinerlei Sorption bei Iod. 

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse ist es wahrscheinlich, dass das Sorptionsverhal-

ten der untersuchten Radionuklide nicht nur auf reine Oberflächenaktivitäten zurückzu-

führen ist, sondern, dass chemische Wechselwirkungen eine erhebliche Rolle spielen. 

Die Angabe von zuverlässigen 𝐾𝐷-Werten ist insbesondere für Uran und Thorium prob-

lematisch. 

Bei einer rein physikalisch bedingten Sorption auf der Oberfläche des Materials, ohne 

Einfluß chemischer Wechselwirkungen, ist für sehr kleine bis kleine Konzentrationen 

gegenüber der Sättigungskonzentration ein lineares Verhalten zu erwarten, d. h. mit 

steigender Konzentration in der Lösung, erfolgt eine steigende Sorption am Feststoff. 

Bei höheren Konzentrationen ergibt sich dann, je nach Beladungsfähigkeit bzw. Anzahl 

von sorbierten Schichten, eine Sättigungskurve (Langmuir-Isotherme) oder eine 

weiterhin leicht ansteigende Beladung (Freundlich-Isotherme). In den untersuchten 

Zementsystemen kann weder bei 𝑈 noch bei 𝑇ℎ von einer einfachen physikalischen 

Adsorption ausgegangen werden. Chemische Reaktionen spielen eine nicht unerheb-

liche Rolle, darunter vor allem:  

• Fällungsreaktionen mit Sulfaten, mit Karbonaten und mit Hydroxiden 

• Komplexierungen mit 𝐶𝑂32−- und 𝑂𝑂−-Ionen  
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Damit sind die Voraussetzungen zur Bestimmung von belastbaren 𝐾𝐷-Werten, bei 

denen Sorption und Desorption gleich sein sollten, nur bedingt gegeben. Dies sollte bei 

der Verwendung der in Tabellen in Kapitel 5.2.3 angegebenen 𝐾𝐷-Werte nicht aus den 

Augen verloren werden. 

Entsprechende chemische Reaktionen sowie Ionenaustausch spielen auch bei Radium 

eine Rolle. Da Ra ein Erdalkalielement ist, tritt analog zum Barium eine Fällung als 

Sulfat und Hydroxid auf. Es wurde daher auf Batchversuche zur 𝐾𝐷-Bestimmung von 

Ra verzichtet und 𝐾𝐷-Werte für für dieses Element nur aus Perkoltionsversuchen 

abgeleitet.  

Festzuhalten ist, dass die Radionuklide Uran und Thorium zum Teil stark immobilisiert 

werden und aus einer Bauschutthalde unter den untersuchten Bedingungen wenig 

ausgewaschen werden. Im Strahlenschutzbeton wurde Thorium komplett sorbiert, Uran 

zeigte kein klares Sorptionsverhalten, nur kleine Konzentrationsbereiche konnten aus-

gewertet werden. Im Normalbeton wurde Thorium stark sorbiert, Uran zeigte kein kla-

res Sorptionsverhalten, die Ergebnisse waren nur begrenzt auswertbar. Die Angabe 

von belastbaren 𝐾𝐷-Werten ist nur für kleine Konzentrationsbereiche möglich. Vom 

Mörtel wurden Uran und Thorium fast vollständig sorbiert. 

Iodid wird von keinem der Baustoffe sorbiert. 

5.2.2 KD-Werte aus Perkolationsversuchen 

Die Tab. 5.2 gibt eine Übersicht über die Gehalte der Radionklide Uran238, Thorium232, 

Iod127 und Radium226 in den Betonbruchmaterialien sowie die fließgemittelten Konzen-

trationen in den Perkolaten. Für letztere wird zwischen den Konzentrationen über den 

gesamten Verlauf des Experiments und dem ersten ausgetretenen Porenvolumen (ca. 

den ersten 6 ausgeflossenen Litern gleichgesetzt) unterschieden. Für das Uran238 lie-

gen die gemittelten Konzentrationen im ersten Porenvolumen für alle Fässer über den 

Konzentrationen, die über den gesamten Versuchszeitraum gemittelt wurden. Im Falle 

des Thoriums232 ist dies nur für die Fässer 4 und 6 der Fall. Für die übrigen Fässer ist 

die über den Gesamtzeitraum gemittelte Konzentration höher. Für das Iod127 ist die 

fließgemittelte Konzentration im ersten Porenvolumen in allen Fällen höher, was wie im 

Fall des Urans mit der Zeit sinkende Konzentrationen anzeigt. Aufgrund der nur selek-

tiv erfolgten Bestimmung der Radiumkonzentrationen werden für das Radium226 ledig-

lich die mittleren Konzentrationen der vier analysierten Perkolate angegeben.  



 

88 

In Tab. 5.3 sind die aus den in Tab. 5.2 angegebenen Daten nach Gleichung (3.29) be-

rechneten 𝐾𝐷-Werte zusammenfassend dargestellt. Zusätzlich sind die 𝐾𝐷-Werte aus 

der inversen Modellierung der Perkolationsexperimente angegeben. Grundsätzlich gilt, 

dass geringere fließgemittelte Konzentrationen in Tab. 5.2 für ein Radionuklid in einem 

Fass bei Anwendung von Gleichung (3.29) höhere berechnete 𝐾𝐷-Werte zur Folge ha-

ben. In Tab. 5.3 wird ersichtlich, dass für Uran238 und Thorium232 die 𝐾𝐷-Werte für die 

Fässer mit matrixgebundener Kontamination grundsätzlich über denen für oberflächliche 

Kontamination liegen. Dies reflektiert die in beiden Fällen getroffene Annahme, dass der 

gesamte Vorrat für die Desorption zur Verfügung steht. Es sollte zusätzlich in Erwägung 

gezogen werden, für die matrixgebundenen Radionuklide nicht den gesamten Vorrat für 

die Berechnung zu verwenden, sondern lediglich einen oberflächlich an den Materialien 

für die Desorption verfügbaren Anteil. Die 𝐾𝐷-Werte reduzieren sich dann um denselben 

Faktor, um den die Gehalte reduziert werden (vgl. Gleichung (3.29)).  

Für das Uran238 zeigt sich eine sehr große Variabilität der 𝐾𝐷-Werte. Für die oberflächlich 

kontaminierten Materialien ist kein eindeutiger Trend zwischen Normal- und Strahlen-

schutzbeton erkennbar. Für den oberflächlich kontaminierten Strahlenschutzbeton ist 

auch keine klare Aussage über den Einfluss der Körnung möglich, da die Werte für das 

Material < 20 mm zwischen den Werten der beiden Fässer mit einer Füllung < 45 mm lie-

gen. Der Wertebereich für die Fässer mit oberflächlicher Kontamination liegt zwischen 17 

und 198 L kg-1, wenn die initial höheren Perkolatkonzentrationen für die Berechnungen 

herangezogen werden und erreichen Werte von 64 bis 862 L kg-1 für die fließgemittelten 

Konzentrationen über die Gesamtdauer der Experimente. 

Für die matrixkontaminierten Fälle ist ebenfalls kein klarer Trend zwischen den verwen-

deten Körnungen und Betonarten zu erkennen. Der Zementmörtel in Fass 5 weist jedoch 

eindeutig die höchsten Werte auf. Die Werte für die matrixkontaminierten Fässer liegen 

zwischen 845 und 31 583 L kg-1 für das erste Porenvolumen und 11 922 und 93 857 L kg-1 

für die über den Gesamtzeitraum gemittelten Werte. Sämtliche Angaben unterliegen hier 

der oben genannten Einschränkung, dass die bestimmten Werte als tendenziell zu hoch 

anzusehen sind, da die Gesamtvorräte in die Berechnung eingingen. 

 



 

 

89 

Tab. 5.2 Gesamtkonzentration der Radionuklide Uran238, Thorium232, Iod127 und Radium226 in den Materialien und entsprechende fließgemit-

telte Konzentrationen (FG Konz.) in den Perkolatproben 

 Fass 1 Fass 2 Fass 3 Fass 4 Fass 5 Fass 6 Fass 7 Fass 8 
Beton NB NB SSB SSB ZM SSB SSB SSB 
Kontaminationsmethode oberfl. matrixgeb. oberfl. matrixgeb. matrixgeb. oberfl. matrixgeb. oberfl. 
Korngröße [mm] < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 45 < 45 < 45 
Uran238         
Gesamtkonzentration [mg kg-1] 8,7010-3 1,2710-1 6,5010-3 1,2610-1 2,3410-1 6,5010-3 1,2610-1 6,5010-3 
FG Konz. aller Proben [mg L-1] 1,0110-5 1,0710-5 2,8910-5 1,1910-5 2,4910-6 1,0210-4 6,5910-6 1,3610-5 
FG Konz. im ersten PV [mg L-1] 5,7710-5 1,4710-4 1,7910-4 1,4910-4 7,4110-6 3,6710-4 3,1410-5 3,2910-5 
Thorium232         
Gesamtkonzentration [mg kg-1] 8,4010-3 1,2310-1 6,5010-3 1,2210-1 1,2310-1 6,5010-3 1,2210-1 6,5010-3 
FG Konz. aller Proben [mg L-1] 1,7610-4 5,5710-5 3,1210-5 1,7410-5 3,4710-5 2,1310-5 8,4910-6 8,8210-6 
FG Konz. im ersten PV [mg L-1] 7,7910-5 3,9510-5 1,7310-5 4,4510-5 5,0010-6 3,9610-5 5,0010-6 5,0010-6 
Iod127         
Gesamtkonzentration [mg kg-1] 4,6010-3 6,7010-2 3,4010-3 6,7010-2 1,2310-1 3,4010-3 6,7010-2 3,4010-3 
FG Konz. aller Proben [mg L-1] 4,0610-2 4,8310-2 3,0610-2 2,4110-2 3,0810-2 2,6610-2 3,5710-2 2,8610-2 
FG Konz. im ersten PV [mg L-1] 7,0210-2 2,1810-1 7,9710-2 7,8510-2 1,5110-1 1,2310-1 6,5910-2 6,0510-2 
Radium226*         
Gesamtkonzentration [mg kg-1] 9,9010-7 1,4010-5 7,4010-7 1,4010-5 2,6610-5 7,4010-7 1,4010-5 7,4010-7 
FG Konz. aller Proben [mg L-1] 7,1110-11 6,7810-10 1,8010-10 2,3010-10 9,6810-10 7,1110-11 2,5110-10 6,0110-10 

*) Für Ra226 ist der Mittelwert aus 4 Konzentrationen (Mtl. Konz.) angegeben. Die Werte wurden für die Bestimmung der 𝐾𝐷-Werte verwendet. 
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Tab. 5.3 KD-Werte der Radionuklide Uran238, Thorium232, Iod127 und Radium226 für die acht Versuchsfässer 

 Fass 1 Fass 2 Fass 3 Fass 4 Fass 5 Fass 6 Fass 7 Fass 8 
Beton NB NB SSB SSB ZM SSB SSB SSB 
Kontaminationsmethode oberfl. matrixgeb. oberfl. matrixgeb. matrixgeb. oberfl. matrixgeb. oberfl. 
Korngröße [mm] < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 45 < 45 < 45 
Uran238         
𝐾𝐷 [L kg-1] Gl. (3.29) alle Proben 862 11922 225 10597 93857 63.6 19134 477 
𝐾𝐷 [L kg-1] Gl. (3.29) erstes PV 151 863 36.3 845 31582 17.7 4012 198 
𝐾𝐷 [L kg-1] inverse Modellierung 914 14097 235 10540 85807 37.6 16710 509 
Thorium232         
𝐾𝐷 [L kg-1] Gl. (3.29) alle Proben 47,7 2208 209 7012 3526 305 14331 737 
𝐾𝐷 [L kg-1] Gl. (3.29) erstes PV 108 3119 376 2737 24500 164 24340 1300 
𝐾𝐷 [L kg-1] inverse Modellierung 48.7 2059 210 7304 2239 253 15153 796 
Iod127         
𝐾𝐷 [L kg-1] Gl. (3.29) alle Proben n.n. 1,39 n.n. 2,78 3,99 n.n. 1,88 n.n. 
𝐾𝐷 [L kg-1] Gl. (3.29) erstes PV n.n. 0,31 n.n. 0,85 0,82 n.n. 1,02 n.n. 
𝐾𝐷 [L kg-1] inverse Modellierung n.n. 1.43 n.n. 1.42 2.00 n.n. 1,79 n.n. 
Radium226         
𝐾𝐷 [L kg-1] Gl. (3.29) alle Proben 13931 20653 4102 60975 27491 10413 55673 1231 
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Für das Thorium232 ergibt sich insgesamt ein ähnlich heterogenes Bild wie für das Uran. 

Wiederum sind keine Trends zwischen Korngrößenspektrum und Betonart erkennbar. 

Für die oberflächlich kontaminierten Materialien reicht das Wertespektrum von 108 bis 

1 300 L kg-1, wenn die Konzentrationen im ersten Porenvolumen betrachtet werden und 

nehmen Werte von 47,7 bis 737 L kg-1 an, wenn alle Perkolatproben für die Berechnung 

berücksichtigt werden. Für die matrixkontaminierten Fälle steigen die berechneten 𝐾𝐷-

Werte deutlich an und erreichen Werte zwischen 2 737 und 24 500 L kg-1 (erstes Poren-

volumen) und 2 208 bis 14 331 L kg-1 (sämtliche Perkolatproben). Klare Trends zwischen 

den Körnungen und Betonarten sind auch in diesem Fall nicht feststellbar.  

Für das Iod wurden nur für die Fässer mit matrixkontaminiertem Material 𝐾𝐷-Werte be-

rechnet, weil für die Fässer mit oberflächlich kontaminiertem Schutt Wiederfindungsraten 

weit größer als eins festgestellt wurden. Für die verbleibenden vier Fässer mit matrixkon-

taminiertem Material sind die 𝐾𝐷-Werte erwartungsgemäß sehr gering, da Iod als Anion 

keiner Sorption unterliegt und entsprechend schnell mit dem perkolierenden Wasser 

ausgetragen wird.  

In allen Fällen sind die mittels inverser Simulation bestimmten 𝐾𝐷-Werte denen aus dem 

vereinfachten Auswertungsverfahren gewonnenen Werten sehr ähnlich, wenn die fließ-

gemittelten Konzentrationen über den Gesamtzeitraum für die Berechnung verwendet 

werden. Dies bekräftigt die Validität der vereinfachten Auswertungsmethode. Die auftre-

tenden Unterschiede können daraus resultieren, dass die Einzelkonzentrationen in der 

Zielfunktion der inversen Modellierung anders gewichtet sind, als die Einzeldaten bei der 

vereinfachten Auswertungsmethode. Diese veränderte Wichtung resultiert daraus, dass 

die Summe der Abweichungsquadrate minimiert wird, wodurch große Abstände durch 

die Quadrierung in der Zielfunktion ein sehr hohes Gewicht bekommen.  

Für das Radium liegen die berechneten 𝐾𝐷-Werte sämtlich über 1 000 L kg-1. Auf eine 

Auswertung mittels inverser Modellierung wurde in diesem Fall verzichtet, da die Daten-

grundlage zu schwach war. Zu beachten ist, dass eine Stofftransportsimulation aufgrund 

der hohen 𝐾𝐷-Werte konstante Konzentrationen im Perkolat vorhersagen würde. Für das 

Radium sind die 𝐾𝐷-Werte der oberflächlich kontaminierten Proben (1 231 – 

13 931 L kg-1) geringer als die der matrixkontaminierten Betone (20 653 – 60 975 L kg-1). 
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5.2.3 Vergleichende Diskussion der KD-Werte aus Batch- und Perkolations-
experimenten mit Literaturwerten 

In diesem Kapitel werden Literaturdaten zu 𝐾𝐷-Werten für die Radionuklide Uran, Tho-

rium, Iod und Radium an Baustoffen mit den experimentell ermittelten Werten vergli-

chen, die im Rahmen dieses Forschungsvorhabens aus Schüttelversuchen und aus 

Perkolationsversuchen gewonnen wurden. 

In den Schüttelversuchen wurden 𝐾𝐷-Werte für o. g. Nuklide an den drei Baustoffen 

Schwerbeton (mit Baryt), Normalbeton und Mörtel untersucht. Die gleichen Baustoffe 

wurden auch in den Perkolationsversuchen eingesetzt und daraus 𝐾𝐷-Werte abgeleitet. 

Aus den Perkolationsversuchen konnten für die Nuklide Uran238 und Thorium232 aus je-

dem der acht untersuchten 200 L -Fässer 𝐾𝐷-Werte abgeleitet werden. Für das Iod127 

war dies nur bei den Fässern mit matrixkontaminierter Füllung der Fall. In der Literatur 

wurden für alle Nuklide 𝐾𝐷-Werte an Baustoffen und Böden gefunden, wenngleich es 

oft nur wenige Werte waren und deren Belastbarkeit nicht immer gegeben ist (s. Litera-

turstudie, Anhang 1) 

Die Vergleichbarkeit mit den in diesem Vorhaben interessierenden Baustoffen ist je-

doch begrenzt. Zum einen fanden sich in der Literatur keine Angaben zu dem von uns 

untersuchten Schwerbeton mit Baryt. Ebenso wenig wurden Angaben zu Mörtel gefun-

den. Die meisten Literaturangaben liegen zu Normalbeton vor, der auch von uns unter-

sucht wurde. Hier gibt es jedoch signifikante Unterschiede in der Zusammensetzung. 

Der von uns untersuchte Normalbeton enthält mit ca. 10 % deutlich weniger Zement als 

die Betone aus der Literatur, die häufig bis zu 30 % Zement aufweisen. Außerdem ent-

halten die Literaturbaustoffe i.d.R. Portlandzement (CEM I: Klinker + Gips) statt wie bei 

uns Hochofenzement (CEM III). Beim Hochofenzement ist der Klinkergehalt durch bei-

gemengten Hüttensand niedriger (53 % statt 64 % 𝐶𝑚𝑂). Unser Mörtel weist mit 75 % 

CEM III einen besonders hohen Zementgehalt auf.1 

Eine vergleichende Übersicht über die 𝐾𝐷-Werte der vier Radionuklide aus den unter-

schiedlichen Quellen findet sich Tab. 5.4 bis Tab. 5.7. In diesen sind für die Perkolati-

onsexperimente die 𝐾𝐷-Werte aus den inversen Simulationen und die fließgemittelten 

Konzentrationen aller Proben angegeben (vgl. Tab. 5.2 und Tab. 5.3). 

                                                
1 Für die Herstellung der Baumaterialien haben wir einen Portland- Klinker Zement (CEM III) für die Her-

stellung von Probematerial verbaut. Dieser Zement ist einsetzbar für Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 
1042-32 für alle Expositionsklassen und erfüllt die Ansprüche bei der Herstellung von Betonbauten kern-
technischer Anlagen. 
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Tab. 5.4 Sorption von Uran238 an Baustoffen 

Quelle 
Perkolationsversuche Schüttelversuche 

Literatur 
Fass-Methode* Konzentrationen 

Probenbez. S
chw

erbeton 

7-H 4-H 8-O 3-O 6-O - - - - - -    Baustoffe: Kein ver-
gleichbarer Beton mit 
Baryt untersucht, 
Mörtel nicht unter-
sucht, Werte 
schwanken allgemein 
zwischen 0,1 und 
10 m3/kg: [ALL 84], 
[HÖG 85] [ALB 93], 
[MOR 87]. Fehler 50 
bis 100 %.  
 
Böden: An Sandbö-
den ist die Sorption 
vernachlässigbar 
[CRA 03]. [KAP 01] 
findet bei Sedimen-
ten 0,17 bis 
6,4 m3/kg. Für Kaoli-
nit wird von [GIB 80] 
bei pH = 6,5 ein rela-
tiv hoher Wert von 
35 m3/kg gefunden.  

[𝑈]0 [mg/L] - - - - - 21,4 16,7 11,9 - 2,4 1,2    
[𝑈]eq [mg/L] 6,6⋅10-06 1,2⋅10-05 1,4⋅10-05 2,9⋅10-04 1,0⋅10-04 9,9 8,2 0,06 - 0,001 0,0004    

𝐾𝐷 [m3/kg] 16,71 10,54 0,51 0,235 0,038 0,105 0,102 15,32 - 373,00 231,00    

±∆𝐾𝐷 - - - - - 0,037 0,005 7,66 - 22400 173,00    

 N
orm

albeton 

Fass-Methode* Konzentrationen 
Probenbez. 2-H 1-O - - - - - - - - - 
[𝑈]0 [mg/L] - - 21,4 16,7 11,9 7,1 2,4 1,2 0,2 2,4⋅10-02 2,4⋅10* 

[𝑈]eq [mg/L] 1,07⋅10-05 1,01⋅10-05 13,5 11,59 0,65 3,73 0,007 0,007 4,0⋅10-04 1,0⋅10-04 3,0⋅10-06 

𝐾𝐷 [m3/kg] 14,10 0,914 0,056 0,048 1,349 0,087 26,73 13,12 40,70 0,900 3,333 

±∆𝐾𝐷 - - 0,005 0,001 1,165 0,006 7,64 7,50 30,53 0,002 2,003 

 

M
örtel 

Fass-Methode* Konzentrationen 
Probenbez. 5-H - - - - - - - - - 
[𝑈]0 [mg/L] 

 
21,42 16,662 11,9015 7,141 2,3803 1,19015 0,238 0,0238 0,0024 

[𝑈]eq [mg/L] 2,50⋅10-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

𝐾𝐷 [m3/kg] 85,81 - - - - - - - - - 

±∆𝐾𝐷 - - - - - - - - - - 

* Ziffer = Fass-Nummer; H = homogene Kontamination; O = oberflächliche Kontamination 
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Tab. 5.5 Sorption von Thorium232 an Baustoffen 

Quelle 
Perkolationsversuche Schüttelversuche 

Literatur 
Fass-Methode* Konzentrationen 

Probenbez. Schw
erbeton 

7-H 4-H 8-O 3-O 6-O - - - - Baustoffe: Kein vergleichbarer Beton 
mit Baryt untersucht; Werte schwanken 
allgemein zwischen 1 – 5 m3/kg 
[ALL 84], [HÖG 85], [ALB 93], 
[MOR 87]. Fehler 50 bis 100 %. 
[TIT 08] untersuchen CSH-Phasen und 
beobachteten 𝐾𝐷-Werte von 100 bis 
1 000 m3/kg. Mörtel nicht untersucht, 
Zement 𝐾𝐷 = 5 m3/kg, bestimmte Be-
tonarten ergeben bis 1 000 m3/kg 
[WIE 98]. 
 
Böden: Die Werte schwanken deutlich 
von 0,001 m3/kg (Sandböden: [AKÇ 96] 
bis 500 m3/kg [EPA 99]. Für Sedimente 
werden von [KAP 01] 𝐾𝐷-Werte von 
0,11 bis max. 2,26 m3/kg beobachtet. 
[SYE 98] beobachtet eine Korrelation 
der 𝐾𝐷-Werte mit der Konzentration der 
Ca und Mg-Ionen. 

[𝑇ℎ]0 [mg/L] - - - - - 11,6 2,3 1,2 0,2 

[𝑇ℎ]eq [mg/L] 8,5⋅10-06 1,7⋅10-05 8,8⋅10-06 3,1⋅10-05 2,1⋅10-05 nicht auswertbar, zu geringe Konzentrati-
onen 

𝐾𝐷 [m3/kg] 15,15 7,30 0,80 0,21 0,25 - - - 
 

±∆𝐾𝐷 - - - - - - - - 
 

 

N
orm

albeton 

Fass-Methode* Konzentration 
Probenbez. 2-H 1-O - - - - 
[𝑇ℎ]0 [mg/L] - - 2,3 1,2 

  
[𝑇ℎ]eq [mg/L] 5,57⋅10-05 1,76⋅10-04 0,0002 0,003 

  
𝐾𝐷 [m3/kg] 2,06 0,487 276,28 0,35 

  
±∆𝐾𝐷 - - - - 

  

 M
örtel 

Fass-Methode* Konzentration 
Probenbez. 5-H - - - - 
[𝑇ℎ]0 [mg/L]  11,6 2,3 1,2 0,2 
[𝑇ℎ]eq [mg/L] 3,47⋅10-05 0,0100 0,0010 0,0030 0,0009 
𝐾𝐷 [m3/kg] 2,24 91,49 55,25 0,353 0,122 
±∆𝐾𝐷 - 27,84 11,90 0,289 0,069 

* Ziffer = Fass-Nummer; H = homogene Kontamination; O = oberflächliche Kontamination 
 



 

 

95 

Tab. 5.6 Sorption von Iod an Baustoffen 

Quelle 
Perkolationsversuche Schüttelversuche 

Literatur 
Fass-Methode* Konzentrationen 

Probenbez. Schw
erbeton 

7-H 4-H 8-O 3-O 6-O - - - - - - Baustoffe: Kein vergleichbarer 
Beton mit Baryt untersucht, Mör-
tel nicht untersucht, Werte liegen 
auch in der Literatur häufig bei 0 
m3/kg [AND 83], teilweise jedoch 
höher (max. 0,16 m3/kg, [ALL 84], 
[HÖG 85], [ALB 93]). 
 
Böden: Werte liegen auch in der 
Literatur häufig bei 0 m3/kg 
[EPA 04], teilweise jedoch auch 
höher [ASS 94], [KAP 05]. 

[𝐼]0 [mg/l] - - - - - 126,9 12,69 1,27 0,127 0,013 0,001 

[𝐼]eq [mg/l] 0,03569 0,02408 0,02856 0,0306 0,0266 129,60    13,46    1,36    0,132    0,015    0,002    

𝐾𝐷 [m3/kg] 1,79⋅10-03 1,42⋅10-03 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

±∆𝐾𝐷 - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 N
orm

albeton 

Fass-Methode* Konzentrationen 
Probenbez. 2-H 1-O - - - - - - 
[𝐼]0 [mg/l] - - 126,90 12,69 1,269 0,127 0,013 0,001 

[𝐼]eq [mg/l] 4,83⋅10-02 0,04057 134,53 13,16 1,321 0,135 0,015 0,003 

𝐾𝐷 [m3/kg] 1,430⋅10-03 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

±∆𝐾𝐷 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

M
örtel 

Fass-Methode* Konzentrationen 
Probenbez. 5-H - - - - - - 
[𝐼]0 [mg/l] - 126,90 12,69 1,269 0,127 0,013 0,001 

[𝐼]eq [mg/l] 0,0308 130,20 13,01 1,307 0,116 0,014 0,003 

𝐾𝐷 [m3/kg] 2,000⋅10-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

±∆𝐾𝐷 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Ziffer = Fass-Nummer; H = homogene Kontamination; O = oberflächliche Kontamination 
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Tab. 5.7 Sorption von Radium an Baustoffen 

Quelle 
Perkolationsversuche 

Literatur 
Fass-Methode* 

Probenbez. S
chw

erbeton 

7-H 4-H 8-O 3-O 6-O Baustoffe: Kein vergleichbarer Beton mit Baryt 
untersucht. Für Baryt als Mineralphase wird mit 
2 955 m3/Kg ein sehr hoher KD-Wert angegeben 
[WAN 93]. Mörtel nicht untersucht. Werte für Be-
ton liegen in der Literatur häufig zwischen 0,03 
und 5,4 m3/kg [HOL 92], wobei die Mehrheit der 
Werte deutlich unter 1 liegt. 
 
Böden: Werte liegen für Böden allgemein bei 
ca. 0,5 m3/kg [KAP 05], in quellfähigen Tonmine-
ralen dagegen meist hoch bis sehr hoch, z. B. 
17 000 m3/kg für Bentonit [TAC 01]. 

[𝑅𝑚]0 [mg/l] - - - - - 
[𝑅𝑚]eq [mg/l] 2,51⋅10-10 2,30⋅10-10 6,01⋅10-10 1,80⋅10-10 7,11⋅10-11 
𝐾𝐷 [m3/kg] 55,7 61,0 1,23 4,10 10,4 
±∆𝐾𝐷 - - - - - 
  

N
orm

albeton 

Fass-Methode* 
Probenbez. Fass 2-H 1-O 
[𝑅𝑚]0 [mg/l] - - 
[𝑅𝑚]eq [mg/l] 6,78⋅10-10 7,11⋅10-11 
𝐾𝐷 [m3/kg] 20,7 13,9 
±∆𝐾𝐷 - - 
  

M
örtel 

Fass-Methode* 
Probenbez. 5-H 
[𝑅𝑚]0 [mg/l] - 
[𝑅𝑚]eq [mg/l] 9,68⋅10-10 
𝐾𝐷 [m3/kg] 27,5 
±∆𝐾𝐷 - 

* Ziffer = Fass-Nummer; H = homogene Kontamination; O = oberflächliche Kontamination 
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Die experimentellen Bedingungen bei Perkolations- und Schüttelversuchen sind sehr 

unterschiedlich. Bei den Schüttelversuchen werden Sorptionsgleichgewichte erreicht, 

wohingegen in den Perkolationsversuchen durch den schnellen Transport starke Un-

gleichgewichte auftreten können. In den Schüttelversuchen sind auf der anderen Seite 

relativ starke Verdünnungen der Lösung unvermeidbar, was die Zusammensetzung der 

Lösung gegenüber in situ Verhältnissen verändert. Dies ist bei den Perkolationsexpe-

rimenten nicht der Fall, weswegen häufig angenommen wird, dass die Ergebnisse re-

präsentativer für die Feldsituation sind. Die experimentellen Bedingungen bei der Er-

mittlung von 𝐾𝐷-Werten sind bei den Literaturdaten und unseren Schüttelversuchen 

vergleichbar. Sie sind jedoch nicht vergleichbar mit den Bedingungen auf Bauschutt-

halden. Die Bedingungen auf Halden werden dagegen in den Perkolationsversuchen 

nachgebildet. Die aus Perkolationsversuchen gewonnenen 𝐾𝐷-Werte sind also wesent-

lich repräsentativer als die aus den Schüttelversuchen oder gar aus der Literatur, wo 

zudem noch andere Baustoffzusammensetzungen untersucht wurden. Die durch inver-

se Simulation ermittelten 𝐾𝐷-Werte aus den Perkolationsversuchen können die expe-

rimentell gemessenen Austragswerte für die Nuklide insgesamt gut beschreiben. Durch 

die in Tab. 5.1 bis Tab. 5.4 deutlich werdenden Diskrepanzen zu den Werten aus der 

Literatur und den Schüttelversuchen geht hervor, das letztere die experimentellen Da-

ten nicht vorhersagen können.  

5.2.3.1 Uran 

Die in den Schüttelversuchen ermittelten 𝐾𝐷-Werte variieren deutlich. Sie liegen bei 

Schwerbeton zwischen 0,1 und 373 m3/kg und bei Normalbeton zwischen 0,05 und 

40,7 m3/kg. Für Mörtel konnten in den Schüttelversuchen wegen der geringen Gleich-

gewichtskonzentrationen keine 𝐾𝐷-Werte ermittelt werden. 

Für Schwerbeton wurden in der Literatur keine Angaben gefunden. Die maximalen Li-

teraturwerte für die Sorption an Baustoffen betragen 600 m3/kg [TIT 08]. Dieser Wert 

wird als maximaler Wert für CSH-Phasen angegeben. Relativ hohe Werte werden mit 

150 m3/kg [POI 04] und mit 60 m3/kg [BRO 90] für hydrothermal behandelten Beton an-

gegeben. Sowohl [TIT 08] als auch [POI 04] haben die Bildung uranhaltiger CSH-

Phasen (feste Lösungen) nachgewiesen, was die hohen 𝐾𝐷-Werte erklärt. 

Die Mehrzahl der Ergebnisse für ausgehärteten Normalbeton liegt im Bereich 0,1 – 

5,01 m3/kg [MOR 87], [SUT 03], [ZHA 00], [ALL 84], [HÖG 85], [ALB 93]. Der untere 
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Wertebereich der gefundenen 𝐾𝐷-Werte von Normalbeton und Schwerbeton entspricht 

somit den Literaturwerten. Der Minimalwert (50 m3/kg) des von [TIT 08] beobachteten 

𝐾𝐷-Bereichs für CSH-Phasen verschiedener Zusammensetzung liegt nahe dem maxi-

malen Wert für Normalbeton (𝐾𝐷 = 40,7 m3/kg). Für die Sorption an Mörtel wurden in 

der Literatur keine Werte gefunden. 

Bei den 𝐾𝐷-Werten aus Perkolationsversuchen wurden im Allgemeinen bei den ober-

flächlich kontaminierten Baustoffen deutlich niedrigere 𝐾𝐷-Werte ermittelt. Im Vergleich 

zu den Literaturwerten fallen die 𝐾𝐷-Werte aus den Perkolationsversuchen auch allge-

mein niedriger aus. Beide Beobachtungen entsprechen den Erwartungen.  

Die 𝐾𝐷-Werte aus Perkolationsversuchen liegen für alle oberflächlich kontaminierten 

Proben zwischen 0,038 und 0,914 m3/kg und damit relativ niedrig. Die höheren Werte 

aus diesem Bereich ähneln, von der Größenordnung her, dem von [MOR 87] ermittel-

ten Wert von 0,31 m3/kg. Bei homogener Kontamination wurden deutlich höhere Werte 

zwischen 10,54 m3/kg und 16,71 m3/kg für die beiden Betonarten gemessen. Diese lie-

gen in der Größenordnung des von [WER 03] angegebenen Wertes von 5 m3/kg, der 

auch von [ALL 85], [HÖG 85] und [ALB 93] als Mittelwert angegeben wird. Mörtel liegt 

mit 85,81 m3/kg deutlich darüber. Werte für Mörtel finden sich in der Literatur generell 

nicht. 𝐾𝐷-Werte dieser Größenordnung werden allerdings von [BRO 90] für frischen 

Beton (30 Tage: 𝐾𝐷 = 25 m3/kg) sowie von [POI 04] (𝐾𝐷 = 30 m3/kg) beobachtet. 

[TIT 08] haben, wie schon gezeigt, für CSH-Phasen verschiedener Zusammensetzung 

als unteren Grenzwert 50 m3/kg gefunden.  

5.2.3.2 Thorium 

Die mit den Schüttelversuchen mit Schwerbeton erhaltenen Thoriumgleichgewichts-

konzentrationen waren nicht mehr messbar. Für Schwerbeton könnte damit allenthal-

ben ein minimaler 𝐾𝐷-Wert abgeleitet werden. In ähnlichen Fällen wurde in der Litera-

tur auch so verfahren (siehe unten). Daraus kann aber keine Isotherme abgeleitet 

werden. Deshalb haben wir in solchen Fällen auf die Angabe eines 𝐾𝐷-Wertes verzich-

tet.  

Die mit Normalbeton und Mörtel ermittelten größten 𝐾𝐷- Werte liegen im Bereich von 

30 bis 276 m3/kg. Der maximale für Normalbeton ermittelte 𝐾𝐷-Wert von 276 m3/kg liegt 

im Bereich der von [TIT 08] für einige Suspensionen von CSH-Phasen gefundenen 
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Werte von etwa 300 m3/kg. [WIE 98], die sulfatresistenten Portlandzement untersucht 

haben, können Thorium232 z.T. nicht mehr in der Lösung nachweisen und geben für 

diesen Fall nur eine Mindestgröße für die jeweiligen 𝐾𝐷-Werte an. Gleiches gilt auch für 

die Arbeit von [LEG 92], die 𝐾𝐷-Werte von > 1 000 bestimmen. Ein weiterer, von 

[WIE 98] angegebener Wert von 𝐾𝐷 = 83,3 liegt im Bereich der beobachteten 𝐾𝐷-

Werte. Ein mit den niedrigen Werten des 𝐾𝐷-Wertbereiches vergleichbarer Wert 

(𝐾𝐷 = 0,352 m3/kg) wird von [WIE 98] als Mindestwert für sulfatresistenten Zement an-

gegeben. Der angegebene Mindestwert 𝐾𝐷 > 0,342 m3/kg kann naturgemäß noch nach 

oben deutlich abweichen. Die niedrigen Werte ähneln den für Zement von [BRA 98] 

empfohlenen Werten von 1 und 5 m3/kg.  

Aus den Perkolationsversuchen wurden für die Sorption an Beton bei den oberflächlich 

kontaminierten Betonproben 𝐾𝐷-Werte von 0,21 bis 0,80 m3/kg ermittelt. Diese ähneln, 

von der Größenordnung her, den Literaturangaben [WER 03]. Diese Autoren empfeh-

len auf der Grundlage der Untersuchungen von [ALL 84] und [HÖG 85] einen 𝐾𝐷-Wert 

von 5 m3/kg. 

Bei homogener Kontamination wurden aus den Perkolationsversuchen 𝐾𝐷-Werte von 

2,06 bis 15,15 m3/kg ermittelt. Diese Werte liegen zwar in der gleichen Größenordnung, 

aber deutlich niedriger als die von [TIT 08], [TIT 00] und [TIT 98] für CSH-Phasen aus 

Batchversuchen erhaltenen Werte von 200 bis 1 000 m3/kg. 

5.2.3.3 Iod 

Aus den Schüttelversuchen wurde der 𝐾𝐷-Wert für alle Baustoffe zu Null ermittelt. Auch 

in der Literatur sind die 𝐾𝐷-Werte für Iodid an Baustoffen allgemein sehr niedrig. Von 

[AND 83] wurden in Batchversuchen vergleichbare Werte von 𝐾𝐷 = 0 m3/kg als Mittel-

wert für die Sorption von Jodid an Schlackenbeton aus Meerwasser und teilweise aus 

Grundwasser gefunden. Im Allgemeinen wird allerdings von etwas höheren 𝐾𝐷-Werten 

an Baustoffen berichtet (s. u.).  

Aus den Perkolationsversuchen konnten bei oberflächlicher Kontamination der Bau-

stoffe keine Werte ermittelt werden. [HIE 84] gibt einen Wertebereich von 𝐾𝐷 = 0,310-3 

bis 0,710-3
 m3/kg an. Bei der niedrigen Ionenstärke des in den Perkolationsversuchen 

eingesetzten Regenwassers (𝐼 = 1,779*10-3
 mol/kg) wären theoretisch etwas höhere 

Werte zu erwarten. [HIE 84] und [AND 83] arbeiteten mit Grundwasser und Meeres-
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wasser mit höheren Ionenstärken (𝐼 = 8,4*10-3 bzw. 1,2 mol/kg). Eine chemische Sorp-

tion von Jodid kann gemäß [TOY 02] durch Bildung eines Jodid-Analogons des Frie-

del'schen Salzes erfolgen. Wenn eine solche Konkurrenz zwischen den Iodid-Ionen 

und – bei Meerwasser – den Chlorid-Ionen um die chemischen Sorptionsplätze vor-

liegt, fallen die 𝐾𝐷-Werte mit zunehmender Ionenstärke.  

Die bei homogener Kontamination ermittelten 𝐾𝐷-Werte von 1,4310-3 bis 1,7910-3 ent-

sprechen etwa den von [AGG 00] in Batch-Sorptionsversuchen gemessenen Werten 

von 210-3 bis 410-3
 m3/kg, die allerdings mit Porenwasser mit höhere Ionenstärke er-

halten wurden. Dies ist insofern zunächst bemerkenswert, weil bei der homogenen 

Kontamination die Möglichkeit chemischer Reaktionen mit den verschiedenen CSH-

Phasen während der Aushärtung bestand, z. B. die Bildung des Iodidanalogons des 

Friedel‘schen Salzes, was den 𝐾𝐷-Wert erhöhen würde. Für CSH-Phasen werden von 

[AGG 00] 𝐾𝐷-Werte von 0,054 bis 0,300 m3/kg und von [NOS 01] Werte von 210-3 bis 

0,490 m3/kg angegeben. Diese liegen höher als 𝐾𝐷-Werte von ausgehärteten Beton-

proben [ALL 84], [HÖG 85], [ALB 93]. Allerdings ist die Sorption auch von dem 

CaO/SiO2-Verhältnis abhängig, wie sich aus den Angaben von [NOS 01] ersehen lässt. 

Bei Verhältnissen von 𝐶𝑚/𝐿𝑃 = 1,2 und 𝐶𝑚/𝐿𝑃 = 1,5 wurden von [NOS 01] die niedrige-

ren Werte von 210-3 bzw. 410-3
 m3/kg gefunden. Der Grund für die Abhängigkeit des 

𝐾𝐷-Wertes vom 𝐶𝑚/𝐿𝑃-Verhältnis könnte auch in den unterschiedlichen Anteilen und 

Sorptionskoeffizienten der in den verschiedenen Zementphasen vorhandenen CSH-

Mineralen (Tobermorit, Afwillit etc.) liegen.  

5.2.3.4 Radium 

Es wurden keine Schüttelversuche zur Bestimmung von 𝐾𝐷-Werten durchgeführt, da 

diese aufgrund der Wechselwirkungen mit den CSH-Phasen sowie der chemischen 

Fällung des Radiums als Radiumsulfat und Radiumhydroxid keine auswertbaren Er-

gebnisse versprachen. Für die Perkolationsexperimente lagen die ermittelten Werte-

sämtlich oberhalb von 1 m3/kg, wobei die oberflächlich kontaminierten Materialien ge-

ringere Werte als die homogen kontaminierten aufwiesen. Letztere weisen alle 𝐾𝐷-

Werte größer als 20 m3/kg auf. [LEG 92] berichten von fallenden 𝐾𝐷-Werten mit stei-

genden Ca-Gehalten in der Lösung. Im Experiment wird bei frischem Zement von 

[BAY 89] ein geringer Sorptionskoeffizient, im Bereich 0 bis 1,5 m3/kg beobachtet. 

Nach Auslaugung des Kalziums steigt der 𝐾𝐷-Wert auf bis zu max. 17 m3/kg [LEG 92]. 

Das gleiche Bild ergibt sich aus der Betrachtung der Ergebnisse von [TIT 06]. 
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5.3 Radionuklidmobilisierung unter Gleichgewichtsbedingungen 

Das folgende Kapitel scheint auf den ersten Blick keinen direkten Bezug zum Vorha-

ben zu haben. Einen solchen Bezug gibt s jedoch, auch wenn die weiter unten darge-

stellten Ergebnisse für dieses Vorhaben noch nicht direkt genutzt werden konnten. Mit 

Blick auf die zukünftigen Möglichkeiten des Rechenprogramms Hydrus wurden Batch-

versuche durchgeführt und mit geochemischen Rechnungen nachmodelliert. Damit 

sollte festgestellt werden, wie gut das Systemverständnis der hier untersuchten ze-

menthaltigen Baustoffe aus geochemischer Sicht ist. Erst wenn eine gute Überein-

stimmung zwischen gezielten Auslaugexperimenten mit geochemischen Modellrech-

nungen vorliegt, ist es sinnvoll, zu einer gekoppelten reaktiven Stofftransportmodel-

lierung überzugehen, die die komplexen Vorgänge in einer Bauschutthalde, sowohl aus 

geochemischer Sicht, als auch aus der Sicht des ungesättigten Transportes zusam-

menhängend beschreibt. 

Geochemische Reaktionen können mit geochemischen Rechenprogrammen wie 

PHREEQC, EQ3/6, Geochemist’s Workbench, CHEMAPP u. a. modelliert werden. Vor-

aussetzung für richtige Modellierungsergebnisse ist eine, für das zu betrachtende Sys-

tem, vollständige und konsistente thermodynamische Datenbasis. Der Transport in un-

gesättigten Medien wird mit Transportprogrammen gerechnet, z. B. wie in unserem Fall 

mit dem Programm HYDRUS. Gelingt es zu zeigen, dass sowohl die Freisetzung von 

Radionukliden als auch der Transport richtig verstanden sind, ist es erstrebenswert 

diese beiden Prozesse auch gleichzeitig, d. h. voll gekoppelt zu rechnen, weil dabei 

auch die Wechselwirkungen erfassbar sind und besser verstanden werden. Verände-

rungen der Lösungen durch Reaktionen auf dem Transportweg werden durch eine sol-

che gekoppelte reaktive Stofftransportmodellierung quantitativ beschrieben. Pro-

grammtechnisch liegt bereits eine Kopplung zwischen HYDRUS und dem 

geochemischen Rechenprogramm PHREEQC vor.2 Damit liegen die Werkzeuge um 

                                                
2 Auszug aus: www.pc-progress.com: 
 Hydrus-1D has recently been coupled also with the PHREEQC geochemical code (Parkhurst & Appelo 

1999) to create a new comprehensive simulation tool, HP1 (acronym for HYDRUS1D-PHREEQC) 
(Jacques and Šimůnek 2005; Jacques et al. 2006; Šimůnek et al. 2006, 2008). This new code contains 
modules simulating (1) transient water flow in variably-saturated media, (2) the transport of multiple com-
ponents, (3) mixed equilibrium/kinetic biogeochemical reactions, and (4) heat transport. HP1 is 
a significant expansion of the individual Hydrus-1D and PHREEQC programs by preserving most of their 
original features. The code still uses the Richards equation for simulating variably-saturated water flow 
and advection-dispersion type equations for heat and solute transport. However, the loosely coupled pro-
gram can simulate also a broad range of low-temperature biogeochemical reactions in water, the vadose 
zone and in ground water systems, including interactions with minerals, gases, exchangers and sorption 
surfaces based on thermodynamic equilibrium, kinetic, or mixed equilibrium-kinetic reactions. HP1 uses 
the operator-splitting approach with no iterations during one time step (a non-iterative sequential model-

http://www.pc-progress.com/
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das Geschehen in einer Bauschutthalde auch gekoppelt zu rechnen. In der Praxis ist 

dies noch nicht erfolgt, weil die geochemische Modellierung noch nicht in der Lage ist, 

die geochemischen Vorgänge genau genug zu beschreiben. Welcher Stand bisher in 

der geochemischen Modellierung der hier anstehenden Aufgabe erreicht wurde, zeigen 

die Ergebnisse weiter unten. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass eine gekoppelte Modellierung in ab-

sehbarer Zukunft mit guten Erfolgsaussichten möglich sein wird. Diese Aussage stützt 

sich auf die Tatsache, dass das hydraulische Geschehen gut verstanden ist und dass 

die in diesem Bericht dokumentierten Abweichungen zwischen Batchexperimenten und 

geochemischer Modellierung mit vertretbarem Aufwand deutlich verbessert werden 

können. Diese Arbeiten waren allerdings im laufenden Auftrag nicht mehr leistbar (und 

auch nicht vorgesehen). Der hier begonnene Weg zu einer reaktiven Stofftansport-

modellierung, sollte weitergegangen werden, da er erlaubt, nicht nur vorhandene expe-

rimentelle Ergebnisse besser zu verstehen, sondern auch Extrapolationen auf eine 

bessere Basis zu stellen. 

5.3.1 Batch-Versuche zur Bestimmung der Auslaugbarkeit von zementhal-
tigen Baustoffen 

Um das geochemische Langzeitverhalten von zementhaltigen Baustoffen zu untersu-

chen und zu überprüfen, wie gut das geochemische Systemverständnis ist, wurden 

Methoden angewandt, die sich schon bei ähnlichen Untersuchungen an Abfallstoffen in 

Untertagedeponien und Endlagern als zielführend herausgestellt haben.  

Um das Verhalten von Abfallstoffen in Endlagern und Untertagedeponien bei Zutritt von 

Lösungen belastbar zu beschreiben und damit auch voraussagen zu können, sind Aus-

                                                                                                                                          
ing approach). Jacques et al. (2006) evaluated the accuracy of the operator-splitting approach for 
a kinetic reaction network (i.e., sequential and parallel kinetic degradation reactions) by comparing HP1 
with an analytical solution for TCE-degradation, as well as for mixed equilibrium and kinetic reactions in-
volving different flow conditions (steady-state and transient). 

 Jacques & Šimůnek (2005), and Šimůnek et al. (2006) and Jacques et al. (2008ab), demonstrated the 
versatility of HP1 on several examples, which included a) the transport of heavy metals (𝑍𝑛2+, 𝑃𝑏2+, and 
𝐶𝐶2+) subject to multiple cation exchange reactions, b) transport with mineral dissolution of amorphous 
𝐿𝑃𝑂2 and gibbsite (𝐴𝐶(𝑂𝑂)3), c) heavy metal transport in a medium with a pH-dependent cation exchange 
complex, d) infiltration of a hyperalkaline solution in a clay sample (this example considers kinetic precipi-
tation-dissolution of kaolinite, illite, quartz, calcite, dolomite, gypsum, hydrotalcite, and sepiolite), e) long-
term transient flow and transport of major cations (𝑁𝑚+, 𝐾+, 𝐶𝑚2+, and 𝑀𝑀2+) and heavy metals (𝐶𝐶2+, 
𝑍𝑛2+, and 𝑃𝑏2+) in a soil profile, f) cadmium leaching in acid sandy soils, g) radionuclide transport, and h) 
long term uranium migration in agricultural field soils following mineral P-fertilization. 
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laugversuche (Batchversuche) entwickelt worden, die den herrschenden Randbedin-

gungen Rechnung tragen und deren Ergebnisse mittels einer thermodynamischen Mo-

dellierung nachgezeichnet werden können. Ein für die Bedingungen einer Untertage-

deponie zugeschnittenes Auslaugverfahren wurde von [HER 00] entwickelt. Die dort 

beschriebene Technik wurde auch für die Batch-Versuche in AURA angewandt, mit 

dem Unterschied, dass entsprechend den Bedingungen auf einer Oberflächendeponie 

bei den Batchversuchen hohe Feststoff-Lösungsverhältnisse gewählt wurden. Bei zu 

erwartenden Lagerungsdichten zwischen 1,3 und 1,8 kg/L und volumetrischen Was-

sergehalten zwischen 10 und 30 % liegen typische in situ Feststoff-Lösungsverhält-

nisse in ungesättigtem Bauschutt zwischen 4 und 18 kg kg-1. 

Es gibt eine Reihe von anerkannten, aber sehr unterschiedlichen Auslaugverfahren 

(Tab. 5.8), die für unterschiedliche Problemstellungen konzipiert wurden. Auslaugver-

suche, die relevante Daten für die Auslaugbarkeit von Abfallstoffen liefern sollen, müs-

sen spezifische Faktoren berücksichtigen. Dazu gehören: 

• Auslauglösung 

• Auslaugdauer 

• Verhältnis Abfall/Lösung 

• Sauerstoffpartialdruck 

• Temperatur 

In Untertagedeponien, in alten Kalibergwerken, für chemisch-toxische Abfälle, ist bei 

einem Wasserzutritt mit einer 𝑀𝑀-reichen Lösung im Gleichgewicht zu 𝑀𝑀-reichen Ka-

limineralen, wie Carnallitit (𝐾𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶2 ∙ 6𝑂2𝑂) zu rechnen. In einem Endlager für hoch-

radioaktive Abfälle, das in reinem Steinsalz errichtet werden würde, ist bei einem Lö-

sungszutritt eher mit einer 𝑁𝑚𝐶𝐶-reichen Lösung zu rechnen, die mit Halit, Anhydrit und 

Polyhalit im Gleichgewicht steht [HER 00]. Auf einer Oberflächendeponie trifft jedoch 

Regenwasser mit sehr geringem Salzgehalt auf die Abfälle. Diese drei Lösungen ha-

ben sehr unterschiedliche chemische Eigenschaften und führen zu sehr unterschiedli-

chen Freisetzungen von Schadstoffen. Damit soll gezeigt werden, dass es wichtig ist, 

die Auslaugversuche mit der Lösung durchzuführen, die für die Fragestellung reprä-

sentativ ist. 

In Übertagedeponien treten Sickerwasserströme auf, die sich unter Umständen entlang 

präferentieller Fließwege durch den Deponiekörper ausbilden. Die Kontaktzeit zwi-
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schen der Lösung und den Abfällen ist dadurch zeitlich begrenzt und hochgradig varia-

bel. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu Untertagedeponien, wo man es im Depo-

nieraum nach Eintritt des hydrologischen Störfalls mit stehenden Lösungen zu tun hat. 

Die Kontaktzeit zwischen Abfall und Lösung ist in Untertagedeponien erheblich länger 

als in Übertagedeponien. In Untertagedeponien kann somit von der Einstellung eines 

thermodynamischen Gleichgewichtes ausgegangen werden. Kinetische Einflüsse tre-

ten in den Hintergrund. In einer Übertagedeponie können diese jedoch überwiegen. 

Das heißt, dass es einfacher ist, Gleichgewichtsprozesse (wie sie in einem Endlager 

angenommen werden können) richtig nachzumodellieren, als Prozesse (wie auf einer 

Oberflächenhalde), bei denen kinetische Faktoren eine Rolle spielen. 

Beim Zutritt von Lösungen in eine Untertagedeponie setzt sich die Lösung mit dem Ab-

fall um und sättigt sich langsam mit dessen Inhaltsstoffen auf. Dieser Vorgang schreitet 

so lange fort, bis die entstehende Lösung an allen vorhandenen Mineralphasen gesät-

tigt und somit mit diesen im Gleichgewicht steht. Welches Abfall-Lösungsverhältnis 

sich einstellen kann, hängt stark von der Technik ab, mit welcher der Abfall eingebracht 

wird. Theoretisch denkbar ist ein Füllungsgrad zwischen ca. 50 und annähernd 70 % 

des Hohlraums. Durch die Konvergenz des Salzgebirges wird sich der verbleibende 

Hohlraum, der bei einem Störfall mit Lösung gefüllt werden kann, noch weiter reduzie-

ren. Entsprechend können sich in einer Untertagedeponie Abfall-Lösungsverhältnisse 

zwischen ca. 1:1 bis ca. 10:1 einstellen. Diese Variationsbreite muss in den Auslaug-

versuchen abgedeckt werden. Zum Vergleich: in der DEV - S4, die eher für die Ver-

hältnisse auf übertägigen Deponien anwendbar ist, ist das vorgeschriebene Verhältnis 

1 Teil Feststoff : 10 Teile Lösung und somit gegenüber in situ Verhältnissen deutlich 

reduziert, was zu einer Verdünnung der Lösung führen kann. Die Zielgröße des S4-

Eluats ist daher auch der eluierbare Vorrat und keineswegs eine vorherzusagende in 

situ Konzentration unter Gleichgewichtsbedingungen. Zu beachten ist auch, dass ein-

fache Schütteltests keine Auskunft über den zeitlichen Verlauf der zu erwartenden 

Konzentration geben. Hierzu sind Perkolationsexperimente an Laborsäulen oder Feld-

lysimetern oder Schüttelversuche bei variierendem Feststoff-Lösungsverhältnis erfor-

derlich [IDE 08], [IDE 08a]. 

In Anlehnung an das S4-Eluat nach DIN wurden in AURA Auslaugversuche mit den 

Feststoff-Lösungsverhältnissen 1:1, 1:10 und 1:20 durchgeführt. Die Ergebnisse dieser 

Versuche, in denen bei den jeweiligen Feststoff-Lösungsverhältnissen Gleichgewichte 

abgewartet wurden, sind in Tab. 5.9 zusammengestellt. 
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Tab. 5.8 Vergleich verschiedener Verfahren zur Feststellung der Auslaugbarkeit von 

Abfällen 

Verfahren DEVS4  
(Schütteltest) 

[DEV S4] 

EPA 1311  
 

[TCLP] 

GRS-Kaskadenauslaugung, 
Eluat wird wiederverwendet 

[HER 00] 

Fragestellung Eluierbarkeit mit 
Wasser 

Mobilität von anorg. 
und org. Bestandtei-
len 

Maximale Konzentration Aus-
laugverlauf 

Probenvorbereitung keine Filtration, Mahlen 
< 9,5 mm 

Zerkleinern auf < 0,5 mm 

Feststoff-
Lösungsverhältnis 
je Ansatz [kg/kg] 

1:10 1:20 über Vorversuche festgelegt, 
min. 2:1 

Feststoff-Lösungs-
Gesamtverhältnis 
[kg/kg] 

1:10 1:20 sinkt schrittweise 

Eluent Wasser, deioni-
siert 

Essigsaure Pufferlö-
sungen (pH 4,93 und 
pH 2,88) 

natürliche Lösungen aus UTD in 
Salzformationen (NaCl-Lösung, 
MgCl2-Lösung) 

Elutionszeit je 
Kaskade 

24h 18h 1 – 3 Tage je Kaskade bis kon-
stante Zusammensetzung er-
reicht ist 

Temperatur Raumtemperatur 

22 ± 3 °C 
25,0 ± 0,1 °C 

Elutionsgefäß 2 L PE-Flasche Spezielles Ex-
traktionsgefäß 
gleichzeitig Filtrati-
onseinheit, PTFE 
ausgekleidet 

Druckfiltrationsgefäß PTFE/Glas 

Analyse Filtrat zusammen mit Filtrat 
aus Probenvorberei-
tung 

Eluat und röntgenographische 
Phasenbestimmung im Boden-
körper 

Besonderheiten  Gasraumfreie Elution Luftabschluss Temperatur-
konstanz 

 

Tab. 5.9 Ergebnisse der Batchversuche mit Schwerbeton in Regenwasser 

 
n.b.= nicht bestimmbar, n.a. = nicht analysiert; Konzentrationsangaben hier in [mol/kg H2O], weil sie so in der geoche-
mischen Simulationsprogrammen gebraucht werden. 

Feststoff/Lösung Konzentration [in mol/kg H2O] 

 
S Ca Na Li Cs Sr I Th Ra U 

1:1 1,531E-03 4,746E-03 5,094E-03 3,652E-04 9,194E-08 1,372E-04 
 

n.b. n.a. 5,230E-11 
1:1 1,543E-03 4,786E-03 5,463E-03 1,368E-03 1,002E-07 5,342E-04 4,008E-07 2,423E-10 n.a. 8,962E-11 
1:1 1,467E-03 4,486E-03 5,202E-03 1,635E-03 7,109E-08 5,664E-04 7,094E-07 n.b. 7,257E-16 n.b. 
1:10 5,632E-04 5,380E-03 6,124E-04 4,471E-05 1,586E-08 6,616E-05 4,835E-08 n.b. n.a. 4,808E-11 
1:10 5,458E-04 4,963E-03 6,964E-04 1,722E-04 1,745E-08 2,456E-04 6,296E-08 4,310E-11 4,838E-16 9,104E-11 
1:10 6,515E-04 4,768E-03 6,390E-04 2,150E-04 1,068E-08 3,007E-04 1,272E-07 n.b. n.a. n.b. 
1:20 5,748E-04 4,379E-03 3,264E-04 1,942E-05 8,224E-09 3,568E-05 1,310E-08 n.b. n.a. 4,621E-11 
1:20 5,508E-04 4,182E-03 3,787E-04 7,976E-05 9,442E-09 1,360E-04 2,605E-08 n.b. 2,419E-16 5,740E-11 
1:20 6,334E-04 4,329E-03 3,486E-04 1,075E-04 6,288E-09 1,831E-04 6,894E-08 n.b. n.a. n.b. 
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5.3.2 Modellierung der Korrosion von Schwerbeton 

Stehen genügend experimentelle Ergebnisse zur Verfügung, die bei unterschiedlichen 

Feststoff-Lösungsverhältnissen gewonnen wurden, können diese mit den Ergebnissen 

der thermodynamischen Gleichgewichtsmodellierung verglichen werden. In der Model-

lierung wird wie bei einer Titration zu einem Liter Wasser in der Ausgangslösung in je-

dem Reaktionsschritt neuer Feststoff dazu gegeben und das chemische Gleichgewicht 

ausgerechnet. Da auch in den Batchversuchen ein Gleichgewicht abgewartet wird, sind 

die Ergebnisse dieser Versuche mit den Ergebnissen der Modellierung direkt ver-

gleichbar. Gelingt es die Versuchsergebnisse richtig nachzuzeichnen, ist das ein Indiz 

dafür, das die ablaufenden chemischen Prozesse richtig verstanden sind, dass alle 

wesentlichen Bodenkörper, die an der Reaktion beteiligt sind, berücksichtigt wurden, 

dafür korrekte Löslichkeitskonstanten vorliegen, und das alle thermodynamischen Da-

ten zu allen in der Reaktion vorhandenen Spezies vollständig und richtig berücksichtigt 

wurden. Abweichungen dokumentieren dagegen, Lücken in der Datenbasis oder In-

konsistenzen der verwendeten thermodynamischen Daten. 

Für die Modellierung der Auslaugung des Schwerbetons wurden als Basis die Aus-

gangskomponenten der Herstellungsrezeptur verwendet. Es handelt sich dabei um die 

Angaben bezüglich der Ausgangsstoffe in Massen-% für Elemente bzw. Verbindungen 

sowie um Angaben, in welchem prozentualen Anteil diese Komponenten für den ent-

sprechenden Beton zusammengemischt werden. 

Tab. 5.10 zeigt die chemische Zusammensetzung in mol/kg Feststoff und die Tab. 5.11 

die Zusammensetzung des Regenwassers mit der gerechnet wurde. 

Für die Ermittlung der Zusammensetzung des Schwerbetons wurden die Elementzu-

sammensetzungen der Ausgangsstoffe in Massenprozente umgerechnet. Der La-

dungsausgleich erfolgte mit Sauerstoff. 

Unter Berücksichtigung des Massenprozentanteils eines Elementes in einer Kompo-

nente, des Komponentenanteils am Schwerbeton sowie des Molgewichtes erhält man 

die Molzahl des jeweiligen Elementes pro kg Feststoff: 

∑ ⋅⋅=
4

1
,%,

/ 1000
1000 K

K
SB

kKE

E
Feststoffkg M

mM
M

n  (5.1) 
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mit 𝑀%,𝐸,𝐾 Massenprozent eines Elementes in der Komponente K1…K4 
𝑚𝐾  Masse einer Komponente zur Herstellung von 1 m3 Schwerbeton 
𝑀𝐿𝐵  Masse des Schwerbetons, entspricht der Summe aller Komponenten 
𝑀𝐸  Molgewicht des Elementes [g/mol] 

 

Tab. 5.10 Eingabedaten für Schwerbeton in der Modellierung 

Element [Mol/kgFeststoff] 

𝑁𝑚 1,29310-2 
𝐾 1,38010-2 
𝐶𝑚 9,10710-1 
𝑀𝑀 1,88910-1 
𝐶𝐶 1,16010-6 
𝐿 3,525 
𝑂 2,01110+1 
𝐴𝐶 1,71010-1 
𝐿𝑃 6,96110-1 
𝑂 6,469 
𝑝𝑒 2,50510-2 
𝐵𝑚 3,446 
𝑈 5,82710-7 
𝑇ℎ 5,76910-7 
𝐼 5,76910-7 
𝐶𝑠 5,76910-7 
𝐿𝑃 5,76910-5 

 

Tab. 5.11 Eingabedaten für das Regenwasser in der Modellierung 

Mineral [Mol/kg H2O] 

𝑁𝑚𝑁𝑂3 8,11810-5 
𝑁𝑚𝑂𝐶𝑂 3 3,57110-6 
𝐶𝑚𝐿𝑂4 1,97610-4 

 

Die Modellierung wurde mit den geochemischen Simulationsprogrammen EQ3/6 und 

PHREEQC durchgeführt. Die dafür generierten Inputfiles und die verwendete Datenba-

sen finden sich auf beiliegender CD. 
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5.3.3 Ergebnisse der Modellierung und Vergleich mit Batchversuchen 

In Abb. 5.27 bis Abb. 5.36 werden die gemessenen und berechneten Entwicklungen 

bei der Auslaugung von homogen kontaminiertem Schwerbeton durch Regenwasser 

für den pH-Wert und die Elemente 𝐶𝑚, 𝐿, 𝑁𝑚, 𝐿𝑍, 𝐶𝑠, 𝑈, 𝑇ℎ, 𝑅𝑚 und 𝐼 dargestellt. Die 

gemessenen Entwicklungstrends werden von den Modellierungen mit beiden Pro-

grammen in der Regel richtig wiedergegeben. Teilweise stimmen die gemessenen und 

berechneten absoluten Konzentrationen in den Lösungen gut überein, z. B. für 𝐶𝑚, 𝐿𝑍 

und 𝐼. Teilweise liegen sie aber auch weit auseinander. Besonders auffällig sind die 

abweichenden Modellierungsergebnisse bei Uran. Die mit PHREEQC berechneten U-

Werte für das Feststoff-Lösungsverhältnis von 1:1 liegen um eine Größenordnung hö-

her und die mit EQ3/6 berechneten um drei Größenordnungen höher als die gemesse-

nen Werte. Beim 𝑇ℎ liegen die gemessenen Werte zwischen den Ergebnissen der Mo-

dellierungen mit den beiden Programmen. Die Modellierung mit PHREEQC liegt hier 

mit einer Abweichung nach oben um eine Größenordnung noch vergleichsweise gut. 

Mit EQ3/6 dagegen wird ein Wert ermittelt, der um fünf Größenordnungen niedriger 

liegt, als der von PHREEQC und vier Größenordnungen niedriger als im Experiment. 

So große Abweichungen sind nicht hinnehmbar. Bei der Modellierung des Iods liegen 

beide Modellierungen richtig. Das Radium wurde nur mit PHREEQC modelliert. Der be-

rechnete Entwicklungstrend entspricht dem gemessenen. Die gemessenen Werte lie-

gen um eine bis zwei Größenordnungen niedriger als die berechneten. Allerdings liegt 

für 𝑅𝑚 für jedes Feststoff-Lösungsverhältnis auch nur eine Messung vor. Die Konzent-

rationen von 𝑅𝑚 in der Lösung liegen zudem nahe an der Nachweisgrenze.  

Diese Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, die thermodynamische Datenbasis zu 

überprüfen und mit abgesicherten Daten zu rechnen. Diese Aufgabe konnte im Rah-

men von AURA nur bedingt geleistet werden. Sie müsste im Rahmen eines Folgeauf-

trags weitergeführt werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei Verwen-

dung einer einheitlichen abgesicherten und intern konsistenten Datenbasis wie sie 

z. Zt. im Projekt THEREDA entwickelt wird, nicht nur die Modellierungsergebnisse mit 

den beiden Rechenprogrammen übereinstimmen werden, sondern auch, dass die ex-

perimentellen Ergebnisse noch deutlich besser nachgezeichnet werden können. Diese 

Hoffnung ist berechtigt, weil die Modellierung von Beton mit Salzlösungen und der Pit-

zer-Datenbasis für die Hauptelemente eine gute bis sehr gute Übereinstimmung erge-

ben haben [MET 03]. Eine ähnlich gute Übereinstimmung sollte sich auch bei der Kor-

rosion von Schwerbeton mit Regenwasser, sowohl für die Hauptelemente, als auch für 

die Radionuklide, erzielen lassen. 
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Abb. 5.27 pH-Wert-Entwicklung der Lösungen in Batchversuchen und in den Model-

lierungen mit EQ3/6 und PHREEQC bei der Auslaugung von homogen 

kontaminiertem Schwerbeton durch Regenwasser 

  

Abb. 5.28 Ca-Entwicklung der Lösungen in Batchversuchen und in den Modellierun-

gen mit EQ3/6 und PHREEQC bei der Auslaugung von homogen kontami-

niertem Schwerbeton durch Regenwasser 
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Abb. 5.29 S-Entwicklung in der Lösung in Batchversuchen und den Modellierungen 

mit EQ3/6 und PHREEQC bei der Auslaugung von homogen kontaminier-

tem Schwerbeton durch Regenwasser 

  

Abb. 5.30 Na-Entwicklung in der Lösung in Batchversuchen und den Modellierungen 

mit EQ3/6 und PHREEQC bei der Auslaugung von homogen kontaminier-

tem Schwerbeton durch Regenwasser 
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Abb. 5.31 Sr-Entwicklung in der Lösung in Batchversuchen und den Modellierungen 

mit EQ3/6 und PHREEQC bei der Auslaugung von homogen kontaminier-

tem Schwerbeton durch Regenwasser 

  

Abb. 5.32 Cs-Entwicklung in der Lösung in Batchversuchen und den Modellierungen 

mit EQ3/6 und PHREEQC bei der Auslaugung von homogen kontaminier-

tem Schwerbeton durch Regenwasser 
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Abb. 5.33 U-Entwicklung in der Lösung in Batchversuchen und den Modellierungen 

mit EQ3/6 und PHREEQC bei der Auslaugung von homogen kontaminier-

tem Schwerbeton durch Regenwasser 

  

Abb. 5.34 Th-Entwicklung in der Lösung in Batchversuchen und den Modellierungen 

mit EQ3/6 und PHREEQC bei der Auslaugung von homogen kontaminier-

tem Schwerbeton durch Regenwasser 
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Abb. 5.35 Ra-Entwicklung in der Lösung in Batchversuchen und den Modellierungen 

mit EQ3/6 und PHREEQC bei der Auslaugung von homogen kontaminier-

tem Schwerbeton durch Regenwasser 

  

Abb. 5.36 I-Entwicklung in der Lösung in Batchversuchen und den Modellierungen 

mit EQ3/6 und PHREEQC bei der Auslaugung von homogen kontaminier-

tem Schwerbeton durch Regenwasser 
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5.3.4 Verwendbarkeit der thermodynamischen Gleichgewichtsmodellierung 
für die Beschreibung des Radionuklidaustrags aus einer Bauschutt-
halde 

Der Vergleich der Ergebnisse aus den Batchversuchen mit den Ergebnissen der Per-

kolationsversuche zeigt, dass in den Perkolationsversuchen nicht nur die Feststoff-

Lösungsverhältnisse kleiner sind als in den Batchversuchen sondern, dass sie sich be-

sonders dadurch unterscheiden, dass in den Perkolationsversuchen die Lösungen of-

fensichtlich stark von kinetischen Faktoren beeinflusst werden. Mit anderen Worten im 

Batchversuch repräsentiert die Lösungszusammensetzung einen Quasi-Gleichge-

wichtszustand und im Perkolationsversuch einen hochgradigen Ungleichgewichtszu-

stand. Das ist daran zu erkennen, dass bei festgelegten Feststoff-Lösungsverhältnis-

sen im Batchversuch und im Perkolationsversuch nicht die gleichen Verhältnisse der 

Ionen untereinander auftreten. Dies aber wäre eine Voraussetzung, um aus dem Stand 

mit den vorhandenen Daten eine erfolgreiche Modellierung des reaktiven Stofftrans-

ports in der Halde zu erreichen. 

Gleichgewichte können heute schon (mit den gezeigten Einschränkungen) modelliert 

werden, Ungleichgewichte aber nicht. Dafür benötigte man kinetische Faktoren (die 

fehlen) und Informationen über kurzfristig aktive Sorptions- und Desorptionsvorgänge. 

Solche Informationen sind mit weiterem Aufwand möglicherweise zu erhalten, z. B. 

über die zeitliche Entwicklung der Lösungen in Batchversuchen oder Perkolationsver-

suchen unter einheitlichen Randbedingungen. Z. Zt. ist die Situation jedoch die, dass 

die Gleichgewichtsmodellierung erstens noch verbessert werden muss und zweitens 

wichtige Informationen noch erarbeitet werden müssen, um die Ergebnisse der Perko-

lationsversuche durch die gekoppelte Chemie/Transportmodellierung richtig nachzu-

zeichnen. Nur wenn besser verstanden wird, was die Lösungszusammensetzung in 

den Perkolaten bestimmt, kann die Modellierung des reaktiven Stofftransportes in einer 

ungesättigten Halde auch als zuverlässiges Prognosewerkzeug eingesetzt werden. 

Soweit ist man heute, was Baustoffhalden betrifft noch nicht. Das heißt, der von uns in 

Kapitel 5.1.5 beschrittene Weg zur Modellierung des Austragsverhaltens ist z. Zt. das 

beste verfügbare Werkzeug. 

Trotzdem waren die Batchversuche und die Gleichgewichtsmodellierung für das 

AURA-Programm nicht nutzlos. Sie sind der erste Schritt und damit der Einstieg in eine 

gekoppelte reaktive Stofftransportmodellierung, die die Transportmodellierung auf der 

Grundlage von 𝐾𝐷-Werten ersetzen kann. 
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6 Sensitivitätsanalysen und Szenarien des Radionuklidaus-
trags auf der Deponieskala 

6.1 Radionuklidaustrag unter Annahme gesättigten Wasserflusses 

Die Szenarien des Austrags unter wassergesättigten Bedingungen wurden mit der 

CDE simuliert. Zum Vergleich wurden Szenarien mit einem gegenüber der Wassersät-

tigung reduzierten Wassergehalt mit der CDE simuliert. Der Wasserfluss wurde als sta-

tionär und die Wassergehaltsverteilung als mit der Tiefe homogen angenommen. Die 

Annahme stationären Wasserflusses ist für langfristige Simulationen des Stofftrans-

ports in der ungesättigten Zone weitverbreitet. Der große Vorteil ist, dass aus zeitlichen 

Konzentrationsverläufen direkt auf Stofffrachten geschlossen werden kann, da die vo-

lumetrische Wasserflussdichte mit der Zeit konstant ist. Die Annahme eines mit der 

Tiefe homogenen Wassergehalts entspricht im gesättigten Fall der Annahme eines 

homogenen Substrats (Porosität) und im ungesättigten Fall der Situation an einem 

grundwasserfernen Standort. Wird zusätzlich lineare Sorption betrachtet, so hat die 

CDE, wie in Kapitel 3 dargelegt, analytische Lösungen, die in der Komponente CXTFIT 

[TOR 99] im Softwarepaket STANMOD [SIM 09a] zusammengestellt sind. Die Verwen-

dung analytischer Lösungen an Stelle von numerischen Lösungen der CDE reduziert 

den Aufwand für die Berechnung der Szenarien erheblich und hat den zusätzlichen 

Vorteil, dass keine numerischen Fehler auftreten können und die Lösungen mathema-

tisch exakt sind. Aus diesem Grund sind alle in diesem Abschnitt gezeigten Zeitreihen 

Ergebnisse von Simulationen mit CXTFIT. 

Den Szenarien in diesem Abschnitt lagen folgende Annahmen zu Grunde: Höhe der 

Schüttung 10 m, volumetrische Wasserflussdichte 15 cm a-1, Dispersionslänge 100 cm 

(dies entspricht einem Zehntel der Transportstrecke), Lagerungsdichte 1,5 kg/L, volu-

metrischer Wassergehalt 15 % (ungesättigter Fall) bzw. 30 % (gesättigter Fall), Dauer 

der Simulationsperiode 100 a, Gesamtvorrat 100 µg kg-1. Der 𝐾𝐷-Wert wurde variiert. 

Einen Überblick über die Parameter gibt Tab. 6.1. Die Ergebnisse für den wassergesät-

tigten und wasserungesättigten Fall sind in Abb. 6.1 dargestellt. 
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Tab. 6.1 Die im Rahmen der Szenarioanalyse mit der CDE behandelten Fälle 

Parameter bzw. Variable Symbol Werte 
Länge der Schüttung L 1 000 cm 
Dispersionslänge λ 100 cm 
volumetrische Wasser-
flussdichte 

q 15 cm a-1 

Lagerungsdichte ρb 1,5 kg/L 
volumetrischer Wasser-
gehalt 

q 0,15 (ungesättigt) 
0,30 (gesättigt) 

Dauer der Simulationsperi-
ode 

tsim 100 a 

linearer Verteilungskoeffi-
zient 

𝐾𝐷 0,1 L kg-1 
1,0 L kg-1 

10 L kg-1 
Gesamtvorrat st 100 µg kg-1 

 

 

Abb. 6.1 Szenarien des Radionuklidaustrags aus einer 10 m hohen Schüttung für 

wassergesättigte und wasserungesättigte Bedingungen 

Die Grundwasserneubildung beträgt 15 cm a-1, der volumetrische Wassergehalt 15 % (unge-

sättigt) bzw. 30 % (gesättigt), die Dispersionslänge 100 cm und die Lagerungsdichte 1,5 kg/L. 

Der Gesamtvorrat beträgt 100 µg kg-1. Variiert wurde der Parameter KD -Wert. Dargestellt sind 

die zeitlichen Verläufe der fließgemittelten Konzentration am unteren Rand der Schüttung aus 

analytischen Lösungen der CDE. 

 

In Abb. 6.1 wird der 𝐾𝐷-Wert von links nach rechts erhöht. Der Einfluss auf die An-

fangskonzentration folgt Gleichung (3.28). Da der Gesamtvorrat in allen Fällen iden-

tisch ist, nimmt die Anfangskonzentration in der Lösung mit steigendem 𝐾𝐷-Wert ab. 

Der Einfluss des Vorrats auf den Konzentrationsverlauf geht aus Gleichung (3.28) her-

vor. In dieser wird deutlich, dass die Anfangskonzentration 𝑐0 direkt proportional zum 



 

117 

Vorrat ist. Dieser Zusammenhang ist offensichtlich und muss nicht grafisch dargestellt 

werden. Die beiden Fälle „gesättigt“ und „ungesättigt“ unterscheiden sich nur im volu-

metrischen Wassergehalt. Der Einfluss des Wassergehalts auf die Porenwasserfließ-

geschwindigkeit, den Retardationsfaktor und den effektiven Dispersionskoeffizienten 

wurde in Kapitel 3 erläutert. Eine Erhöhung des 𝐾𝐷-Werts hat eine Erhöhung des Re-

tardationsfaktors nach Gleichung (3.13) zur Folge, wodurch der Abfall der Konzentrati-

on verzögert erfolgt. Aus Abb. 6.1 geht hervor, dass bereits ab 𝐾𝐷-Werten von 10 L kg-1 

mit einer über 100 a konstanten Konzentration am unteren Rand der Quelle zu rechnen 

ist. Da in diesem Fall eine zeitlich konstante Quellstärke vorliegt sollte das Hauptau-

genmerk auf einer möglichst präzisen Bestimmung der Anfangskonzentration liegen 

um das Risiko einer Grundwasserkontamination bewerten zu können. Eine weitere 

Schlussfolgerung aus Abb. 6.1 ist, dass ab einem 𝐾𝐷-Wert von 10 L kg-1 die beiden Fäl-

le wassergesättigter und ungesättigter Fluss zu identischen Austragsmustern und Kon-

zentrationen am unteren Rand der Stoffquelle führt, so dass in diesem Fall das Vertei-

lungsverhalten und der verfügbare Vorrat das Austragsverhalten kontrolliert und die 

hydraulischen Gegebenheiten keinen Einfluss auf die Quellstärkefunktion haben. Für 

die beiden geringeren 𝐾𝐷-Werte ist der Einfluss des Wassergehalts sichtbar, aber kei-

neswegs als dramatisch anzusehen. Lediglich für feldgemittelte Wassergehalte, die un-

terhalb von 15 % liegen, würde die initiale Konzentration noch deutlich höher werden, 

was in Risikoanalysen zu berücksichtigen wäre. Basierend auf den für Uran238 und 

Thorium232 in Kapitel 5 beschriebenen 𝐾𝐷-Werte lässt sich feststellen, dass es für diese 

Radionuklide keinen Unterschied zwischen dem wassergesättigten und ungesättigten 

Transport gibt, wenn alle Annahmen der CDE erfüllt sind. 

6.2 Radionuklidaustrag unter wasserungesättigten Bedingungen mit dem 
Zwei-Regionen-Modell 

Für die Szenarien des Radionuklidaustrags unter wasserungesättigten Bedingungen 

wurden Simulationen mit der CDE und dem MIM durchgeführt, um den Fall des physi-

kalischen Ungleichgewichts in den Szenarien mit abzudecken. Wie in Abschnitt 6.1 

wurde vereinfachend eine homogene vertikale Verteilung des Wassergehalts und stati-

onärer Wasserfluss angenommen und alle Berechnungen mit der Komponente CXTFIT 

[TOR 99] des Simulationswerkzeugs STANMOD [SIM 09a] durchgeführt. Folgende 

Annahmen lagen den Szenarien zu Grunde: Höhe der Schüttung 10 m, volumetrische 

Wasserflussdichte 15 cm a-1, Dispersionslänge 100 cm (dies entspricht einem Zehntel 

der Transportstrecke), Lagerungsdichte 1,5 kg/L, volumetrischer Wassergehalt 15 %, 
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mobiler Wassergehalt für das MIM 5 %, Dauer der Simulationsperiode 100 a. Es wur-

den der 𝐾𝐷-Wert, der Anteil Sorptionsplätze in der mobilen Region 𝑓 und der Aus-

tauschkoeffizient 𝜔 variiert, um den Einfluss dieser drei Modellparameter auf das Aus-

tragsverhalten zu untersuchen und vergleichend zu diskutieren. Der Vorrat wurde in 

allen Fällen zu 100 µg kg-1 angenommen und nicht variiert. Der Einfluss des Vorrats auf 

den Konzentrationsverlauf geht wie in Abschnitt 6.1 erwähnt aus Gleichung (3.28) her-

vor (Anfangskonzentration 𝑐0 ist direkt proportional zum Vorrat) und wird in den Szena-

rien nicht detailliert behandelt. Der Einfluss des 𝐾𝐷-Werts auf die Anfangskonzentration 

𝑐0 wird ebenfalls in Gleichung (3.28) deutlich. Für kleine Werte des in situ Wasser-

Feststoff-Verhältnisses in Relation zum Verteilungskoeffizienten, ist die Anfangskon-

zentration invers proportional zum 𝐾𝐷-Wert.  

Durch die Variation des 𝐾𝐷-Werts verändert sich die Transportgeschwindigkeit im po-

rösen Medium und entsprechend verändert sich auch die Aufenthaltsdauer der trans-

portierten Stoffe in der Schüttung. Die Aufenthaltsdauer wird hierbei proportional zu 

dem in Gleichung (3.13) definierten Retardationsfaktor verlängert. Eine Variation des 

Austauschkoeffizienten 𝜔 im MIM muss auf die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ab-

gestimmt werden. Dies ist essentiell, um zu aussagekräftigen Vergleichen zu kommen, 

da identische Werte für 𝜔 je nach Wert von 𝑅 einen unterschiedlichen Einfluss auf die 

Austragskurve haben. Die dimensionslose Damköhlerzahl erster Ordnung [BAH 87] er-

laubt es, die Transportzeit zur Zeitskala des Austauschs zwischen den Regionen in Re-

lation zu setzen, um eine Aussage darüber zu erhalten, wie nah am Gleichgewichtszu-

stand sich ein Stofftransportsystem befindet. Die Damköhlerzahl 𝐷𝑚 ist definiert als 

m

LRDa
υ

ω
=  (6.1) 

mit der Länge des Systems 𝐿 und der Porenwasserfließgeschwindigkeit in der mobilen 

Region 𝑣𝑚. Damköhlerzahlen größer als 10 zeigen an, dass das betrachtete System 

nah am Gleichgewicht ist. Im Rahmen der Sensitivitätsanalyse wurden Damköhler-

zahlen von 0,001, 0,1 und 10 verglichen. Der Wert des Austauschkoeffizienten 𝜔 wur-

de in jedem Fall durch Auflösen von Gleichung (6.1) nach 𝜔 aus der Damköhlerzahl 

und dem Retardationsfaktor 𝑅 berechnet. In den Szenarien wurden die 𝐾𝐷-Werte 0,1; 

1,0; 10 und 100 L kg-1 verglichen und der Anteil der Sorptionsplätze 𝑓 von 0,1 über 0,3 

bis hin zu 0.5 variiert. Zusätzlich wurden die in Kapitel 5 aufgeführten Werte des Aus-

tauschparameters 𝜔 = 10-11 d-1 in 12 weiteren Szenarien verwendet. Hierbei ist zu be-
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achten dass sich aufgrund der Variation des Verteilungskoeffizienten 𝐾𝐷 die Damköh-

lerzahl ändert. Einen Überblick über sämtliche 48 Szenarien mit dem MIM vermitteln 

die Tab. 6.2 und Tab. 6.3. Die Ergebnisse der Szenarien sind in Abb. 6.2 dargestellt. In 

der Abbildung steigt der 𝐾𝐷-Wert von oben nach unten und der Anteil der Sorptions-

plätze in der mobilen Region von links nach rechts. In jeder Teilabbildung variiert die 

Damköhlerzahl für das MIM in den drei oben genannten Stufen und zusätzlich ist die 

Lösung des MIM für 𝜔 = 10-11 d-1 und die Lösung der CDE aus Abschnitt 6.1 darge-

stellt. 

Tab. 6.2 Die im Rahmen der Szenarioanalyse mit dem MIM behandelten Fälle für 

den ungesättigten Wasserfluss 

Parameter bzw. Variable Symbol Werte 
Länge der Schüttung L 1 000 cm 
Dispersionslänge λ 100 cm 
volumetrische Wasserflussdichte q 15 cm a-1 
Lagerungsdichte ρb 1,5 kg/L 
volumetrischer Wassergehalt q 0,15 
mobiler Wassergehalt qm 0,05 
Dauer der Simulationsperiode tsim 100 a 
linearer Verteilungskoeffizient 𝐾𝐷 0,1 L kg-1 

1,0 L kg-1 

10 L kg-1 

100 L kg-1 
Anteil der Sorptionsplätze in der 
mobilen Region 

f 0,1 
0,3 
0,5 

Gesamtvorrat st 100 µg kg-1 
Damköhlerzahl Da 10 

0,1 
0,001 

Austauschkoeffizient aus Kapitel 5 𝜔 36510-11
 a-1 
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Tab. 6.3 Übersicht über alle Szenarien, die mit dem MIM simuliert wurden 

𝑲𝑫 [L kg-1] C0 [µg L-1] 𝒇 [-] 𝝎 [d-1] R [-] Da [-] 
0,1 500 0,1 4,11⋅10-03 2 1,00⋅10+01 
0,1 500 0,1 4,11⋅10-05 2 1,00⋅10-01 
0,1 500 0,1 4,11⋅10-07 2 1,00⋅10-03 
0,1 500 0,1 1,00⋅10-11 2 2,43⋅10-08 
0,1 500 0,3 4,11⋅10-03 2 1,00⋅10+01 
0,1 500 0,3 4,11⋅10-05 2 1,00⋅10-01 
0,1 500 0,3 4,11⋅10-07 2 1,00⋅10-03 
0,1 500 0,3 1,00⋅10-11 2 2,43⋅10-08 
0,1 500 0,5 4,11⋅10-03 2 1,00⋅10+01 
0,1 500 0,5 4,11⋅10-04 2 1,00⋅10+00 
0,1 500 0,5 4,11⋅10-06 2 1,00⋅10-02 
0,1 500 0,5 1,00⋅10-11 2 2,43⋅10-08 
1 90,9 0,1 7,47⋅10-04 11 1,00⋅10+01 
1 90,9 0,1 7,47⋅10-06 11 1,00⋅10-01 
1 90,9 0,1 7,47⋅10-08 11 1,00⋅10-03 
1 90,9 0,1 1,00⋅10-11 11 1,34⋅10-07 
1 90,9 0,3 7,47⋅10-04 11 1,00⋅10+01 
1 90,9 0,3 7,47⋅10-06 11 1,00⋅10-01 
1 90,9 0,3 7,47⋅10-08 11 1,00⋅10-03 
1 90,9 0,3 1,00⋅10-11 11 1,34⋅10-07 
1 90,9 0,5 7,47⋅10-04 11 1,00⋅10+01 
1 90,9 0,5 7,47⋅10-06 11 1,00⋅10-01 
1 90,9 0,5 7,47⋅10-08 11 1,00⋅10-03 
1 90,9 0,5 1,00⋅10-11 11 1,34⋅10-07 
10 9,90 0,1 8,14⋅10-05 101 1,00⋅10+01 
10 9,90 0,1 8,14⋅10-07 101 1,00⋅10-01 
10 9,90 0,1 8,14⋅10-09 101 1,00⋅10-03 
10 9,90 0,1 1,00⋅10-11 101 1,23⋅10-06 
10 9,90 0,3 8,14⋅10-05 101 1,00⋅10+01 
10 9,90 0,3 8,14⋅10-07 101 1,00⋅10-01 
10 9,90 0,3 8,14⋅10-09 101 1,00⋅10-03 
10 9,90 0,3 1,00⋅10-11 101 1,23⋅10-06 
10 9,90 0,5 8,14⋅10-05 101 1,00⋅10+01 
10 9,90 0,5 8,14⋅10-07 101 1,00⋅10-01 
10 9,90 0,5 8,14⋅10-09 101 1,00⋅10-03 
10 9,90 0,5 1,00⋅10-11 101 1,23⋅10-06 
100 0,999 0,1 8,21⋅10-06 1001 1,00⋅10+01 
100 0,999 0,1 8,21⋅10-08 1001 1,00⋅10-01 
100 0,999 0,1 8,21⋅10-10 1001 1,00⋅10-03 
100 0,999 0,1 1,00⋅10-11 1001 1,22⋅10-05 
100 0,999 0,3 8,21⋅10-06 1001 1,00⋅10+01 
100 0,999 0,3 8,21⋅10-08 1001 1,00⋅10-01 
100 0,999 0,3 8,21⋅10-10 1001 1,00⋅10-03 
100 0,999 0,3 1,00⋅10-11 1001 1,22⋅10-05 
100 0,999 0,5 8,21⋅10-06 1001 1,00⋅10+01 
100 0,999 0,5 8,21⋅10-08 1001 1,00⋅10-01 
100 0,999 0,5 8,21⋅10-10 1001 1,00⋅10-03 
100 0,999 0,5 1,00⋅10-11 1001 1,22⋅10-05 

 Die initiale Konzentration in der flüssigen Phase wird mit c0 bezeichnet, R ist der Retardationsfaktor, Da ist die 
Damköhlerzahl, 𝑓 ist der Anteil Sorptionsplätze in der mobilen Region und 𝜔 ist der Austauschkoeffizient. 

 

Die Ergebnisse in Abb. 6.2 illustrieren den Einfluss der Parameter linearer Verteilungs-

koeffizient, Austauschparameter bzw. Damköhlerzahl und Anzahl der Sorptionsplätze 
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in der mobilen Region in übersichtlicher Weise. Beginnend mit der Abbildung links 

oben (𝐾𝐷 0,1 L kg-1; 𝑓 = 0,1) ist in nahezu allen Fällen feststellbar, dass mit zunehmen-

der Damköhlerzahl die Konzentration als Funktion der Zeit höhere Werte annimmt, da 

das Transportsystem näher am Gleichgewicht ist und der Austausch aus der immobi-

len Region einen relevanten Beitrag zur Stoffbilanz in der mobilen Region liefert. Da 

die Abreicherung des Stoffs durch Transport in der mobilen Region erfolgt, impliziert 

eine höhere Damköhlerzahl eine stärkere Nachlieferung des Stoffs aus der immobilen 

in die mobile Region. Umgekehrt nimmt die Konzentration in der mobilen Region deut-

lich schneller ab, wenn der Austausch zwischen den Regionen langsam ist, d. h. bei 

geringen Damköhlerzahlen. Im Rahmen einer Risikoanalyse erhält man aus diesem 

Grund eine konservative Aussage, wenn man Gleichgewicht zwischen den beiden Re-

gionen annimmt, d. h. wenn man mit der CDE statt dem MIM rechnet. Dies wird zusätz-

lich daran deutlich, dass sich die Lösungen des MIM mit Damköhlerzahlen von 10 be-

reits an die Lösung der CDE annähern. In allen gezeigten Fällen liefern die Simula-

tionen mit der Damköhlerzahl 0,001 identische Konzentrationsverläufe zu den 

Simulation mit den in Kapitel 5 für den Austauschkoeffizienten 𝜔 ermittelten Werten. 

Offensichtlich sind die Transportsysteme für Werte von Da von 0,001 bereits soweit 

vom Gleichgewicht entfernt, dass eine weitere Reduktion von 𝜔 keinen Einfluss auf das 

Austragsverhalten hat (siehe hierzu auch die Werte für Da und 𝜔  in Tab. 6.3).  

Der Einfluss des Anteils der Sorptionsplätze in der mobilen Region ist in Abb. 6.2 von 

links nach rechts erkennbar. Mit einer Erhöhung des Anteils 𝑓 verschiebt sich die initial 

am Feststoff sorbierte Stoffmenge von der immobilen in die mobile Region. In der Ab-

bildung wird deutlich, dass dies keinen Einfluss auf die initiale Konzentration hat, da zu 

Beginn Sorptionsgleichgewicht in beiden Regionen und Gleichgewicht zwischen den 

beiden Regionen angenommen wird. Als Resultat einer Erhöhung von 𝑓 steigen die 

Konzentrationen im Verlauf der Auswaschung für gleiche 𝐾𝐷-Werte und Damköhler-

zahlen an. Dies wird für den 𝐾𝐷-Wert von 0,1 L kg-1 noch nicht deutlich, da in diesem 

Fall nur sehr schwache Sorption stattfindet, für 𝐾𝐷-Werte größer 1,0 L kg-1 ist der Ein-

fluss jedoch deutlich zu erkennen. Aus Sicht der Risikoanalyse ist die konservative Be-

urteilung durch die Annahme eines möglichst hohen Anteils von Sorptionsplätzen in 

der mobilen Region gegeben, da dies die ausgetragene Konzentration erhöht. 
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Abb. 6.2 Szenarien des Radionuklidaustrags aus einer 10 m hohen Schüttung für 

verschiedene Kombinationen von Transportparametern 

Der Verteilungskoeffizient nimmt von oben nach unten zu, der Anteil der Sorptionsplätze in 

der mobilen Region von links nach rechts. Die zugrundeliegenden Größen sind in Tab. 6.2 

und Tab. 6.3 zusammengefasst; zeitliche Verläufe der fließgemittelten Konzentration am unte-

ren Rand der Schüttung. 
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Der Einfluss des 𝐾𝐷-Werts ist in Abb. 6.2. von oben nach unten ablesbar. Mit zuneh-

mendem Wert des 𝐾𝐷-Werts nimmt der Zeitraum, über den die Konzentration konstant 

ist, zu und die initiale Konzentration in Übereinstimmung mit Gl. (3.28) ab. Abb. 6.2 

verdeutlicht außerdem, dass der Effekt der Damköhlerzahl auf die Konzentration am 

unteren Ende der Schüttung für den 𝐾𝐷-Wert von 10 L kg-1 bereits nahezu verschwin-

det, wenn man von dem Fall mit 𝑓 = 0,1 absieht, d. h. den Fall mit dem geringsten An-

teil Sorptionsplätzen in der mobilen Region. Für 𝐾𝐷-Werte von 10 und 100 L kg-1 ist die 

Sorption bereits so ausgeprägt, dass der Großteil der Stoffmenge an der Festphase 

vorliegt und entsprechend verzögert aus der mobilen Region austritt. Die Nachlieferung 

aus der immobilen Region spielt hier in den ersten 100 a fast keine Rolle, da die Kon-

zentration in der flüssigen Phase ohnehin mit der Zeit nahezu konstant ist. Für diese 

Fälle lässt sich des Weiteren feststellen, dass die Sensitivität des MIM gegenüber den 

Parametern 𝑓 und 𝜔 verschwindet, da die untersuchte Matrix als konstante Quelle fun-

giert. Für 𝐾𝐷-Wert größer als 10 L kg-1 ist somit auch für den Fall physikalischen Un-

gleichgewichts für mindestens 100 a von einer konstanten Quelle auszugehen.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass für konservative Risikoabschätzungen 

grundsätzlich der CDE der Vorzug gegenüber dem MIM gegeben werden sollte. Der 

Vorteil der CDE ist zusätzlich, dass die Parameter 𝑓 und ω nicht bestimmt werden 

müssen, was die Komplexität von notwendigen Untersuchungen erleichtert. Grundbe-

dingung für experimentelle Testverfahren ist jedoch, dass diese auch in begrenzter 

zeitlicher Versuchsdauer Gleichgewichtszustände auch tatsächlich erzielen. Bezüglich 

der 𝐾𝐷-Werte lässt sich feststellen, dass bereits für 𝐾𝐷-Wert von 10 L kg-1 von konstan-

ten Quellen über die ersten 100 a ausgegangen werden kann. Für solche Materialien 

steht somit die Bestimmung der initialen Konzentration im Vordergrund des Grundwas-

serschutzes. Nur für kleinere Verteilungskoeffizienten kann von einer Abnahme der 

Konzentration in den ersten 100 a ausgegangen werden und es sollte zusätzlich eine 

Untersuchung der mobilisierbaren Vorräte erfolgen. 

Sämtliche hier getroffene Aussagen treffen auch für andere ratenlimitierte Prozesse zu, 

die im Stofftransport potenziell eine Rolle spielen, wie insbesondere die kinetische 

Desorption. Auch in diesem Fall erhält man eine konservative Risikobeurteilung, wenn 

man in den Modellrechnungen Desorptionsgleichgewicht annimmt. Grundlegend an-

ders verhalten sich die Dinge lediglich, wenn man nicht die Desorption von einem kon-

taminierten Material untersucht, sondern die Sorption an einem unbelasteten Unterbo-

den. In diesem Fall liefert die Annahme von Gleichgewicht (keine kinetische Sorption, 
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kein präferenzieller Fluss) grundsätzlich optimistische Resultate und die konservative 

Risikoabschätzung wird sich einer repräsentativen Parametrisierung der Kinetik wid-

men. Der worst case ist in diesem Fall ein Stofftransport fern vom Gleichgewicht (sehr 

geringe Damköhlerzahl), der dazu führt, dass der schnelle Stofftransport dominiert. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

7.1 Zielsetzung und durchgeführte Arbeiten 

Ziel der Arbeiten war die experimentelle und modelltheoretische Untersuchung der 

Auslaugung von Uran, Thorium, Iod und Radium aus Bauschutt, der beim Rückbau von 

Kernkraftwerken anfällt und auf Oberflächendeponien dem natürlichen Wettergesche-

hen ausgesetzt ist. Durch experimentelle Untersuchungen an Bauschuttproben vorge-

gebener Zusammensetzung, Kontamination und Korngröße sollte das Auslaugverhal-

ten unter realistischen meteorologischen Bedingungen (Regenmenge und –häufigkeit) 

ermittelt und mit Ergebnissen von Modellrechnungen verglichen werden. Zusätzlich 

sollten 𝐾𝐷-Werte der o. g. Nuklide am Bauschutt bestimmt und mit Literaturdaten für 

Baustoffe und Böden verglichen werden. 

Zum Erreichen der oben genannten Ziele wurden folgende Einzelziele verfolgt. 

• Eine Literaturrecherche sollte zur Ermittlung des Wissensstandes zu den 𝐾𝐷-

Werten der genannten Radionuklide an Baustoffen und Böden führen. 

• Mittels experimenteller Arbeiten sollten 

a) 𝐾𝐷-Werte der Radionuklide an den Baustoffen Schwerbeton, Normalbeton und 

Mörtel ermittelt und mit Literaturdaten verglichen werden,  

b) das Austragverhaltens der Radionuklide aus den drei Materialen in repräsenta-

tiven Perkolationsversuchen bestimmt werden und  

c) das Freisetzungsverhalten der Radionuklide unter Gleichgewichtsbedingungen 

bestimmt werden. 

• Es sollten Modelle entwickelt werden, welche die Migration von Radionukliden aus 

Bauschutt beschreiben. Modelliert werden sollte der gesättigte und ungesättigte 

Fluss im Porenraum einer Bauschutthalde. 

7.2 Durchführung 

Für die experimentellen Arbeiten wurden drei Arten von zementhaltigen Baustoffen, 

Schwerbeton, Normalbeton und Mörtel, hergestellt und mit Uran, Thorium, Iod und Ra-

dium kontaminiert. Die Kontamination erfolgte bei einem Teil der Proben oberflächlich 
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und bei einem anderen Teil homogen in der Matrix. Die Baumaterialien wurden nach 

dem Aushärten zerkleinert. Die Proben wurden hinsichtlich ihrer Rezeptur und der 

Korngrößen so hergestellt, dass sie für den auf Oberflächendeponien abgelagerten 

Bauschutt aus dem Rückbau kerntechnischer Anlagen möglichst repräsentativ waren. 

Die Radionuklidkonzentrationen in der Kontaminationslösung wurden so gewählt, dass 

Freigrenzen der StrlSchV erreicht aber nicht überschritten wurden. 

Mit oberflächlich und homogen kontaminierten Proben der drei Materialien wurden mit 

den Korngrößen < 20 und < 45 mm Perkolationsversuche an mittelgroßen Laborlysi-

metern mit 200 Liter Fassungsvermögen durchgeführt. Die Korngrößen für die Perkola-

tionsversuche wurden so gewählt, dass sie denen auf einer Deponie möglichst nahe 

kamen, andererseits aber nicht größer waren als diejenigen, die eine belastbare Mo-

dellierung der ungesättigten hydraulischen Prozesse noch ermöglichen. Die Beregnung 

des Bauschutts in den Fässern erfolgte mit künstlichem Regenwasser. Die Bewässe-

rung wurde so durchgeführt, dass sie das Niederschlagsregime in Norddeutschland 

simulierte. In zwei Fässer wurden die bodenhydraulischen Zustandsgrößen Matrixpo-

tenzial und Wassergehalt mittels Tensiometern und TDR-Sonden während der Per-

kolation gemessen, um ein Verständnis des ungesättigten Wasserflusses in den Ver-

suchssystemen zu gewinnen. Die Konzentrationen der Radionuklide in den Perkolat-

fraktionen wurden gemessen. 

Unabhängig davon wurden mit den drei Baustoffen Schüttelversuche durchgeführt und 

𝐾𝐷-Werte unter Gleichgewichtsbedingungen ermittelt. Die experimentell bestimmten 

𝐾𝐷-Werte aus Schüttel- und Perkolationsversuchen wurden mit den Literaturdaten ver-

glichen. Weitere Experimente wurden durchgeführt, um das Auslaugverhalten von mat-

rixkontaminiertem Schwerbeton unter Gleichgewichtsbedingungen zu ermitteln. Hierzu 

wurden Batchversuche durchgeführt, bei denen das Feststoff-Lösungsverhältnis vari-

iert wurde und die in die Lösung freigesetzten Hauptelemente und Radionuklide ge-

messen wurden. 

Im Rahmen dieses Vorhabens wurden unterschiedliche Modellierungen des variabel 

gesättigten Wasserflusses und Stofftransports sowie der Stofffreisetzung durchgeführt. 

Die Arbeiten umfassten 

• Modellierungen zur Auslegung der Perkolationsversuche 

• Modellierungen zum Wasserfluss in den Versuchssystemen und Identifikation ef-

fektiver hydraulischer Eigenschaften 
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• Modellierung des Durchbruchs eines nichtreaktiven Tracers zur Charakterisierung 

des Stofftransportregimes 

• Modellierung des Radionuklidaustrags und Identifikation linearer Verteilungskoeffi-

zienten für die Perkolationsversuche 

• Modellierung von Szenarien des Radionuklidaustrags auf der Deponieskala unter 

stationärem Wasserfluss und unter Berücksichtigung ratenlimitierter Transferpro-

zesse zwischen einer mobilen und immobilen Region. 

• geochemische Gleichgewichtsmodellierung der Baustoffauslaugung. 

Die Modellrechnungen zu den ersten vier Punkten wurden mit dem bodenhydrologi-

schen Simulationswerkzeug Hydrus-1D durchgeführt. Die Szenarien wurden mit der 

Modellkomponente CXTFIT des Programmpakets STANMOD simuliert. Die Gleichge-

wichtsmodellierung erfolgte mit der hydrogeochemischen Software PHREEQC unter 

Nutzung einer für die relevanten chemischen Prozesse geeigneten thermodynami-

schen Datenbasis. 

7.3 Ergebnisse 

Eine ausführliche Literaturstudie über die baustoff- und bodenspezifischen Sorptions-

parameter für die Radionuklide Uran, Thorium, Jod und Radium wurde angefertigt. Im 

Bericht werden neben den 𝐾𝐷-Werten der o. g. Nuklide für Baustoffe und Böden auch 

Informationen über das Sorptionsverhalten, der bei der Freisetzung von Bauschutt aus 

kerntechnischen Anlagen möglicherweise eine Rolle spielenden Elemente Cäsium, Ni-

ckel, Kobalt, Eisen, Americium und Plutonium aufgeführt. Dafür wurden ca. 800 Litera-

turstellen gesichtet und 168 relevante Veröffentlichungen ausgewertet. Die Literatur-

studie ist diesem Bericht als Anhang 1 beigefügt. 

Das hydraulische Verhalten der Versuchssysteme konnte mit sehr guter Übereinstim-

mung zu den Messdaten modelltechnisch abgebildet werden. Hierzu wurde der unge-

sättigte Wasserfluss mit der Richardsgleichung simuliert und effektive bodenhydrauli-

sche Funktionen für alle Fässer durch inverse Modellierung identifiziert. Durch den 

relativ begrenzten Bereich des Bodenwasserpotentials, der durch die Experimente ab-

gedeckt ist, können die bestimmten hydraulischen Eigenschaften jedoch nicht notwen-

digerweise auf den Bereich nahe Wassersättigung und den mittleren bis trockenen Po-

tenzialbereich extrapoliert werden, ohne systematische Fehler zu verursachen.  
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Die Tracerdurchbrüche zeigten einen Stofftransport entlang präferenzieller Fließwege 

an und wurden mit einem Zwei-Regionen-Modell für den Stofftransport erfolgreich mo-

delliert. Zur Identifikation der Modellparameter mobiler Wassergehalt, Abstandge-

schwindigkeit, Dispersionslänge und Austauschkoeffizient zwischen der mobilen und 

immobilen Region wurden inverse Modellierungen mit dem Programmpaket Hydrus-1D 

durchgeführt, bei denen sowohl die Konvektions-Dispersionsgleichung (CDE, Ein-

Regionen-Modell) als auch das Mobil-Immobil Modell (MIM, dual porosity) zum Einsatz 

kamen. Die Ergebnisse zeigen, dass lediglich Anteile zwischen 15 und 33 % des Was-

sers in den Versuchssystemen als mobil zu charakterisieren sind und direkt am 

Stofftransport teilnehmen. Aus den Tracerdurchbrüchen konnte nicht auf einen Aus-

tausch zwischen der mobilen und immobiler Region geschlossen werden, da die ge-

schätzten Werte des Austauschkoeffizienten unter den experimentellen Bedingungen 

für alle Fässer nahe Null waren. Dieses Ergebnis auf eine Feldsituation zu übertragen, 

birgt jedoch, wie im Kapitel über die Szenarien demonstriert, das Risiko einer Unter-

schätzung langfristiger Stofffrachten. Die Dispersionslängen lagen sämtlich im erwarte-

ten Bereich zwischen 1 cm und 15 cm. Sie streuten zwar relativ stark zwischen den 

Fässern, lagen jedoch in den Fässern mit der Körnung < 45 mm systematisch höher als 

in den Fässern mit der Körnung < 20 mm.  

Die gemessenen Perkolatkonzentrationen der Radionuklide Uran238, Thorium232 und 

Iod127 zeigten unterschiedliche zeitliche Muster. Die Konzentrationen für Uran238 und 

Iod127 fallen in allen Fällen mit der Zeit ab, wohingegen die Thoriumkonzentrationen 

zeitlich keinen abfallenden Trend zeigten, jedoch erhebliche Fluktuationen aufwiesen. 

Mit den aus den Tracerdurchbrüchen gewonnen Parametern wurden inverse Simulati-

onen des Austrags der Radionuklide Uran238, Thorium232 und Iod127 durchgeführt, um 

effektive 𝐾𝐷-Werte aus den Perkolationsversuchen zu bestimmen. Auch diese Simula-

tionen wurden mit dem Programmpaket Hydrus-1D unter Nutzung des MIM durchge-

führt. Das simulierte Niveau der Perkolatkonzentrationen stimmte grundsätzlich gut mit 

den Messungen überein, die zeitliche Dynamik der Konzentrationen konnte leider nicht 

in allen Fällen zufriedenstellend beschrieben werden. Die bestimmten 𝐾𝐷-Werte lagen 

für Uran238 und Thorium232 sämtlich über 30 L kg-1. Der initiale Abfall der Urankonzent-

ration in den Perkolaten konnte nicht mit dem Stofftransportmodell beschrieben wer-

den, da dieses für Uran238 und Thorium232 in allen Fällen zeitlich konstante Konzentra-

tionen vorhersagt. Unsere Hypothese ist, dass die initial hohen Konzentrationen 

entweder durch partikelgebundenen Transport oder durch Komplexierung mit anderen 

Spezies hervorgerufen wurden. Einzig für das Iod konnten die Abfälle der Konzentrati-
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on zu Beginn der Perkolation mit dem Modell beschrieben werden, da die 𝐾𝐷-Werte 

nahe eins lagen. Um zu einer konservativen Risikoabschätzung zu gelangen, wurden 

zusätzlich nach einem vereinfachten Berechnungsverfahren 𝐾𝐷-Werte für das erste 

ausgetragene Porenvolumen (bezogen auf die mobile Region) berechnet. In den Fäl-

len, wo die Konzentration im ersten Porenvolumen am höchsten war, führte dies zu 

verringerten 𝐾𝐷-Werten, die in konservative Risikoabschätzungen verwendet werden 

können, um initiale Konzentrationen unterhalb einer Bauschuttdeponie vorhersagen zu 

können. 

Ein ausführlicher Vergleich der aus Batch- und Perkolationsversuchen bestimmtem 𝐾𝐷-

Werten mit 𝐾𝐷-Werten aus der Literatur für Baustoffe und Böden wurde angestellt. Die 

Problematik der Bestimmung belastbarer 𝐾𝐷-Werte für zementhaltige Baustoffe wurde 

diskutiert. Als Fazit ergibt sich, dass die aus Perkolationsversuchen abgeleiteten Ver-

teilungskoeffizienten das Verhalten der Radionuklide auf einer Bauschutthalde am bes-

ten beschreiben.  

Die Szenariorechnungen auf der Deponieskala belegen, dass in konservativen Risiko-

analysen an Stelle des Zwei-Regionen-Modells besser die CDE anzuwenden ist, da in 

diesem Fall der gesamte Schadstoffvorrat als verfügbar und am Austragsgeschehen 

beteiligt angesehen wird. In allen Fällen sagte das MIM geringere oder identische Kon-

zentrationen voraus als das auf der CDE basierende Vergleichsszenario. Für 𝐾𝐷-Werte 

größer als 10 L kg-1 muss für die ersten 100 a nach Ausbringung des Bauschutts immer 

von einer zeitlich konstanten Quelle ausgegangen werden. Aus diesem Grund steht für 

die Radionuklide Uran238 und Thorium232 nicht die Bestimmung eines zeitlichen Ver-

laufs in Form einer Abklingfunktion für die Quellstärke oder die Bestimmung eines mo-

bilisierbaren Vorrats zur Bestimmung langfristig auftretender Frachten im Vordergrund 

von Risikoanalysen, sondern ausschließlich die Bestimmung der sich initial in der flüs-

sigen Phase am unteren Rand der Deponie einstellenden Konzentration. Bezogen auf 

die in diesem Vorhaben durchgeführten Arbeiten sollte das Hauptaugenmerk zukünfti-

ger Untersuchungen daher einer besseren statistischen Absicherung dieser initial zu 

erwartenden Konzentration gelten, wobei zu berücksichtigen ist, dass die bisherigen 

Versuche unter relativ hohen Perkolationsgeschwindigkeiten und entsprechend gerin-

gen Aufenthaltszeiten durchgeführt wurden und daher nicht als konservativ anzusehen 

sind.  

Mit der geochemischen Software PHREEQC wurden die Versuche zur Radionuklidmo-

bilisierung unter Gleichgewichtsbedingungen bei unterschiedlichen Feststoff/Lösungs-
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verhältnissen simuliert und mit den experimentell ermittelten Daten verglichen. Ziel die-

ser Arbeiten war, zu überprüfen, wie gut das Auslaugverhalten von Hauptelementen 

und Radionukliden mittels geochemischer Modellierung beschreibbar und damit prog-

nostizierbar ist. Die in der Modellierung verwendete thermodynamische Datenbasis, 

einschließlich der betrachteten Festphasen (CSH-Phasen) ist in der Lage, die komple-

xen chemischen Abläufe zufriedenstellend zu beschreiben. Es ist zu erwarten, dass die 

erzielte Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen der Batchversuche und der Mo-

dellierung durch weiterführende Arbeiten an der thermodynamischen Datenbasis noch 

verbessert werden kann. Die vorliegenden Ergebnisse sprechen dafür, dass die che-

mischen Prozesse bei der Auflösung von Bauschutt relativ gut verstanden sind. 

Alle für die Nachvollziehbarkeit der verschiedenen Modellierungen erforderlichen De-

tailinformationen sind in der beiliegenden CD verfügbar (s. Anhang). 

7.4 Fazit und Ausblick 

Die in diesem Projekt durchgeführten Perkolationsexperimente an Laborlysimetern mit 

200 L Fassungsvermögen haben zu einem einzigartigen Datensatz der Auslaugung 

von Radionukliden aus belastetem Bauschutt geführt. Es hat sich gezeigt, dass die in 

den Perkolaten auftretenden Konzentrationen aus den bekannten Vorräten und Vertei-

lungskoeffizienten aus der Literatur nicht vorhergesagt werden konnten. Zur besseren 

Absicherung der Ergebnisse und zur Vervollständigung der Risikoanalysen sollten die 

Experimente jedoch in Zukunft unter deutlich geänderten Randbedingungen fortgeführt 

und durch geeignete vereinfachte Laborexperimente ergänzt werden, um mögliche 

Maximalkonzentrationen im Perkolat statistisch besser abzusichern. Dafür wurde dem 

BfS ein Vorschlag unterbreitet. 

Die Untersuchungen des physikalischen Transportregimes in den Bauschuttfässern 

ergab (1) relativ starke, am Anfang teilweise fast erratische Schwankungen der Nukli-

dausträge, und (2) einen erheblichen Anteil von präferentiellem Wasserfluss als Aus-

druck eines physikalischen Ungleichgewichts [SIM 08]. Starke Konzentrationsschwan-

kungen am Anfang von Austragsreihen sind für Säulenversuche nicht ungewöhnlich. 

Je nach Aussagezweck der Versuche können sie ignoriert oder in eine Gesamtbetrach-

tung eingebunden werden. Die mit physikalischem Ungleichgewicht einhergehende 

Austragsdynamik von Tracern und Radionukliden ist gegenüber dem üblicherweise 

angenommenen Gleichgewichtsansatz (alles Wasser ist mobil) stark verändert. Die Ab-
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reicherung von Radionukliden erfolgt im Vergleich zum Gleichgewichtsansatz („𝐾𝐷-

Konzept“) in den mobilen Bereichen schneller, in den immobilen Bereichen stark ver-

zögert. In jedem Fall ist es ratsam, die nun etwas gleichmäßigeren Konzentrationen 

der Radionuklidausträge über einen längeren Zeitraum mit zeitlich verlängerten Probe-

nahmeintervallen weiter zu verfolgen. Aufgrund der bedeutsamen Folgen des physika-

lischen Ungleichgewichts für die gesamte Abreicherungs- und Austragsdynamik er-

scheint es ratsam, einen Tracerversuch zunächst unter vergleichbaren Bedingungen 

wie in der ersten Projektphase zu wiederholen („Validierung“ der Messung unter ver-

gleichbaren Randbedingungen). Zusätzlich sollte die Beregnung der Fässer umgestellt 

werden, um deutlich reduzierte Perkolationsraten in den Materialien zu erzeugen und 

die in der immobilen Region gespeicherten Radionuklide für den Stoffaustrag zu akti-

vieren. Wie in dem Kapitel über die Austragsszenarien dargelegt, sorgen geringere 

Perkolationsraten dafür, dass das Stofftransportsystem sich in Richtung Gleichgewicht 

verschiebt (höhere Damköhlerzahl). Dies hat zur Folge, dass höhere Konzentrationen 

im Perkolat zu erwarten sind. Zusätzlich ist zu vermuten, dass sich das Verhältnis aus 

mobilem zu immobilem Wasser in Richtung höherer Anteile mobilen Wassers ver-

schiebt, wenn die Beregnungsrate verringert wird. Begleitet werden sollten solche Ver-

suche unter geänderten Randbedingungen durch weitere Tracerexperimente, die zur 

Identifikation des Stofftransportregimes zwingend notwendig sind. Die Begründung für 

solche Experimente liegt auch darin, dass bei einem Einbau des Schuttmaterials unter 

einem pflanzentragenden Oberboden unter natürlichen Bedingungen der Großteil des 

Niederschlags über Verdunstung abgeführt wird und der Oberboden kurzfristige 

Schwankungen in den Niederschlagsraten durch seine Bodenwasserkapazität wirksam 

glättet.  
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